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Prior to use, carefully read
the instructions for use.

everX Posterior™

FIBER REINFORCED COMPOSITE FOR DENTIN REPLACEMENT
For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
everX Posterior is suitable for use as the reinforcing material for direct
composite restorations, especially in large posterior cavities, for
example:
. Cavities including 3 surfaces or more
. Cavities with missing cusps
. Deep cavities (including class I, I and endodontically treated teeth)
. Cavities after amalgam replacement
. Cavities where onlays & inlays would also be indicated
Note:
everX Posterior should always be covered with a layer of light-cured
universal restorative composite, for sufficient wear resistance
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CONTRAINDICATIONS

1. Do not use for pulp capping.

2. At least one horizontal dimension of the cavity should exceed 3 mm.

3. In rare cases the product may cause sensitivity in some people.
If any such reactions are experienced, discontinue the use of the
product and refer to a physician.

4. The product is not suitable for patients with a history of
hypersensitivity to methacrylate monomers.

5. Do not use as final approximal and surface composite layer.

DIRECTIONS FOR USE

1. Shade Selection

Clean the tooth with pumice and water. Shade selection of the final

composite enamel layer should be made prior to isolation.

Cavity Preparation (Fig.1)

Prepare cavity using standard techniques. Dry by gently blowing with

oil free air. The use of rubber dam is recommended to isolate

prepared tooth from contamination with saliva, blood or sulcus fluid.

Note:

For pulp capping, use calcium hydroxide.

Bonding treatment (Fig.2)

For bonding everX Posterior to enamel and/or dentine, use a

light-cured bonding system such as G-zenial® Bond, G-Bond®. Follow

manufacturer’s instructions.

Placement of everX Posterior (Fig.3) — see note for Class I and large

cavities

Insert everX Posterior into the Unitip APPLIER or equivalent.

Remove the cap, and extrude everX Posterior material directly into

the cavity.

Pack the everX Posterior in the cavity, using suitable instruments,

until it has been adapted tightly against the cavity floor and walls. To

prevent premature curing, avoid bright light in the work area. When
placing everX Posterior material in the cavity, ensure that there is
enough space for the overlaying composite on all surfaces of the

restoration (refer to point 6).

Note — Class I and large cavities (Fig.3a, 3b)

a. Use a suitable matrix system to establish the proximal contour and
contact area.

b. When placing everX Posterior in Class II or larger cavity, build first
the missing walls by using light-curing restorative composite
before placing everX Posterior. The wall should be thick enough to
withstand the application pressure of everX Posterior.

Note:

Material may be hard to extrude immediately after removing from

cold storage. Prior to use, leave to stand for a few minutes at normal

room temperature.
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Clinical Hint

Optionally, apply first a thin layer of flowable composite (e.g.,
G-zenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo) to the cavity floor before
the application of everX Posterior. Place the everX Posterior on top
of the flowable composite and pack it in the cavity.

5. Light Curing (Fig.4)
Light cure everX Posterior using a light curing unit. Keep light guide
as close as possible to the surface. Refer to the following chart for
Irradiation Time and Effective Depth of Cure.

Irradiation Time and Effective Depth of Cure

Curing device 1{{;‘3%0" Efrzth of
Plasma arc (2000 mW/cm?) 9 sec. 4 mm
High Power LED Light (>1200 mW/cm?) 10 sec. 4 mm
Halogen/ Normal LED Light (700 mW/cm?) | 20 sec. 4 mm

Note:
Lower light intensity may cause insufficient curing or discoloration
of the material.

o

Placement of the overlaying composite (Fig.5)

Fill the remaining cavity space with a wear- resistant and polishable
restorative composite, such as G-aenial® Posterior or GC Kalore.
The composite layer should be of 1-2 mm on the occlusal surface.
Light-cure as instructed by the manufacturer.

Finishing and Polishing

Check and adjust the occlusion. Finish and polish using standard
techniques.

~

SHADE
everX Posterior is available in one universal shade

STORAGE

Store in a cool and dark place (4 - 25°C / 39.2 - 77.0°F) away from high
temperatures or direct sunlight.

(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

PACKAGES
15 unitips (0.25g / 0.13mL)
50 unitips (0.25g / 0.13mL)

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with

cotton or a sponge soaked in alcohol. Flush with water. To avoid

contact, a rubber dam and/or cocoa butter can be used to isolate the
operation field from the skin or oral tissue.

In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek

medical attention.

Take care to avoid ingestion of the material.

Do not mix with other similar products.

For infection control reasons, Unitips are for single use only.

Wear rubber-free plastic or rubber gloves during operation to avoid

direct contact with air inhibited resin layers in order to prevent

possible sensitivity.

Wear protective eye glasses during light curing.

When polishing the polymerized material, use a dust collector and

wear a dust mask to avoid inhalation of cutting dust.

9. Avoid getting material on clothing.

10. In case of contact with unintended areas of tooth or prosthetic
appliances, remove with instrument, sponge or cotton pellet before
light curing.

11. Do not use everX Posterior in combination with eugenol containing
materials as eugenol may hinder everX Posterior from setting.

12. Do not wipe the unitip with excessive alcohol as this may cause
contamination of the paste.

13. Dispose of all wastes according to local regulations.
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MANUFACTURED by

GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION

76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

Ml eu - o EurOPE N,

Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.

3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
11 Tampines Concourse, #03-05, Singapore 528729
TEL: +65 6546 7588

PRINTED IN BELGIUM

Vor dem Gebrauch sorgféltig die
Gebrauchsanweisung lesen.

everX Posterior™

GLASFASERVERSTARKTES COMPOSITE ALS
DENTINERSATZMATERIAL

Nur durch zahnmedizinisches Fachpersonal fiir die beschriebenen
Indikationen anzuwenden.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN
everX Posterior eignet sich zum Einsatz als glasfaserverstarktes
Material fiir direkte Compositerestaurationen, insbesondere bei groen
Kavitaten, zum Beispiel:
. 3-oder mehrflachige Kavitaten
. Kavitaten mit fehlenden Hockern.
. Tiefe Kavitaten (Klasse I, I und endodontisch behandelte Zahne)
. Kavitaten nach Amalgamsanierung
. Kavitaten die fir Inlays oder Onlays indiziert sind
Anmerkung:
everX Posterior sollte fiir eine ausreichende Festigkeit immer mit
einer Schicht lichthartenden Compositematerial abgedeckt werden.
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KONTRAINDIKATIONEN

1. Nicht zur Pulpaliberkappung nutzen.

2. Mind. eine horizontale Dimension sollte die Kavitatengréfe von 3mm

Uberschreiten. N

3. In manchen Fallen kann das Produkt Uberempfindlichkeiten bei
Patienten hervorrufen. Bei einer solchen Reaktion die Verarbeitung
einstellen und einen Arzt aufsuchen. .

. Das Produkt darf nicht bei Patienten mit einer Uberempfindlichkeit
auf Methacrylatmonomer angewendet werden.

. Nicht als finale approximale- und oberflachen- Compositeschicht
nutzen.

N

VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Farbauswahl
Zahn mit Bimsstein und Wasser reinigen. Die Farbauswahl der
definitiven Compositeschmelzschicht sollte vor der Isolation
erfolgen.

. Kavitatenpraparation (Bild.1)

Die Kavitat mittels Standardtechnik praparieren. Mit maRigen,
oOlfreien Luftstrom trocknen. Kofferdam wird zur Isolierung der
praparierten Zahne empfohlen, um eine Kontamination mit Speichel,
Blut, oder Gewebefliissigkeit zu vermeiden.

Anmerkung:

Zur Pulpaiiberkappung Calciumhydroxid benutzen.

. Bonden (Bild.2)

Zum Bonden von everX Posterior an Schmelz und/ oder Dentin ein
lichthartendes Bondingsystem wie G-zenial® Bond, G-Bond®
benutzen. Die Herstellerangaben befolgen.

. Platzierung von everX Posterior (Bild.3) — sieche Anmerkung:, fur
Klasse I oder groRere Kavitaten
Legen Sie everX Posterior in der Unitip Applier, oder einen
vergleichbaren Applier. Entfernen Sie die VerschluRkappe und fillen
Sie everX Posterior Material direkt in die Kavitat.

Zum Stopfen von everX Posterior in der Kavitat entsprechende
Instrumente benutzen, bis das Material dicht an Kavitatenboden und
—wanden adaptiert ist. Vermeiden Sie helles Licht im Arbeitsbereich,
um ein vorzeitiges Aushéarten des Materials zu verhindern. Wahrend
der Platzierung von everX Posterior Material in die Kavitat
sicherstellen, dass gentigend Platz fir die Abdeckung mit
Composite flir alle Oberflachen der Restauration gewéhrleistet ist
(siehe Punkt 6).

Anmerkung:, Klasse II oder groRRere Kavitaten (Bild.3a, 3b)

. Verwenden Sie ein geeignetes Matritzensystem zum Aufbau der
Approximalflache und der Kontaktpunkte.

. Wenn Sie everX Posterior in Klasse I oder groRerer Kavitaten
platzieren, zuerst die fehlenden Wande mit lichthartenden
Restaurationscompositematerial aufbauen, bevor Sie everX
Posterior Material platzieren. Die Wande sollten stabil genug sein,
um dem Druck wahrend der Applikation von everX Posterior
standzuhalten.

Anmerkung:

Nach sehr kiihler Lagerung kann es schwierig sein, das Material zu

entnehmen. Vor der Benutzung daher einige Minuten bei

Raumtemperatur aufbewahren!
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Klinischer Hinweis

Optional zuerst eine diinne Schicht flieRfahiges Composite in den
Kavitatenboden auftragen (z.B. G-zenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo),
bevor everX Posterior appliziert wird. everX Posterior auf dem
flieBfahigen Compositematerial platzieren und in die Kavitat stopfen.

5. Lichthartung (Bild.4)
everX Posterior mit einem Lichtgerat aushéarten. Das Lichtgeréat so
nah wie méglich zur Oberflache platzieren. Entsprechend der
folgenden Tabelle die Belichtungszeit und Aushartetiefe entnehmen.

Belichtungszeit und Aushartetiefe

Lichtgerét Ejilg?z_eit ﬁjl:'\sghs%i';fe
Plasmalicht (2000 mW/cm?) 9 Sek. 4 mm
Hochleistungs- LED Lichtgerat (>1200 mW/cm?) 10 Sek. 4 mm
Halogen/ Normales LED Lichtgerat (700 mW/cm?) | 20 Sek. 4 mm

Anmerkung:

Weniger Lichtintensivitat kann méglicherweise eine
ungleichméaRige Aushartung, oder Verfarbung des Materials
bewirken.

6. Platzierung der Compositedeckschicht (Bild.5)
Fillen Sie die verbleibende Kavitat mit einem druckfesten und
polierfahigen Compositematerial wie z.B. G-aenial® Posterior oder
GC Kalore. Die Compositeschicht auf der Okklusalflache sollte 1-2 mm
betragen. Entsprechend den Herstellerangaben lichtharten.

7. Finieren und Polieren
Okklusion tberpriifen und anpassen. Finieren und polieren mittels
Standarttechnik.

Farbe

everX Posterior ist in einer Universalfarbe erhaltlich

LAGERUNG

An einem kiihlen, dunklen Ort auBerhalb von hohen Temperaturen und
direkter Sonneneinstrahlung lagern (4 - 25°C /39,2 - 77,0°F)
(Haltbarkeit: 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

PACKUNGEN
15 Unitips (0,259 / 0,13ml)
50 Unitips (0,25g / 0,13ml)

ACHTUNG

1. Bei Mund- oder Hautkontakt sofort mit einem Baumwollpellet oder
einem, in Alkohol getrankten Schwamm entfernen. Mit Wasser
abspilen. Um Kontakt zu vermeiden Kofferdam und/ oder Cocoa
Butter benutzen um das Arbeitsfeld zu isolieren.

. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser abspiilen und einen Arzt
aufsuchen.

. Das Material nicht einnehmen.

. Nicht mit &hnlichen Produkten mischen.

. Um Infektionen zu vermeiden, Unitips nur fiir den einmaligen
Gebrauch benutzen.

. Gummifreien Kunststoff oder Gummihandschuhe wahrend der Arbeit
benutzen, und direkten Kontakt mit Kunststoffinhibitionsschichten
vermeiden, um moglichen Sensibilitdten vorzubeugen.

. Schutzbrille wéhrend der Lichtéartung tragen.

. Wahrend der Politur des polymerisierten Materials die Absaugung
laufen lassen und eine Schutzmaske tragen, um Inhalation von
Schleifstaub zu vermeiden.

9. Kontakt des Materials mit Anziehsachen vermeiden.

10. Bei Kontakt mit nicht isolierten Bereichen der Zahne, oder
prothetischen Arbeiten, das Material mit einem Instrument, einem
Schwamm oder Baumwollpellet vor der Lichthartung entfernen.

11. everX Posterior nicht in Kombination mit eugenolhaltigen
Materialien verwenden, da Eugenol die Aushéartung von everX
Posterior verhindert.

12. Den Unitip nicht GbermaRig mit Alkohol reinigen, da dies die
Kontamination des Materials zur Folge haben kann.

13. Alle Abfalle gemaR den ortlichen Bestimmungen entsorgen.
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Avant toute utilisation, lire
attentivement le mode d’emploi

everX Posterior™

COMPOSITE FIBRO-RENFORCE POUR REMPLACEMENT
DENTINAIRE

Utilisation seulement par un professionnel de I'’Art dentaire et selon les
recommandations indiquées.

INDICATIONS

everX Posterior s’utilise comme matériau renforcé destiné aux
restaurations directes postérieures, particulierement pour de larges
cavités postérieures, telles que :

Cavités comportant 3 faces ou plus

Cavités avec cuspides manquantes

Cavités profondes (y compris classe I, II et traitement endodontique)
Cavités aprés remplacement de 'amalgame

Cavités avec indications possibles d’onlays & inlays

Note:

everX Posterior doit toujours étre recouvert d'une couche de
composite de restauration universel photopolymérisable pour
bénéficier d’une résistance a I'abrasion suffisante.
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CONTRE-INDICATIONS

1. Ne pas utiliser comme coiffage pulpaire.

2. Au moins une dimension horizontale de la cavité doit étre supérieure
a3mm.

3. Dans de rares cas, ce produit peut entrainer une réaction allergique.
Si tel est le cas, cessez toute utilisation du produit et consultez un
médecin.

4. Ce produit ne doit pas étre utilisé chez les patients présentant une
hypersensibilité avérée aux monoméres méthacrylates.

5. Ne pas utiliser comme couche de composite finale.

MODE D’EMPLOI
1. Sélection de la teinte

Nettoyez la dent avec de la ponce et de I'eau. La sélection de la

teinte de la couche finale de composite (émail) doit étre réalisée

avant l'isolation.
2. Préparation de la cavité (Fig.1)

Préparez la cavité selon les techniques standards. Séchez

soigneusement avec de l'air sans trace d’huile. Lutilisation d’'une

digue en caoutchouc est recommandée pour isoler la dent préparée
de toute contamination par la salive, sang ou fluide sulculaire.

Note:

Pour un coiffage pulpaire, utilisez un hydroxide de calcium.

3. Traitement Bonding (Fig.2)

Pour le collage de everX Posterior a I'émail et/ou dentine, utilisez un

systéme adhésif photopolymérisable comme le G-zenial® Bond,

G-Bond®. Suivez les instructions du fabricant.

4. Placement de everX Posterior (Fig.3) — cf note pour les Classes II ou
de larges cavités

Insérez I'everX Posterior dans I'applicateur Unitip (Unitip APPLIER)

ou équivalent. Retirez le capuchon et extraire le matériau everX

Posterior directement dans la cavité.

Condensez le everX Posterior dans la cavité avec des instruments

adaptés jusqu’a ce qu'il s'adapte parfaitement au plancher et aux

parois de la cavité. Pour éviter une polymérisation prématurée, évitez
toute lumiére brillante dans la zone de travail. Lorsque vous placez
everX Posterior dans la cavité, assurez vous qu'il subsite un espace
suffisant pour la couche de composite qui recouvrera toute la surface

de la restauration (se référer au point 6).

Note — Classes II ou de larges cavités (Fig.3a, 3b)

a. Utiliser un systéme de matrice adapté pour établir le contour
proximal et la zone de contact.

b. Lorsque vous placez everX Posterior dans une Classe I ou une
large cavité, montez d’abord la paroi manquante avec un
composite de restauration photopolymérisable. La paroi devra étre
suffisament épaisse pour resister a la pression lors de I'application
de I'everX Posterior.

Note:

Il peut étre difficile d’extraire le matériau lorsqu'’il est froid. Dans ce

cas le laisser a température ambiante pendant quelques minutes

avant utilisation.

Astuce clinique

Vous pouvez préalablement appliquer une fine couche de composite
fluide (ex G-aenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo) au plancher de la
cavité avant d’appliquer I'everX Posterior. Placez alors I'everX Posterior
sur le composite fluide et condensez-le dans la cavité.

5. Photopolymérisation (Fig.4)
Photopolymérisez everX Posterior avec une unité lumineuse. Gardez
I'embout lumineux le plus prés possible de la surface. Référez vous
au tableau d'irradiation pour les temps et les profondeurs de
polymérisation.
Temps d’irradiation et profondeur de polymérisation

profondeur
Temps de

Appareil de polymérisation e
PP poly dirradiation | polymeérisation

Arc a plasma (2000 mW/cm?) 9 sec. 4 mm
LED a puissance élevée (>1200 mW/cm?) 10 sec. 4 mm
Halogéne/ Normal LED Light (700 mW/cm?) | 20 sec. 4 mm

Note:
Une intensité trop faible peut conduire & une polymérisation
insuffisante et & une décoloration du matériau.

o

. Placement de la couche de composite (recouvrement) (Fig.5)
Remplir le reste de la cavité d’un composite de restauration résistant et
facile a polir comme le G-aenial® Posterior ou le GC Kalore. Cette
couche de composite doit étre de 1-2 mm sur la surface occlusale.
Photopolymérisez selon les recommandations du fabricant.

~

Finition et polissage
Vérifiez et ajustez I'occlusion. Finir et polir de fagon classique.

TEINTES
everX Posterior est disponible en une teinte universel

CONSERVATION

Conservez dans un endroit frais et sombre (4 - 25°C /39,2 -77,0°F) a
I'abri de températures élevées et des rayons de soleil directs.
(Péremption : 2 ans a partir de la date de fabrication)

CONDITIONNEMENT
15 unitips (0,25g / 0,13mL)
50 unitips (0,25g / 0,13mL)

PRECAUTIONS D’EMPLOI

1. En cas de contact avec les tissus oraux ou la peau, retirez

immédiatement avec un coton ou une éponge imbibée d’alcool.

Rincez a I'eau. Pour éviter tout contact, une digue en caoutchouc

et/ou du beurre de cacao peut étre utilisé pour isoler le champ

opératoire.

En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et consultez

un spécialiste.

Ne pas ingérez le matériau.

Ne pas mélanger avec des produits similaires.

Pour des raisons évidentes d’hygiéne, les unitips sont a usage

unique.

Portez des gants avec ou sans plastique pendant 'opération et évitez

tout contact direct d’air inhibé sur les couches de résines pour

prévenir les risques de sensibilités.

7. Portez des lunettes de protection lors de la photopolymérisation.

8. Lors du polissage du matériau photopolymérisé, utilisez un collecteur

de poussiéres et portez un masque pour éviter d’inhaler la poussiére.

9. Evitez tout contact du matériau avec les vétements.

10. En cas de contact avec les zones non souhaitées de la dent ou de
la prothése, enlevez avec un instrument adapté, une éponge ou une
boulette de coton avant la photopolymérisation.

. Ne pas utiliser everX Posterior avec des matériaux contenant de
I'eugénol car ce dernier géne la prise.

12. Ne pas essuyer l'unitip avec trop d’alcool car cela pourrait

contaminer la pate.

13. Jetez les restes selon les réglementations locales.
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everX Posterior™

COMPOSITO RINFORZATO IN FIBRA PER LA SOSTITUZIONE
DELLA DENTINA

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni
raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

everX Posterior & adatto all’'uso come materiale di rinforzo per i restauri

diretti in composito, soprattutto in cavita posteriori di grosse dimensioni,

ad esempio:

. Cavita che coinvolgono 3 o piu superfici

. Cavita con cuspidi mancanti

. Cavita profonde (incluse quelle di classe I, II e denti
precedentemente sottoposti a trattamenti endodontici)

. Cavita dopo la sostituzione dell’amalgama

. Cavita in cui sarebbero indicati anche onlay e inlay
Nota:
everX Posterior dovrebbe sempre essere rivestito con uno strato di
composito universale fotopolimerizzabile per restauri al fine di
garantire un grado sufficiente di resistenza all'usura.

(S WN =

CONTROINDICAZIONI

1. Non utilizzare per I'incappucciamento della polpa.

2. Almeno una dimensione orizzontale della cavita deve superare

i3mm.

3. In rari casi il prodotto pud causare sensibilita in alcuni pazienti. Se si
verificano simili reazioni, interrompere I'uso del prodotto e consultare
un medico.

. Il prodotto non € adatto a pazienti con nota ipersensibilita ai
monomeri di metacrilato.

. Non usare come strato di composito definitivo sulle aree prossimali e
sulle superfici esterne.

[SIEN

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Scelta del colore
Pulire il dente con pomice e acqua. La scelta del colore dello strato di
smalto in composito definitivo dovrebbe essere effettuata prima
dell'isolamento.

2. Preparazione della cavita (Fig.1)
Preparare la cavita con le tecniche consuete. Asciugare con getto
d’aria delicato e privo di olio. Si raccomanda I'uso della guida di
gomma per isolare il dente preparato e impedire fenomeni di
contaminazione con saliva, sangue o liquido sulculare.
Nota:
Usare idrossido di calcio per I'incappucciamento della polpa.

3. Bonding (Fig.2)
Per garantire I'adesione di everX Posterior su smalto e/o dentina,
usare un adesivo fotopolimerizzabile quale G-genial® Bond, G-Bond®.
Seguire le istruzioni del produttore.

4. Posizionamento di everX Posterior (Fig.3) — consultare la nota
relativa alle cavita di Classe II o di grosse dimensioni
Inserire everX Posterior nel’APPLICATORE di Unitip o strumento
equivalente. Togliere il cappuccio ed estrarre il materiale everX
Posterior applicandolo direttamente nella cavita.
Compattare everX Posterior nella cavita usando gli strumenti adatti
finché il materiale non si adatta perfettamente aderendo bene al
pavimento e alle pareti della cavita. Per impedire un indurimento
prematuro, evitare di usare luce forte nell'area di lavoro. Durante
I'applicazione di everX Posterior nella cavita, accertare che ci sia
spazio sufficiente per il composito da sovrapporre su tutte le
superfici del restauro (fare riferimento al punto 6).
Nota — Cavita di Classe II o di grosse dimensioni (Fig.3a, 3b)

a. Usare un sistema con matrice adatto per definire il contorno
prossimale e I'area di contatto.
b. Quando si deve applicare everX Posterior in cavita di Classe I o

piu grosse, ricreare innanzitutto le pareti mancanti utilizzando il
composito fotopolimerizzabile per restauri e solo successivamente
applicare everX Posterior. La parete dovrebbe essere
sufficientemente spessa da sopportare la pressione di
applicazione di everX Posterior.
Nota:
Il materiale pud essere duro da estrudere appena rimosso da un
ambiente freddo. Prima dell'uso, lasciarlo per qualche minuto a
temperatura ambiente.

Consiglio clinico’

possibile anche applicare uno strato di composito fluido (ad esempio
G-aenial® Flo X o GRADIA® DIRECT Flo) sul fondo della cavita prima

di applicare everX Posterior. Applicare everX Posterior sopra al composito
fluido e compattarlo nella cavita.

5. Fotopolimerizzazione (Fig.4)
Fotopolimerizzare everX Posterior usando una lampada per
fotopolimerizzazione. Tenere la guida della lampada il piti possibile
vicino alla superficie. Per i tempi di irraggiamento e la profondita di

Antes de utilizar, lea cuidadosamente
las instrucciones de uso.

everX Posterior™

COMPOSITE REFORZADO CON FIBRA PARA REEMPLAZAR A LA
DENTINA

Para utilizacion solo por profesionales dentales en las indicaciones
recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS

everX Posterior es adecuado para utilizar como material de refuerzo en
restauraciones directas con composite, especialmente en grandes
cavidades de posteriores, por ejemplo:

Cavidades que incluyan 3 superficies o mas.

Cavidades con pérdidas de cuspides

Cavidades profundas (incluyendo clases I, I y dientes tratados
endoddnticamente)

Cavidades después de sustitucion de amalgamas

Cavidades donde también estan indicados inlays & onlays.
Nota:

everX Posterior siempre debe cubrirse con un material de
restauracion composite universal fotopolimerizable, para una
suficiente resistencia a la abrasion.
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CONTRAINDICACIONES

1. No utilizar en recubrimientos pulpares directos

2. Al menos una dimensién horizontal de la cavidad debe exceder 3
mm.

3. En casos aislados y en algunas personas, el producto puede causar
sensibilizacion. Si cualquiera de estas reacciones aparecen,
interrumpa el uso del producto y consulte a un facultativo.

4. Este producto no es adecuado en pacientes con historial de
hipersensibilidad a los monémeros de metacrilato.

5. No utilizar como tltima capa en proximal ni en superficie

INSTRUCCIONES DE USO
1. Seleccion de Color
Limpie el diente con piedra pémez y agua. La seleccion de la tltima
capa de composite de esmalte debe realizarse antes del aislamiento.
. Preparacion de la cavidad (Fig.1)
Prepare la cavidad utilizando las técnicas estandar. Seque
suavemente con aire libre de aceite. Es recomendable la utilizacion
de dique de goma para el aislamiento del diente preparado, de
contaminacion con saliva, sangre o fluido sulcular.
Nota:
Para recubrimientos pulpares, utilizar hidréxido de calcio.
. Tratamiento adhesivo (Fig.2)
Para la adhesion de everX Posterior a esmalte y/o dentina, utilizar un
sistema adhesivo fotopolimerizable como G-zenial® Bond, G-Bond®.
Seguir las instrucciones del fabricante.
Colocacion de everX Posterior (Fig.3) — Ver nota para Clases II o
grandes cavidades
Inserte everX Posterior en el Unitip APPLIER o equivalente. Retirar
la tapa, y extraer el material everX Posterior directamente en la
cavidad.
Condensar everX Posterior en la cavidad, utilizando los instrumentos
adecuados, hasta que haya sido adaptado firmemente tanto al suelo
de la cavidad como a las paredes. Para evitar polimerizaciones
prematuras, evitar luz intensa en la zona de trabajo. Cuando coloque
el material everX Posterior en la cavidad, asegurese que hay
suficiente espacio para el composite de recubrimiento en todas las
superficies de la restauracion (consulte punto 6).
Nota — Clases II o grandes cavidades (Fig.3a, 3b)
Utilice un sistema de matrices adecuado para establecer el
contorno proximal y la zona de contacto.
Cuando coloque everX Posterior en Clases I o grandes
cavidades, reconstruya primero las paredes que faltan, utilizando
un composite restaurador fotopolimerizable antes de colocar
everX Posterior. La pared debe ser lo suficientemente gruesa para
soportar la presion de aplicacion de everX Posterior.
Nota:
Puede que el material sea dificil de extraer inmediatamente después
haber sido almacenado en frio. Antes de usar, deje durante unos
minutos a temperatura ambiente.
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Sugerencia clinica

Opcionalmente, aplicar una fina primera capa de composite fluido
(ej., G-eenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo) en el suelo de la cavidad
antes de la aplicacion de everX Posterior. Aplique everX Posterior sobre
el composite fluido y condense en la cavidad.

5. Fotopolimerizacion (Fig.4)
Fotopolimerice everX Posterior utilizando una lampara de
polimerizacién. Mantener la guia de luz tan préxima como sea
posible a la superficie del material. Consulte la siguiente tabla para
el tiempo de irradiacion y la profundidad efectiva de polimerizacion.

Tiempo de Irradiacion y profundidad efectiva de polimerizacion

polimerizzazione efficace, consultare la tabella riportata sotto. Tiempo Profundidad
Tempo di irraggiamento e profondita di polimerizzazione efficace Lampara de polimerizacion de de
irradiacion | polimerizacion
X . Tempo di Profondita Arco de Plasma (2000 mW/cm?) 9 sec. 4 mm
Tipo di lampada irraggiamento i
polimerizzazione LED Alta intensidad (>1200 mW/cm?) | 10 sec. 4 mm
Arco plasma (2000 mW/cm?) 9 sec. 4 mm Lamparas Halégena/ LED Normales
(700 mW/cm?) 20 sec. 4 mm
Luce LED ad alta potenza (>1200 mW/cm?) 10 sec. 4 mm
Nota:
Lampada alogena/a LED normale (700 mW/cm?)| 20 sec. 4 mm oa

Nota:
Ur'intensita luminosa inferiore potrebbe comportare una
polimerizzazione insufficiente o lo scolorimento del materiale.
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. Applicazione del composito superficiale (Fig.5)
Riempire lo spazio residuo della cavita con un composito per restauri
lucidabile e resistente all’'usura quale ad esempio G-aenial® Posterior o
GC Kalore. Lo strato di composito dovrebbe essere di 1-2 mm sulla
superficie occlusale. Fotopolimerizzare secondo le indicazioni del
produttore.

. Finitura e lucidatura
Controllare e regolare I'occlusione. Finire e lucidare con le tecniche
consuete.
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COLORE
everX Posterior € disponibile in un solo colore universale

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e buio (4 - 25°C / 39,2 — 77,0°F), lontano da
temperature elevate e dalla luce solare diretta.

(Durata utile: 2 anni dalla data di produzione)

CONFEZIONI
15 unitip (0,25g / 0,13mL)
50 unitip (0,25g / 0,13mL)

AVVERTENZE

1. In caso di contatto con il tessuto orale o con la cute, rimuovere
immediatamente il prodotto con del cotone o una spugna imbevuta di
alcol. Sciacquare con acqua. Per evitare il contatto si pud usare la
diga di gomma o del burro di cacao in modo da isolare il campo
operatorio dalla cute o dal tessuto orale.

. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
acqua e consultare un medico.

. Fare attenzione a evitare che il paziente ingerisca il materiale.

. Non mischiare con altri prodotti simili.

. Per motivi legati al controllo delle infezioni, le Unitip sono
esclusivamente monouso.

. Indossare guanti di plastica privi di gomma o guanti di gomma
durante I'operazione in modo da evitare il contatto diretto con gli
strati di resina inibiti all’aria e prevenire una possibile
sensibilizzazione.

. Indossare gli occhiali protettivi durante la fotopolimerizzazione.

. Durante la lucidatura del materiale polimerizzato, usare un aspiratore
della polvere e indossare una maschera anti-polvere per evitare di
inalare la polvere prodotta durante la fase di lucidatura.

9. Evitare di versare il materiale sugli indumenti.

10. In caso di contatto non intenzionale con aree di denti o protesi non
coinvolte, rimuovere il materiale con uno strumento, una spugna o
un pellet di cotone prima di fotopolimerizzare.

11. Non usare everX Posterior insieme a materiali contenenti eugenolo
in quanto I'eugenolo puo impedire I'indurimento di everX Posterior.

12. Non usare una quantita eccessiva di alcol per pulire la unitip per
evitare di contaminare la pasta.

13. Tutti gli scarti dovranno essere smaltiti in conformita alle normative
locali.
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Una baja intensidad de luz, puede ocasionar insuficiente
polimerizacion o decoloracion del material.

. Colocacion del composite de recubrimiento (Fig.5)
Rellene el espacio de la cavidad restante utilizando un composite
restaurador resistente a la abrasién y pulible tales como G-zenial®
Posterior o GC Kalore. La capa de composite debe ser de 1-2 mm en la
superfice oclusal. Fotopolimerizar siguiendo las instrucciones del
fabricante
Acabado y Pulido
Chequee y ajuste la oclusién. Acabado y pulido segun las técnicas
estandar.
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COLOR
everX Posterior esta disponible en un color universal.

ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar fresco y oscuro (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F) alejado
de altas temperaturas y luz solar directa.

(Caducidad: 2 afios desde la fecha de fabricacion)

PRESENTACION
15 unitips (0,25g / 0,13mL)
50 unitips (0,25g / 0,13mL)

PRECAUCION

1. En caso de contacto con tejidos orales o piel, retirar inmediatamente
con un algodén o esponja impregnados en alcohol. Enjuague con
agua. Para evitar el contacto, puede aislarse el campo de trabajo, la
piel o tejidos orales utilizando dique de goma o manteca de cacao.

2. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con
agua y busque atenciéon médica.

3. Tenga cuidado en evitar la ingestion del material.

4. No mezcle con otros productos similares

5. Por razones de control de infecciones, los Unitips son de un solo
uso.

6. Utilice guantes de plastico o de goma durante el procedimiento para
evitar el contacto directo con la capa inhibida de resina para prevenir
posibles sensibilidades.

7. Utilice gafas protectoras para los ojos durante la fotopolimerizacion.

8. Mientras pula el material polimerizado utilice un recolector de polvo
y use mascarilla para evitar la inhalacién del polvo del pulido.

9. Evite que el material contacte con la ropa.

10. En caso de contacto con partes del diente o prétesis no afectadas
por la restauracion, elimine antes de la fotopolimerizacién con un
instrumento, esponja o bolita de algodén.

11. No utilice everX Posterior en combinacién con materials que
contengan eugenol ya que éste puede inhibir la polimerizacién de
everX Posterior.

12. No limpie los unitips con una cantidad excesiva de alcohol, ya que
puede causar contaminacion de la pasta.

13. Deseche los residuos de acuerdo a las disposiciones locales.

Ultima revisién: 06/2015

Lees voor gebruik zorgvuld
de gebruiksaan

everX Posterior™

VEZELVERSTERKT COMPOSIET VOOR DENTINE VERVANGING

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig
gekwalificeerden.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

everX Posterior is geschikt om te gebruiken als versterkingsmateriaal

voor directe composietrestauraties, vooral in grote posterieure

caviteiten zoals:

. 3 vlaks caviteiten of meer

. Caviteiten waarbij een knobbel(s) ontbreekt

. Diepe caviteiten (inclusief Klasse I, I en endodontisch behandelde
elementen)

. Caviteiten na het verwijderen van amalgaam

. Caviteiten waar ook inlays & onlays geindiceerd zouden kunnen
worden
Opmerking:
everX Posterior moet altijd worden bedekt met een laag lichthardend
universeel composiet voor voldoende slijtvastheid.
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CONTRA-INDICATIES:

1. Pulpa-overkapping.

2. Tenminste één horizontale demensie in de caviteit moet meer dan 3
mm bedragen.

3. In zeldzame gevallen kunnen sommige personen gevoelig reageren
op dit product. Stop in geval van een reactie de behandeling met het
product en verwijs de patiént naar een arts.

4. Het product is niet geschikt voor patiénten met een historie van
gevoeligheid voor methacrylaten monomeren.

5. Gebruik het niet als definitieve proximale en als oppervlakte
composiet toplaag.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Kleurselectie
Reinig het element met puimsteen en water. De kleur selectie van de
definitieve composiet glazuurlaag moet worden gemaakt alvorens te
isoleren.

. Caviteitspreparatie (Fig.1)

Prepareer de caviteit volgens standaard technieken. Voorzichtig
droogblazen met olievrije lucht. Gebruik cofferdam om het
geprepareerde element te isoleren om contaminatie met speeksel,
bloed en sulcusvloeistof te voorkomen.

Opmerking:

Gebruik calciumhydroxide voor pulpa overkapping.

. Aanbrengen van adhesief (Fig.2)

Gebruik een lichthardend bonding systeem zoals G-zenial® Bond,
G-Bond® voor het hechten van everX Posterior aan glazuur en/of
dentine. Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

. Het aanbrengen van everX Posterior (Fig.3) — zie ook de opmerking
voor Klasse II en grotere caviteiten
Breng de unitip met everX Posterior in de Unitip APPLIER of een
equivalent. Verwijder het dopje, en spuit everX Posterior materiaal
direct in de caviteit.

Stop de everX Posterior in de caviteit met geschikt instrumentarium,
totdat het goed aansluit op de caviteitbodem en -wanden. Om
voortijdig uitharden te voorkomen, zorg ervoor dat er geen helder
licht op het werkveld valt. Wanneer everX Posterior in de caviteit
wordt aangebracht, zorg ervoor dat er voldoende ruimte overblijft
voor een composiet afdeklaag op alle vlakken van de restauratie (zie
ook punt 6).

OPMERKING - Klasse II en grotere caviteiten (Fig.3a, 3b)

. Gebruik een geschikt matrixsysteem om de proximale vorm en de
contactpunten te creéren.

. Wanneer everX Posterior in Klasse II of grotere caviteiten wordt
aangebracht, bouw dan eerst de ontbrekende wanden op d.m.v.
licht uithardend composiet. De wand moet dik en sterk genoeg zijn
om de druk tijdens het aanbrengen van everX Posterior te
weerstaan.

OPMERKING:

Extruderen van het materiaal kan lastig zijn, indien het koel werd

bewaard. Laat het materiaal een aantal minuten op

kamertemperatuur komen, alvorens het te verwerken.

N

w

IS

[

o

Klinische tip

Optioneel, breng eerst een dunne laag flowable composiet aan
(0.a. G-zenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo) op de caviteitsbodem
alvorens everX Posterior aan te brengen. Plaats everX Posterior
boven op de flowable composiet en druk dit aan in de caviteit.

5. Lichtharding (Fig.4)
Belicht everX Posterior met behulp van een composietlamp. Houd de
tip van de composietlamp zo dicht als mogelijk tegen het oppervlak.
De onderstaande tabel geeft aanwijzingen voor de belichtingstijd en
de effectieve diepte van uitharding.

Belichtingstijd en effectieve uithardingsdiepte

Composietlamp Belichtingstijd | Uithardingsdiepte
Plasma lamp (2000 mW/cm?) 9 sec. 4 mm
Hoog vermogen LED lamp (>1200 mW/cm?)| 10 sec. 4 mm
Halogeen/ Normale LED lamp (700 mW/cm?) 20 sec. 4 mm

Opmerking:
Een lage lichtintensiteit kan leiden tot onvoldoende uitharding en
verkleuring van het materiaal.

o

. Aanbrengen van de afdeklaag composiet (Fig.5)
Vul de rest van de caviteit op met een slijtvast en polijstbaar
restauratief composiet, zoals G-aenial® Posterior of GC Kalore.
De occlusale composiet afdeklaag moet tussen de 1-2 mm zijn.
Licht uitharden volgens de instructies van de fabrikant.

. Afwerken en polijsten
Controleer de occlusie en pas deze zo nodig aan. Werk af en polijst
volgens standaard technieken.
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KLEUR
everX Posterior is verkrijgbaar in één universele kleur

OPSLAG

Bewaar op een koele en donkere plaats (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F) weg
van hoge temperaturen en direct zonlicht.

(Houdbaarheid: 2 jaar na productiedatum)

VERPAKKINGEN
15 unitips (0,25g / 0,13mL)
50 unitips (0,25g / 0,13mL)

WAARSCHUWINGEN

. Bij aanraking met het tandvlees of de huid, onmiddellijk verwijderen
met een wattenrol of katoenen doekje gedrenkt in alcohol. Spoel na
met water. Om contact te voorkomen kan rubberdam en/of
cacaoboter worden gebruik om het werkveld van de huid of het
mondslijmvlies te isoleren.

. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en
medisch advies inwinnen.

. Zorg ervoor dat het materiaal niet wordt ingeslikt.

. Vermeng niet met gelijksoortige producten.

. Om kruisbesmetting te voorkomen, zijn de Unitips uitsluitend bedoeld
voor eenmalig gebruik.

. Draag tijdens de behandeling vinyl- of latexhandschoenen om
rechtstreeks contact met de kunststof inhibitie laag te voorkomen. Dit
ter voorkoming van mogelijke overgevoeligheid.

. Draag een lichtbeschermingsbril tijdens het belichten.

. Gebruik afzuiging tijdens het afwerken en polijsten van composiet en
draag een stofmasker, dit om inhalatie van stof te voorkomen.

. Voorkom dat het materiaal op kleding komt.

0. In geval van onbedoeld contact met elementen of prothetische
voorzieningen, verwijder het materiaal met een instrument, een
sponsje of wattenbolletje alvorens met licht uit te harden.

. Gebruik everX Posterior niet in combinatie met eugenol houdende
materalen daar eugenol er voor kan zorgen dat everX Posterior niet
uithardt.

12. Reinig de unitip niet met overmatig alcohol daar dit de pasta kan

contamineren.

13. Verwijder het afval volgens de lokale verordeningen.
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Fig.1/Eik.1/Kuva.1
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Fig.2/Eik.2/Kuva.2
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Fig.3/Eik.3/Kuva.3
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Fig.3a/Eik.3a/Kuva.3a
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Fig.3b/Eik.3b/Kuva.3b
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Fig.4/Eix.4/Kuva.4
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Fig.5/Eik.5/Kuva.5

Lees brugsvejledningen
omhyggeligt fer brug.

everX Posterior™

FIBERFORSTARKET KOMPOSIT TIL BASEFYLDNING
Ma kun bruges af dentale fagfolk i de anbefalede indikationsomrader.

ANBEFALEDE INDIKATIONER:

everX Posterior bruges som det forsteerkende materiale til direkte
komposit restaureringer, specielt i store posteriore kaviteter, ex.

1. Kaviteter der inkluderer 3 flader eller flere

2. Kaviteter med manglende cuspides

3. Dybe kaviteter (incl. klasse I, I og endodontisk behandlede teender)
4. Kaviteter efter fiernelse af amalgam

5. Kaviteter hvor onlays og inlays er indikerede

Bemeerk:
everX Posterior skal altid deekkes af et lag lyspolymeriserende universal
restorativ komposit for at opna sufficient slidresistens.

KONTRAINDIKATIONER:

1. Ma ikke bruges ved overkapninger

Der bor veere mindst én horisontal dimension pa 3mm i kaviteten.

. | sjeeldne tilfelde kan produktet give overfalsomhedsreaktioner hos
nogen mennesker. Hvis dette opleves stoppes med brugen af
produktet og der henvises til laegen.

Produktet er ikke velegnet til patienter der har tidligere kendte
overfglsomhedsreaktioner overfor methakrylat monomerer.

Ma ikke bruges som afsluttende approximal eller overflade komposit
lag.

BRUGSDIREKTIVER/PROCEDUREBESKRIVELSE

1. Farvevalg

Renger tanden med pimpsten og vand. Farven pa det afsluttende

emalje kompositlag ber veelges for isolering af arbejdsfelt /

kofferdamsanleeg.

Kavitetspreeparation (Fig.1)

Preeparer kaviteten efter standardprincipperne. Terblaes med oliefri

luft. Det anbefales at bruge kofferdam for at undga kontaminering af

den praeparerede tand med saliva, blod eller pochevaeske.

BEMARK:

Ved overkapning af pulpa anvendes Calciumhydroxid.

Bonding (Fig.2)

Brug et lyspolymeriserende bondingssystem som G-zenial® Bond, G-

Bond®. for at bonde everX Posterior til emaljen og/eller dentinen. Falg

producentens anvisninger.

Placering af everX Posterior (Fig.3) — se note for Klasse I eller store

kaviteter.

Indseet everX Posterior i en Unitip APPLIER eller tilsvarende. Tag

haetten af og pres everX Posterior direkte ned i kaviteten. Stop/Pak

everX Posterior i kaviteten med egnede instrumenter indtil det har
adapteret teet mod kavitetsbunden og —vaeggene.

For at undga for tidlig polymerisering fiernes steaerke lyskilder fra

arbejdsomradet. Nar everX Posterior anbringes i kaviteten forsikres

det at der er tilstraekkelig plads til den overliggende komposit pa alle

overflader af restaureringen. (jvnf. pkt 6)

Note:

Klasse I eller store kaviteter Klasse II og starre kaviteter (Fig.3a, 3b).

a) Brug et egnet matricesystem til at etablere approximale konturer
og kontaktpunkter.

b) Nar everX Posterior bruges i klasse II eller starre kaviteter
opbygges forst de manglende veegge med en lyspolymeriserende
komposit fer everX Posterior appliceres. Vaeggene skal veere tykke
nok til at modsta applikationstrykket fra everX Posterior.

Bemaerk:

Materialet kan muligvis vaere sveert at dispensere hvis det kommer

direkte fra keleskab lige inden brug. Derfor skal materialet have

rumtemperatur et par minutter for brug.
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Kliniske hint

Ved underskeeringer applicer farst et tyndt lag flowkomposit

(ex. G-eenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo) i bunden af kaviteten far
everX Posterior appliceres. Anbring everX Posterior ovenpa flow
kompositten og pak det i kaviteten.

5. Lyspolymerisering (Fig. 4)
Lyspolymeriser everX Posterior med en polymerisationslampe.
Hold lyskilden/polymerisationslampen sa taet pa overfladen som
muligt. Henvis til det nedenstaende skema for polymerisationstid og
effektiv polymerisationsdybde.

Heerdetider og polymerisationsdybde

Léas noggrant anvisningarna
innan anvéandning.

everX Posterior™

FIBERFORSTARKT KOMPOSIT FOR ANVANDNING SOM
DENTINERSATTNING

Far endast anvéndas av utbildad personal och vid rekommenderade
indikationer.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER

everX Posterior anvénds som forstarkande material vid direkta
kompositfyliningar, speciellt i stora posteriora kaviteter, till exempel:
Kaviteter som innefattar 3 eller fler ytor

Kaviteter med avsaknad kusp

Djupa kaviteter (inklusive klass I, I och endodontiskt behandlade
téander)

Kaviteter efter amalgamborttagande

Kaviteter dar onlays & inlays ar indikerade

Notera:

everX Posterior bor alltid tackas av ett lager med ljushardande
universal komposit, for tillracklig nétningsresistens

ar N =

KONTRAINDIKATIONER
1. Anvéand ej for pulpadverkappning.
2. Minst en horizontal kavitetsvagg i kaviteten ska alltsa éverstiga 3

mm.

| sallsynta fall kan produkten orsaka kanslighet hos vissa personer.

Om nagra sadana reaktioner skulle upptrada, avbryt anvandningen

av produkten och hanvisa till en lakare.

. Produkten ar ej lampad till patienter med kénd 6verkénslighet mot
metakrylat monomerer.

. Anvand ej som slutligt toppskickt
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BRUKSANVISNING

1. Fargval
Rengdr tanden med pimpsten och vatten. Fargtagning av det
slutgiltiga kompositlagret bér géras innan isolering.

. Kavitetspreparation (Fig.1)

Preparera tanden enligt gallande teknik. Luftblastra forsiktigt med

oljefri luft. For att minska risken for kontaminering av saliv, blod och

eventuell vatska fran sulkus rekommenderar vi anvandning av
kofferdam.

Notera:

For pulpadverkappning, anvand kalciumhydroxid.

. Bonding (Fig.2)

Anvand ett ljushardande bondingsystem vid anvéndning av everX

Posterior sasom G-zenial® Bond, G-Bond®. Fdlj tillverkarens

instruktioner.

. Placering av everX Posterior (Fig.3) — se notering for klass II eller
stora kaviteter

Satt everX Posterior i Unitip applier eller motsvarande. Ta bort locket

och extrudera everX Posterior material direkt in i kaviteten.

Packa everX Posterior i kaviteten med hjalp av lampliga instrument,

tills det har anpassats tatt mot kavitetens botten och vaggar. For att

forhindra for tidig hardning, undvik starkt ljus i arbetsomradet. Vid

placering av everX Posterior material i kaviteten, se till att det finns

tillrackligt med utrymme for 6verliggande komposit pa alla ytor av

restaurationen (se punkt 6).

Notera — Klass Il eller stora kaviteter (Fig.3a, 3b)

a. Anvand lampligt matrisband for goda approximala kontakter.

b. Vid anvandning av everX Posterior i klass II eller stora kaviteter,
bygg forst upp de saknade kavitetsvdggarna med en ljushardande
komposit innan placering av everX Posterior. Kavitetsvaggen bor
vara tillrackligt tjock for att motsta trycket fran everX Posterior.

Notera:

Materialet kan mojligtvis vara svart att dispensera om det tas ut fran

kylskapet precis innan anvandning. Darfér, ha materialet

i rumstemperatur ett par minuter innan det skall anvandas.

N

w

IN

Kliniska tips

Valfritt, applicera forst ett tunt lager flytande komposit (t.ex. G-genial®

Flo X, GRADIA® DIRECT Flo) i kavitetens botten innan applicering av
everX Posterior. Placera everX posterior ovanpé den flytbara kompositen
och packa det i kaviteten.

5. Ljushardning (Fig.4)
Ljusharda everX Posterior med hardljuslampa. Hall lampan sa nara
ytan som mdjligt. Se féljande tabell fér hardningstid samt
hérdningsdjup.

Hardningstid och Hardningsdjup

Hardljuslampa Hérdningstid | Hardningsdjup
Curing device Tid Polymerisationsdybde Plasma (2000 mW/cm?) 9 sek 4 mm
Plasma arc (2000 mW/cm?) 9 sek. 4 mm LED Lampa (>1200 mW/cm?) 10 sek 4 mm
High Power LED Light (>1200 mW/cm?) | 10 sek. 4 mm Halogen/ Normal LED Lampa (700 mW/cm?) 20 sek 4 mm
Halogen/ Normal LED Light (700 mW/cm?)| 20 sek. 4 mm Notera:
Bemark: Léagre effekt pa hardljuslampa kan orsaka ofullstandigt hardat

For lav lysintensitet kan forarsage ufuldsteendig polymerisation eller
misfarvning af materialet.

6. Placering af den overliggende komposit (Fig.5).
Fyld resten af kaviteten med en slidsteerk og polérbar komposit,
sasom G-aenial® Posterior eller GC Kalore. Kompositlaget skal
veere 1-2 mm tykt pa okklusal fladen. Lyspolymeriser jvnf.
producentens anvisninger.

7. Finishing og Polering
Kontroller og tilpas okklusionen. Finish og poler efter standard
teknikker.

FARVE

everX Posterior fas i en universal farve

OPBEVARING

Opbevares koligt og merkt (4-25°C/39,2-77,0°F), veek fra hoje
temperaturer og direkte sollys.

(Holdbarhedstid: 2 ar efter fremstillingsdato)

PAKNINGER
15 unitips/enkeltdosisspids (0,259/0,13mL)
50 unitips/enkeltdosisspids (0,25g/0,13mL)

ADVARSEL

1. I tilfelde af kontakt med orale veev eller hud fjernes dette gjeblikkeligt

med vat eller en svamp dyppet i alkohol/sprit. Skyl med vand. For at

undga vaevskontakt kan kofferdamanlaeg benyttes til at isolere
arbejdsomradet.

| tilfeelde af kontakt med @jnene skylles straks med vand og sag

derefter lzege.

Undga at synke/indtage materialet.

Bland ikke produktet med andre lignende produkter.

For at undga smittefare er unitips engangsmateriale.

Brug handsker for at undgé direkte kontakt med ikke-afbundet resin

lag. Dette kan give overfalsomhedsreaktioner.

Baer beskyttelsesbriller under polymerisationen.

Brug en stgvsamler/udsugning og baer mundbind/stevmaske nar det

polymeriserede materiale poleres for at undga at inhalere

pudsestovet.

9. Undga at fa materialet pa tojet.

10. | tilfeelde af kontakt med utilsigtede tandomrader og protetiske
restaureringer fjernes det med instrumenter, svamp eller vatpellet
for lyspolymerisering.

11. Brug ikke everX Posterior sammen med eugenolholdige materialer,
da eugenolen kan forhindre afbindingen af everX Posterior.

12. After ikke unitips'ne i udtalte maengder af alkohol/sprit, da dette kan
forarsage kontaminering af/forurene materialet.

13. Affaldshandtering i henhold til lokale regulativer.

SORw N

o N

Revideret: 06/2015

material eller missfargningar av materialet.

6. Placering av éverliggande komposit (Fig.5)
Fyll terstaende kavitetshalrum med en slitstark och polerbar komposit,
sasom G-zenial® Posterior eller GC Kalore. Det yttersta skiktet bor
vara 1-2 mm pa den ocklusala ytan. Ljusharda enligt tillverkarens
instruktioner

7. Puts och polering
Kolla och justera ocklusionen. Putsa och polera enligt standard
teknik.

FARG

everX Posterior finns tillganglig i en universal farg

FORVARING

Forvara morkt och svalt (4 - 25°C/39,2-77,0°F), ej i h6ga temperaturer
eller direkt solljus.

(Hallbarhet: 2 ar fran tillverkningsdatum)

FORPACKNING
15 unitips (0,25g / 0,13ml)
50 unitips (0,25g / 0,13ml)

VARNING

1. I héndelse av kontakt med oral vavnad eller hud, avlagsna
omedelbart med bomull eller en svamp indrankt i alkohol. Skélj med
vatten. For att undvika kontakt, anvand kofferdam och / eller
kakaosmor for att isolera arbetsféltet fran hud eller oral vévnad.

. Vid kontakt med 6gonen, spola genast med vatten och kontakta

lakare.

. Materialet skall ej fortaras.

. Blanda ej med liknande produkter.

. For att undvika smittspridning, Unitips ar enbart till fér engangsbruk.

. Anvéand plast eller gummihandskar vid arbete med materialet for att

undvika eventuell 6verkanslighet.

. Anvand skyddsglasdgon vid ljushardning.

. Vid polering av polymeriserade materialet, anvand en dammsamlare

och bar andningsmask for att undvika inandning av damm.

. Undvik att fa material pa kladerna.

0. Vid kontakt med oavsiktliga omraden pa tand eller protes apparatur,
avlagsna material med instrument, svamp eller bomulispellet innan
ljushardning.

11. Anvand inte everX Posterior i kombination med material
innehallande eugenol, detta kan gora att everX Posterior inte hardar
korrekt.

12. Torka ej unitip med éverdriven alkohol eftersom detta kan orsaka
kontaminering av materialet.

13. Avfall hanteras enligt lokalt framtagna rekommendationer.
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Antes de utilizar, leia cuidadosamente as
instrugdes de utilizag&o.

everX Posterior™

COMPOSITO REFORGADO COM FIBRAS PARA SUBSTITUIGAO DE
DENTINA

Para utilizagdo exclusiva por um profissional segundo as indicagdes
recomendadas.

INDICAGOES RECOMENDADAS

everX Posterior é adequado a utilizagdo como material de reforgo em
restauragdes diretas com compdsito, especialmente em cavidades
posteriores de grandes dimensdes

Cavidades com 3 superficies ou mais

Cavidades com cuspides em falta

Cavidades profundas (incluindo cavidades de classe I, I e dentes
com tratamento endodéntico)

Cavidades ap6s substituicdo de amalgama

Cavidades para as quais também seria indicado onlays e inlays
Nota:

everX Posterior deve ser sempre coberto com uma camada de
compésito restaurador universal fotopolimerizavel, para uma
adequada resisténcia ao desgaste.
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CONTRAINDICAC@ES

1. Nao utilizar para protegéo pulpar.

2. Pelo menos uma dimens&o horizontal da cavidade deve ser superior

a3mm.

3. Em casos raros, o produto pode provocar reacgdes de sensibilidade

em algumas pessoas. Caso se observem reagdes desse género,

interrompa o uso do produto e consulte um médico.

O produto néo é adequado a pacientes com histdria de

hipersensibilidade a monédmeros de metacrilato.

. Nao utilizar como camada de compdsito final aproximal e de
superficie.
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INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

1. Selegao de Tonalidades
Limpe o dente com pasta de pedra pomes e agua. A selegédo da
tonalidade da camada de esmalte do compdsito final deve ser feita
antes do isolamento.

2. Preparo Cavitario (Fig.1)
Preparar a cavidade usando técnicas padrdo. Seque com um jato de
ar suave isento de 6leo. Recomenda-se a utilizagdo de um dique de
borracha para isolar o dente preparado de contaminagao com saliva,
sangue ou fluido sulcular.
Nota:
Para a protecéo pulpar, use hidréxido de calcio.

3. Tratamento de adeséo (Fig.2)
Para unir everX Posterior a esmalte e/ou dentina, utilize um sistema
adesivo fotopolimerizavel tal como G-zenial® Bond, G-Bond®. Siga as
instrugdes do fabricante.

4. Procedimento restaurador com everX Posterior (Fig.3) — ver nota

para cavidades de Classe I ou de grandes dimensdes

Inserir everX Posterior na ponta Unitip APPLIER ou equivalente.

Retirar a tampa e depositar o material everX Posterior diretamente

na cavidade.

Comprimir o everX Posterior na cavidade, usando instrumentos

adequados, até que este se tenha adaptado bem a base e paredes

da cavidade. Para prevenir a polimerizagéo prematura, evite luz forte
na area de trabalho. Ao colocar material everX Posterior na
cavidade, assegurar que existe espago suficiente para a cobertura

de compdsito em todas as superficies da restauragao (consultar o

ponto 6).

Nota — cavidades de Classe I ou de grandes dimensdes (Fig.3a, 3b)

a. Usar um sistema de matriz adequado para estabelecer o contorno
proximal e a area de contacto.

b. Ao colocar everX Posterior em cavidades de Classe Il ou maiores,
reconstruir primeiro as paredes em falta utilizando compésito
restaurador fotopolimerizavel antes de aplicar everX Posterior.

A parede deve ser suficientemente espessa para resistir a pressdo
de aplicagéo do everX Posterior.

Nota:

Pode ser dificil espremer o material imediatamente depois de o

retirar da armazenagem no frio. Antes de o utilizar, deixe-o repousar

alguns minutos a temperatura ambiente normal.

Sugestéo clinica

Opcionalmente, aplicar primeiro uma camada fina de um compésito
fluido (e.g., G-aenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo) a base da cavidade
antes da aplicagao de everX Posterior. Colocar everX Posterior sobre o
compésito fluido e comprimir na cavidade.

5. Fotopolimerizagéo (Fig.4)
Proceder a fotopolimerizagdo do everX Posterior com um aparelho
de fotopolimerizagdo. Manter a guia de luz o mais préximo possivel
da superficie. Consulte o gréafico seguinte do Tempo de Irradiagéo e
Profundidade de Polimerizagao Efetiva.

Tempo de Irradiagé@o e Profundidade de Polimerizagéo Efetiva

Tempo Profundidade

Aparelho de polimerizagéo de de
Irradiag@o | polimerizagéo
Arco de plasma (2000 mW/cm?) 9 seg. 4 mm

Luz LED de alta poténcia (>1200 mW/cm?) | 10 seg. 4 mm
Halogéneo/ Luz LED Normal (700 mW/cm?) | 20 seg. 4 mm

Nota:
Uma intensidade de luz mais baixa pode resultar numa
polimerizag&o insuficiente ou descoloragao do material.

o

Procedimento restaurador com o compésito de cobertura (Fig.5)
Preencher o espacgo cavitario restante com um composito restaurador
resistentes ao desgaste e que possa ser polido, tal como G-aniaP
Posterior ou GC Kalore. A camada de composito deve ser de 1-2 mm
na superficie oclusal. Proceder a fotopolimerizagdo conforme instruido
pelo fabricante.

. Procedimento complexo de acabamento e de polimento

Verifique e ajuste a oclusdo. Acabar e polir usando as técnicas
padronizadas.

~

TONALIDADE
everX Posterior esta disponivel numa cor universal

ARMAZENAMENTO

Conservar em local fresco e escuro (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F), protegido
de temperaturas altas e da luz direta do sol.

(Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabrico

EMBALAGENS
15 unitips (0,25g/ 0,13mL)
50 unitips (0,25g / 0,13mL)

CUIDADO

1. Em caso de contacto com a mucosa oral ou pele, retirar
imediatamente com algoddo ou uma esponja embebidos em alcool.
Lave com agua. Para evitar o contacto, pode usar um dique de
borracha e/ou manteiga de cacau para isolar o campo operatério da
pele e mucosa oral.

2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com agua e
consulte o médico.

3. Tome precaugdes para evitar a ingestao do material.

4. Nao misturar com outros produtos semelhantes.

5. Por motivos de controlo de infegdes, as Unitips sdo de utilizagao
Unica.

6. Utilize luvas de plastico ou de borracha durante a operacgéo para
evitar o contacto direto com camadas de resina inibidas pelo ar, a fim
de evitar uma possivel reagao de sensibilidade.

7. Use 6culos de protegéo durante a fotopolimerizagéo.

8. No procedimento complexo de polimento do material polimerizado,

use um aspirador e uma mascara de protegdo para evitar a inalagéo
do po libertado ao aliviar.

9. Evite contaminar o vestuario com o material.

10. Em caso de contacto com areas do dente nao previstas ou
equipamento protético, remova com um instrumento, esponja ou
bola de algodao antes da fotopolimerizagéo.

11. Nao utilizar everX Posterior em combinagdo com materiais que
contenham eugenol, pois o eugenol pode impedir a polimerizagdo
de everX Posterior.

12. Nao limpar a unitip com excesso de alcool, pois isso pode
contaminar a pasta.

13. Eliminar todos os residuos em conformidade com as normas locais.

Ultima reviséo: 06/2015

MpIv atro Tn Xpron TTapakaAoUUE
BIaBACTE TIPOCEXTIKA TIG 0dNYIEG XPrONG.

everX Posterior™

PHTINH ENIZXYMENH ME INEZ YAAONHMATQN TIA
ANTIKATAZTAZH OAONTINHZ

AlaTiBeTal HOVO YIa 030VTIATPIKA XPON KAl YIA TIG TIPOTEIVOUEVEG
£VOEIgeIg.

NMPOTEINOMENEZ ENAEIZEIZ

To uAiké everX Posterior gival katdAANAo yia Xprion wg eVIOXUTIKO
EUPPOAKTIKO UAIKO YIO AUETEG ATTOKATAOTATEIG CUVOETWY PNTIVWV EIDIKA
O€ EKTETAPEVEG KOIAGTNTEG OTTIOBIWYV YIa TTapGdElyua:

1. KolIAdTNTEG 3 ETMIQAVEIWV ) TTEPICTOTEPO

KoIAOTNTEG pE ATTWAEI QUUATWV

Babiég koiIAoTNTEG (CUpTTEPIAapBavopévwy opddwy I, IT kai
£vOOJOVTIKG BepaTreupéva SovTIa)

KoIlAOTNTEG PETE TNV AVTIKATAOTAON EYPPAGEWY APAAYGUATOG
KoIAOTNTEG pe EVOEIEN KAl VIO KATAOKEUN EVOETWY KAl ETTEVOETWV
nueiwon:

To uAIk6 everX Posterior TTpéTrel TAVTA va KAAUTITETAI PE Eva
OTPWHO QWTOTTOAUPEPIJOPEVNG YEVIKNAG EQapuOYHG CUVBETN pNTivn
yla eTTapKA avTioTaon aTnv ammoTpIRh.
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ANTENAEIZEIZ

1. Aev TIPETTEI VO XPNOIPOTIOIEITAI YIa KAAUYN TOU TTOAQOU.

. TouhdyioTov pia atré TIG 0pIOVTIEG INOTACEIGTTPETTEI VA EETTEPVA TA
3 mm.

3. Z& OTTAVIEG TIEPITITWOEIG TO TTPOIOV PTTOPE vV TTPOKAAETE!
uTrepeuaiodnaia og kaTola dropa. Av TTapatnpnBouv TETolEg
avTIOPACEIG SIAKOWTE TN XPAON TOU TTPOIGVTOG Kal avadnTeioTe
10TPIKF) CUPBOUAR.

. To poidv dev eival KaTAAANAO yia aoBeveig Ue I0TOPIKO
uTrEpEUaIoONTiag oTa PEBAKPUAIKG HOVONEPH.

. Na pnv xpnoipgotroigital wg TeAIKG OHOPO A HAONTIKO OTPWHA
pntivng.

OAHFIEZ XPHZHZ
1. EmAoyn améyxpwong

KaBapioTe 10 dOvTI he TaoTa Kal vepo. H etTAoyn Tng ammdxpwaong

Tou TEAIKOU OTPWHATOG TNG OUVOETNG PNTIVNG TIPETTEI VA YiVEl TIPIV

TNV atmopdvwaon Tou dovTiou.

. NpoeToipacia koIAéTNTAG (EiK.1)

MPOoETOINAOTE TNV KOIAOTNTA PE TIG OUVHBEIG DIASIKATIEG. ZTEYVWOTE

PUOWVTAG EAAPPE PE TNV AEPOTUPIYYA KAl PE aépa Xwpig EAaia.

ZUuoTAvETal N XPron €AACTIKOU OTTOPOVWTHPA VIO TNV ATTOQUYH

€TMIPOAUVONG Tou dovTioU pe 0dAIo, aipa fj OUAIKS uypo.

Znueiwon :

MNa dueon kdAuywn Tou TTOAPOU XpNnoIPoTIOINOTE UdPOEEISIO TOU

aoBeoTiou.

. Aiodikacia ouyk6AAnong (Eik.2)

MNa Tn ouykdAAnon Tou uAikoU everX Posterior oTnv adapavTivn kai/f

aTnV 0d0oVTivn XPNOIUOTIOINOTE GWTOTTOAUPEPIJOPEVO TUYKOAANTIKS

oloTnpa OTwg 1o G-zenial® Bond, G-Bond®. AkoAoubr|oTe Tig 0dnyieg

XPONG TOU KATAOKEUQOTH.

. TomroB€Tnon Tou UAIKoU everX Posterior (Eik.3) — BA. ZnNEIWOEIG yIa

KOINOTNTEG |ING OUABAG A EKTETAUEVEG KOINOTNTEG

TotoBeTAoTE TNV KAWOUAQ everX Posterior 010 €101KO TIOTOAI

epappoyng Unitip APPLIER 1 k&trolo dAAo Trapépolo. A@aipéoTe To

KOTTaKI Kal €EwBeioTe KPR TToodTNTa UAIKOU everX Posterior dueca

péoa oTnv KOIAOTNTA.

>101BAETE TO UNIKO everX Posterior péoa oTnv KoIANOTNTA pE

KaTAAANAa epyaleia, pEXPI va €XEI TIPOCAPUOOCTEI OPIXTE OTOV

TUBPEVA Kal Ta TOIXWHATA TNG KOIAGTNTAG. Ma TRV aTToQuyr| Tou

TPOWPOU TTOAUPEPITPOU ATTOPUYETE TNV EKTTOUTTH QWTOG OTNV

Teploxn epyaciag. Katd tnv tomoB€tnan tou uAikou everX Posterior

aTNV KOIANGTNTA BERAIWOEITE OTI UTTAPXEI APKETOG XWPOG YIa £va

UTTEPKEIUEVO OTPWHA PNTIVNG TTAVW O€ OAEG TIG ETTIQPAVEIEG TNG

atmokatdoTaong (BA. onueio 6).

Znueiwon — KolAdTnTeg lIng opddag f eKTETAPEVEG KOIAGTNTEG

(Eik.3a, 3b)

a. XpnaoigoTolnoTe éva KaTdAANAo oUoTpa TEXVNTOU TOIXWHATOG
yia va 31ao@aAicETE TNV aTTOS00N TWV OPOPWYV ETTIPAVEIWV KAl TOU
onueiou eTTaQng.

b. Katda tTnv Tommo0€TNnan Tou uAikou everX Posterior o€ kolA6TNTEG I
NG opdadag i peyaAUTEPEG, XTIOTE ApYIKA Ta EAAEITTOVTA TOIXWHATA
XPNOIPOTIOIWVTAG QWTOTTOAUPEPIOUEVN ATTOKATACTATIKA pNTivn
TpIV atd TNV ToTroB€TNON Tou UAIKOU everX Posterior. To Toixwua
TIPETTEN Va gival TTaXU WOTE VO AVTEXEI TNV EQAPHOYH TTIECEWY
Héow Tou UAIKOU everX Posterior.

>nueiwon:

MTropei va utrdpxer duokoAia £§WONONG Tou UAIKOU GUECWS PETG TNV

agaipean} Tou amo 1o Yuyeio. Mpiv amd Tn xpron, apAoTE TO UAIKS va

TTapapeivel o€ QUaIOAOYIKI) Beppokpacia SwpaTiou yia Aiya AeTITd.
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KAIviké onpeio

15aviké eQappdoTe apXIKd Eva AETITO OTPWHA AETITOPPEUCTNG PNTIVNG
(.. TNV G-2enial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo) oTtov TTuBpéva tng
KOINOTNTAG TTPIV aTTd TNV £QApPHOYr Tou UAIKOU everX Posterior.
ToTroBeTAOTE TO OTPWHA TOUu UAIKOU everX Posterior Travw atmd mn
AeTITOPPEUCTN PNTIVN KOl OTOIBASTE TO GTNV KOIAGTNTA.

5. dwrotroAupepiopdg (Eik.4)
DdwroToAupEpioTe To UAIKO everX Posterior xpnoigoTroiwvTag pia
ouoKeur QwToTTOAUPEPIOPOU. KpaTRoTe TO akpopuyXIo TNG
OUOKEUNG 600 TO dUVATOV TTI0 KOVTA OTNV ETTIQAVEIN. AvaepBEiTe
gTov akOAOUBO TTVOKA YIO TOUG XPOVOUG EKTTOUTIAG Kal TO
IKavoTToINTIKG BA60G TTOAUPEPIOUOU.

XpOvog EKTTOPTTAG Kal IKavoTroinTiké BABog TToAupepIouoU

Xpoévog | BaBog

ZUOKEUN QWTOTTOAUPEPITHOU EKTIOPTITC | TOAUREPIOHOD

Tuokeun TAGoparog (2000 mW/cm?) 9 sec. 4 mm
YynAig évaong ouokeuri LED (>1200 mW/cm?) | 10 sec. 4 mm
Ahoyovo/ duaioroyikr exmroptri LED owtdg

(700 mW/cm?) 20 sec. 4 mm
Znueiwon:

XapnAdTepn €vVTaon EKTTOUTING PTTOPET va TTPOKAAECEI QVETTAPKA
TTOAUpEPIONS f aTToXpWHATIONS TOU UAIKOU.

o

. ToTroB€TNON TOU UTTEPKEIPEVOU OTPWHATOS PNTivng (EIK.5)

[epioTe TNV evatropévouoa KOIANOTNTA PE ia avOeKTIKA TNV aTToTPIRH
Kal KaARg OTIATIVOTNTAG pNTivn 6Trwg n G-zenial® Posterior n n GC
Kalore. To oTpwpa Tng pntivng TPETTEl va gival 1-2 mm TTévw oTn
HaonTIKA em@aveia. PwTOTTOAUNEPIOTE CUPPWVA WE TIG 0dNYieg TOU
KOTAOKEUQOTH.

Acgiavon kal oTiABwon

EAEvETE Kal TTPOCAPPOTTE TN GUYKAEIOT). AEIGVETE Kal OTIABWOTE
KaTd Ta yVwoTd.

~

AMNOXPQIH
To uMiko everX Posterior d1aTiBeTal o€ pia yeVIKAG EQpApUOYNS
améxpwaon

OYAAZH

DUAGETE TO UAIKG OE dpoTePd Kal OKOTEIVO pépog (4 - 25°C /39,2 - 77,0°F)
pakpid atmd TIG uPnAég Beppokpaaieg ) TNV dueon ékBeon aTo NAIGKS
Pwg.

(A1dpkela Cwng : 2 Xpovia atroé TNV nUEpopnvia TTapaywyng)

ZYIKEYAZIEZ
15 kdyouAeg (0,25g / 0,13mL)
50 kdwouAeg (0,259 / 0,13mL)

NMPOZOXH

. ZE TIEPITITWON ETTAPRAG TOU UAIKOU pe To BAevvoyovo 1 To dépua

AQAIPETTE TO AUEOWG PE Hia yada EUTTOTIOPEV O€ OIVOTTVEUNA.

ZemAUveTE pe dpBovo vepd. Ma TNV aTroQuyn TNG ETTAPNG UTTOPEITE

VO XPNOIYOTIOINCETE EAAOTIKG aTTOMOVWTAPA Kal /A BadeAivn yia Tnv

ATTOPOVWOT Tou TTEdiou epyaaciag até 1o déppa Kal To BAevvoyovo

TOU OTOMATOG.

Se TEPITITWON ETTAPAG PE TOU GOPOAAPOUG EETTAUVETE APECWG HE

VEPO KaI avagnTeioTe 1ATPIKA CUPBOUAR.

MpooéxeTe va pnv UTTAPEEl KATATTOON TOU UAIKOU.

Na pnv avapixei pe GAAa Tapopola TpoidvTa.

Ma Adyoug eA€yXou TwV AOIHWEEWY 01 KAWOUAEG gival piag pévo

xprong.

DopéaTe EAeUBEPA KAOUTOOUK TTAACTIKG YAVTIO KATA TN JIGPKEI TNG

£QAPHPOYAG TOU UAIKOU WOTE VO GTTOQUYETE TNV APEDTN ETTAPH TOU PE

TA OTPWHATA AVOOTOARG TTOAUPEPITHOU TTOU TUXOV TTPOKAAETOUY

utrepevalodnaia.

DopéaTe TPOOTATEUTIKA YUaAid kaTd Tn didpKeIa TOU

PWTOTTOAUPEPICHOU.

Katda tn Agiavaon Tou TToAUpEPIOPEVOU UAIKOU XPNOIPOTIOIEIOTE

avappo@non Kal opECTE HAOKA TTPOOTATIAG TTPOG ATTOPUYH

£I0TTVONG TNG ATTOKOUPEVNG OKOVNG.

9. Ao@UyeTe Tn piyn UAIkoU aTa poUxa.

10. Ze MEPITITWON PN ETOUPNTAG ETTAPAG TOU UAIKOU pE TO BOVTI i
TIPOOBETIKEG Epyanieg apaipéaTe TO PE Eva epyaAeio, yada i
TOAUTTIO BAPBAKOG TTPIV OTTO TOV QWTOTTOAUEPIOUO.

. Mnv xpnoipoTrolgite To UAIKO everX Posterior o€ guvduaoud pe
UAIKG TTOU TTEPIEXOUV EUYEVOAN KABWG PTTOPET va TTPOKANBET
avaoToAr Tou TToAupepiopoU Tou everX Posterior.

12. Mnv okouTrigeTe TNV KAWOUAQ Pe UTTEPBOAIKT TTOCOTNTA
0IVOTTVEUPATOG KABWG aUTO PTTOPET VO TTPOKAAEDEN ETTIMOAUVON TNG
TédoTag.

13. AtroppiyTe Ta UTTOAEIPPATA TOU UAIKOU CUP@WVA PE TNV TOTTIKA
vopoBeaia.
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everX Posterior™

KUITULUJITTEINEN YHDISTELMAMUOVI DENTIININ
KORVAAMISEEN

Vain hammaslaaketieteen ammattilaisten kayttoén suositelluissa
indikaatiossa.

SUOSITELLUT INDIKAATIOT

everX Posterior sopii vahvistamaan suoralla tekniikalla tehtyja
yhdistelmamuovitaytteita, erityisesti isoissa taka-alueen kaviteeteissa,
esimerkiksi:

. 3 tai useamman pinnan kaviteetit

2. Kaviteetit, joista puuttuu kuspeja

3. Syvat kaviteetit (mukaan lukien luokat I, I ja juurihoidetut hampaat)
4. Kaviteetit amalgaamin poiston jalkeen

5. My&s kaviteetit joissa onlay- ja inlay-tayte olisi indikoitu

-

HUOMIO:
everX Posterior tulee aina peittaa kerroksella valokovetteista
yhdistelm@muovia, jotta saavutetaan riittdva kulumiskestavyys.

KONTRAINDIKAATIOT

. Ala kayta pulpan kattamiseen.

. Ainakin yksi kaviteetin vaakatason mitoista tulee olla vahintaan 3
mm.

. Harvoissa tapauksissa tuote saattaa aiheuttaa herkistymista joillain
henkil6illa. Jos kyseisia reaktioita ilmenee, lopeta tuotteen kaytto ja
ota yhteytta laakariin.

4. Tuote ei sovi kaytettavaksi potilailla, joilla on aikaisemmin todettu

yliherkkyys metakrylaateille.

5. Ala kéyta lopullisena aproksimaalisena ja pintamuovikerroksena.

W N=

KAYTTOOHJEET
1. Varisavyn valinta
Puhdista hammas hohkakivi-vesi —tahnalla. Tee pinnalle tulevan
yhdistelm@muovin varinséavyn valinta ennen Kofferdam —suojausta.
. Kaviteetin preparointi (Kuva.1)
Preparoi kaviteetti yleisesti hyvaksyttyjen periaatteiden mukaisesti.
Kuivaa varovasti 6ljyttdmalla ilmalla. Kofferdam —kumin kaytté on
suositeltavaa eristamaan preparoitu hammas syljelta, verelté tai
ientaskunesteelta.
HUOMIO:
Kayta pulpan kattamiseen kalsiumhydroksidia.
. Sidostaminen (Kuva.2)
Kayta valokovetteista sidostussysteemia kuten G-aenial® Bond,
G-Bond® everX Posterior:in sidostamiseen kiilteelle ja/tai dentiiniin.

N
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everX Posterior:in annostelu (Kuva.3) — Huomioi annostelu luokan II

ja isoihin kaviteetteihin

Aseta everX Posterior Unitip APPLIER tai vastaavaan annostelijaan.

Poista suojakorkki ja annostele everX Posterior suoraan kaviteettiin.

Pakkaa everX Posterior kaviteettiin sopivalla instrumentilla, kunnes

se on asettunut tiiviisti kaviteetin pohjalle ja seinamille. Valta kirkasta

valoa tyoskentelyalueella, jotta materiaali ei kovetu ennenaikaisesti.

Kun annostelet everX Posterior: in kaviteettiin, varmista etta paalle

kerrostettavalle valokovetteiselle yhdistelmamuoville jaa riittavasti

tilaa kaikilla pinnoilla (katso kohta 6).

Huom — luokan I ja isoihin kaviteetteihin (Kuva.3a, 3b)

a. Kayta sopivaa matriisisysteemia interproksimaalialueen ja
kontaktikohdan muotoiluun.

b. Rakenna ensin puuttuvat seinamét valokovetteisella
yhdistelmamuovilla ennen everX Posterior:in annostelua.
Seinaman pitéisi olla rittdvan paksu kestamaa everX Posterior:in
annostelupaineen.

Huomio:

Materiaali voi olla vaikea ruiskuttaa valittomasti kylmasailytyksesta

otettaessa. Anna materiaalin seistéd normaalissa huoneen

lampétilassa muutama minuutti ennen kayttéa

Kliininen vinkki

Vaihtoehtoisesti aplikoi ensin ohut kerros juoksevaa
yhdistelm@muovia (esim. G-zenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo)
kaviteetin pohjalle ennen everX Posterior:in aplikointia, jotta taytteesta
saadaan riittavan tiivis. Annostele everX Posterior kovettamattoman
juoksevan yhdistelmamuovin paélle ja pakkaa se kaviteettiin.

5. Valokovetus (Kuva.4)
Valokoveta everX Posterior kayttaen valokovettajaa. Pida
valokovettajan karki niin lahella materiaalia kuin mahdollista.
Valoketusaika ja —syvyys.

Valokovetusaika ja tehollinen kovetussyvyys

Valokovettaja Valokovetusaika | Kovetussyvyys
Plasma (2000 mW/cm?) 9 sek. 4 mm
Korkeatehoinen LED -valo (>1200 mW/cm?) 10 sek. 4 mm
Halogeeni/ Tavallinen LED-valo
(700 mW/cm?) 20 sek. 4 mm
Huomio:

Alhaisempi valoteho voi johtaa riittdméattéméaén kovettumiseen tai
materiaalin varjaytymiseen.

o

. Paalle tulevan muovin kerrostaminen (Kuva.5)
Tayta kaviteetissa jaljella oleva tila kulumista kestavalla ja
kiillotettavalla yhdistelmamuovilla, kuten G-aenial® Posterior tai
GC Kalore. Okklusaalisesti muovikerroksen paksuus tulisi olla
1-2 mm. Valokoveta valmistajan ohjeen mukaan
Viimeistely ja kiillotus
Tarkista ja sovita purenta. Viimeistele ja kiillota yleisesti kaytettyjen
tekniikoiden mukaan.

~

VARISAVY
everX Posterior:ia on saatavana yhta yleisvaria.

SAILYTYS

Sailyta viiledssa ja pimeéssa (4 - 25°C/39,2-77,0°F) poissa korkeasta
lampétilasta tai suorasta auringonvalosta.

(Sailyvyysaika : 2 vuotta valmistusajankohdasta.)

PAKKAUS
15 unitips:ia (0,25g / 0,13mL)
50 unitips:ia (0,25g / 0,13mL)

VAROITUS

1. Suun limakalvo- tai ihokontaktissa poista valittémasti alkoholiin

kostutetulla vanulla tai sienelld. Huuhtele vedelld. Kontaktin

valttamiseksi Kofferdamia ja/tai kaakaorasvaa voi kayttaa eristamaan
tydskentelyalue ihosta tai suun limakalvosta.

Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele vélittoméasti vedella ja hakeudu

laakariin

Huolehdi ettet niele materiaalia.

Ala sekoita toisten vastaavien tuotteiden kanssa.

Infektiokontrollin vuoksi, Unitipit on tarkoitettu kertakayttoisiksi.

Kayta suojakasineita estaaksesi kontaktin happi-inhiboidun

resiinikerroksen kanssa valttaaksesi mahdollisen herkistymisen.

Kéayta suojalaseja valokovetuksen aikana.

. Kéyta polynkeraajaa ja suojamaskia kovetetun materiaalin

kiillotuksessa estadksesi hiontapdlyn hengittamisen.

Valta materiaalin joutumista vaatteisiin.

10. Jos materiaalia joutuu vaaraan kohtaan hampaassa tai protettisessa
materiaalissa, poista instrumentilla, sienella tai vanupallolla ennen
valokovetusta.

11. Ala kayta use everX Posterior:ia yhdessa eugenolia sisaltavien
materiaalien kanssa, koska eugenoli voi estaa everX Posterior:ia
kovettumasta.

12. Ala pyyhi unitips:ia liiallisella alkoholimaaralla, koska tama voi
aiheuttaa materiaalin kontaminoitumisen.

13. Havita kaikki roskat noudattaen paikallisia s&adoksia.
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instructions for use.

everX Posterior™

FIBER REINFORCED COMPOSITE FOR DENTIN REPLACEMENT
For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

everX Posterior is suitable for use as the reinforcing material for direct
composite restorations, especially in large posterior cavities, for
example:

Cavities including 3 surfaces or more

Cavities with missing cusps

Deep cavities (including class I, Il and endodontically treated teeth)
Cavities after amalgam replacement

Cavities where onlays & inlays would also be indicated

Note:

everX Posterior should always be covered with a layer of light-cured
universal restorative composite, for sufficient wear resistance

CONTRAINDICATIONS

1. Do not use for pulp capping.

2. At least one horizontal dimension of the cavity should exceed 3 mm.
3. Inrare cases the product may cause sensitivity in some people.

If any such reactions are experienced, discontinue the use of the
product and refer to a physician.

The product is not suitable for patients with a history of
hypersensitivity to methacrylate monomers.

5. Do not use as final approximal and surface composite layer.

&>

DIRECTIONS FOR USE

1. Shade Selection
Clean the tooth with pumice and water. Shade selection of the final
composite enamel layer should be made prior to isolation.

. Cavity Preparation (Fig.1)

Prepare cavity using standard techniques. Dry by gently blowing with
oil free air. The use of rubber dam is recommended to isolate
prepared tooth from contamination with saliva, blood or sulcus fluid.
Note:

For pulp capping, use calcium hydroxide.

. Bonding treatment (Fig.2)

For bonding everX Posterior to enamel and/or dentine, use a

light-cured bonding system such as G-zenial® Bond, G-Bond®.

Follow manufacturer’s instructions.

Placement of everX Posterior (Fig.3) — see note for Class Il and large

cavities

Insert everX Posterior into the Unitip APPLIER or equivalent.

Remove the cap, and extrude everX Posterior material directly into

the cavity.

Pack the everX Posterior in the cavity, using suitable instruments,

until it has been adapted tightly against the cavity floor and walls. To

prevent premature curing, avoid bright light in the work area. When
placing everX Posterior material in the cavity, ensure that there is
enough space for the overlaying composite on all surfaces of the

restoration (refer to point 6).

Note — Class Il and large cavities (Fig.3a, 3b)

. Use a suitable matrix system to establish the proximal contour and
contact area.

. When placing everX Posterior in Class Il or larger cavity, build first
the missing walls by using light-curing restorative composite
before placing everX Posterior. The wall should be thick enough to
withstand the application pressure of everX Posterior.

Note:

Material may be hard to extrude immediately after removing from

cold storage. Prior to use, leave to stand for a few minutes at normal

room temperature.

N
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Clinical Hint

Optionally, apply first a thin layer of flowable composite (e.g.,

G-zenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo) to the cavity floor before the
application of everX Posterior. Place the everX Posterior on top of the
flowable composite and pack it in the cavity.

5. Light Curing (Fig.4)
Light cure everX Posterior using a light curing unit. Keep light guide
as close as possible to the surface. Refer to the following chart for
Irradiation Time and Effective Depth of Cure.

Irradiation Time and Effective Depth of Cure

Curing device !Fiﬁ?;a“on CDfr'ém of
Plasma arc (2000 mW/cm?2) 9 sec. 4 mm
High Power LED Light (>1200 mW/cm?) 10 sec. 4 mm
Halogen/ Normal LED Light (700 mW/cm?) | 20 sec. 4 mm

Note:
Lower light intensity may cause insufficient curing or discoloration
of the material.

o

. Placement of the overlaying composite (Fig.5)
Fill the remaining cavity space with a wear- resistant and polishable
restorative composite, such as G-zenial® Posterior or GC Kalore.
The composite layer should be of 1-2 mm on the occlusal surface.
Light-cure as instructed by the manufacturer.
Finishing and Polishing
Check and adjust the occlusion. Finish and polish using standard
techniques.

~

SHADE
everX Posterior is available in one universal shade

STORAGE

Store in a cool and dark place (4 - 25°C/ 39.2 - 77.0°F) away from high
temperatures or direct sunlight.

(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

PACKAGES
15 unitips (0.25g / 0.13mL)
50 unitips (0.25g / 0.13mL)

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with

cotton or a sponge soaked in alcohol. Flush with water. To avoid

contact, a rubber dam and/or cocoa butter can be used to isolate the
operation field from the skin or oral tissue.

In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek

medical attention.

Take care to avoid ingestion of the material.

Do not mix with other similar products.

For infection control reasons, Unitips are for single use only.

Wear rubber-free plastic or rubber gloves during operation to avoid

direct contact with air inhibited resin layers in order to prevent

possible sensitivity.

Wear protective eye glasses during light curing.

. When polishing the polymerized material, use a dust collector and

wear a dust mask to avoid inhalation of cutting dust.

9. Avoid getting material on clothing.

10. In case of contact with unintended areas of tooth or prosthetic
appliances, remove with instrument, sponge or cotton pellet before
light curing.

11. Do not use everX Posterior in combination with eugenol containing
materials as eugenol may hinder everX Posterior from setting.

12. Do not wipe the unitip with excessive alcohol as this may cause
contamination of the paste.

13. Dispose of all wastes according to local regulations.
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Mpeau ynotpe6a, BHUMATENHO
npoyeTeTe MHCTPYKLMUTE 3a ynoTpeba.

everX Posterior™

NOACWUNEH C BNAKHA KOMMNO3WUT 3A BAMECTBAHE HA
OEHTUHA

3a ynoTtpe6a camo OT AEHTamHW CneyuanucTy 3a NnpenopbyaHnTe
VHAMKALMM.

MPENOPBYUTENHU UHOAUKALUUK

everX Posterior e noaxoasLy 3a ynotpe6a kaTo NoAcunsaLy Matepuan
32 AUPEKTHU KOMMO3UTHU Bb3CTAaHOBABAHUS, ocobeHo npu ronemn
NOCTEPUOPHM KaBUTETU, Hanpumep:

KaBuTeTu, BKNoYBaLLM 3 1 NOBEYE NOBBLPXHOCTH

KaButeTtu c nunceawm Ty6epkynu

[bn6okun kaBUTETY (BKNKOUNTENHO KNac |, Il  eHA0[OHTCKN
nekyBsaHu 361)

KaBuTeTn cnep oTcTpaHsiBaHe Ha amanrama

KaBuTETH, NPN KOUTO Ca MHANLIMPAHMN OHMEN W UHNEeN

Babenexka:

everX Posterior Tpsi6Ba BuHarv aa 6b4e NoKpuUT CbC crnoit
choTononumepusnpalLy yHuBepcaneH Bb3CTaHOBUTENEH KOMMNO3NT,
3a JocTaTbyHa N3HOCOYCTOMYMBOCT

KOHTPAUHAUKALMU

1. He nanonsealiite 3a nokpuThe Ha nynnara.

2. Haii-manko ejHO XOpU3OHTaNHO U3MepeHne Ha kaButeTa TpsibBa

fa HaaBuwasa 3 mm.

3. B peqku cnyyau, npoayKTbT MOXe [a npeu3Buka

CBPBLXYYBCTBUTENHOCT Y HAKOM Xopa. pu TakuBa peakuuu,

npekpateTe ynotpebara Ha NpoaykTa U NoTbpceTe nekapcka

nomouy.

MpoayKTHT He e NoAXOASALY 3@ NALUEeHTH C Joka3aHa

CBPBXYYBCTBUTENHOCT KbM METAKpMNaTHU MOHOMEPU.

. He nanonagaiiTe kaTo OKOHYaTENeH anpokcUManeH u
NOBBPXHOCTEH KOMMO3UTEH CIOM.
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HACOKW 3A YMOTPEBA

1. N36op Ha ussaT
MouncTeTe 3b6a ¢ nem3sa 1 Boga. N360pbT Ha OKOHYaTENeH
KOMMNO3WTeH emainos cnoi Tpsibea Aa 6bae HanpasBeH Npean
u3onaumsaTa.

. Moarotoska Ha kaBuTeTa (Pur.l)

MoproteeTte 3b6a ¢ NomoLyTa Ha cTaHAAPTHU TexHukW. MoacyweTte
C HeXHO NpoayxBaHe ¢ 06e3macneH Bb3ayx. Ynotpe6aTa Ha
Koepaam e npenopbyUTEnHa, 3a Aa U3onupaTe npenapupaHus
350 OT 3aMBbPCABAHE CHC CIIIOHKA, KPBB UK CYJIKYCHA TEYHOCT.
Babenexka:

3a nynnHo nokpuTWe, U3nonssanTe Kanuues XMAPOKCUA.

. O6paboTBaHe c 6oHA (dur.2)

3a cBbp3BaHe Ha everX Posterior kbM emaiina n/vnu AeHTuHa,

u3nonseanTe oTononumepnanpata GOHAMHI cucTema, kato

G-zenial® Bond, G-Bond®. CneBaiiTe UHCTPYKLMNTE Ha

npounssoaunTens.

MocTaBsiHe Ha everX Posterior (®ur.3) — Bux 3abenexkaTa 3a Knac

Il UK LUMPOKM KaBUTETU

MocTtaseTe everX Posterior B nuctoneT 3a komntonu (Unitip

APPLIER) unu eksusaneHTeH. OTcTpaHeTe kanaykaTa u

eKcTpyavpaiTe maTepuana everxX Posterior AMPeKTHO B kaBUTeTa.

HatbnuyeTe everX Posterior B kaBuTeTa, U3Nona3Bankm NoAXoAALLY

WHCTPYMEHT, AOKaTO 6bﬂe ajanTupaH NAbTHO KbM NOAA U CTEHUTe

Ha kaBuTeTa. 3a 1a NnpeloTBPaATUATE NpeBapUTENIHO

nonMmMepusnpaHe, oTCTpaHeTe sipkaTa CBETNMHA OKOMO paboTHOTO

none. Mpu nocTaBsHeToO Ha MaTepuana everx Posterior B kaBuTeTa,
ce yBepeTe, Ye Ma JOCTaTb4yHO MSICTO 3a NOKPUBAHE C KOMMO3NT

Ha BCUYKM NOBBbPXHOCTM Ha Bb3CTaHOBSIBAHETO (BUXTe Touka 6).

3abenexka —Knac Il unu wupoku kasuteTn(dur.3a, 3b)

a. ManonseaiTe noaxoasiia MaTpuyHa cucTema, 3a ia ocurypute
anpoKcUManeH KOHTYP 1 KOHTaKTHa 30Ha.

6. Mpu noctaBaHeTo Ha everX Posterior B Knac Il unv no-wupoku
KaBuTeTU, n3rpagete NbpBO NUNCBALUUTE CTEHU, nanonasankm
¢hoTononumMepunanpall KOMNO3WUT Npeun NOCTABAHETO Ha everX
Posterior. CTeHaTa Tpsibsa aa 6bAe AoCTaTbYHO NNbTHA 3a Aa
M30BPXU HAaNPeXeHNeTo Npu NOCTaBAHETO Ha everX Posterior.

Babenexka:

Moxe aa e TpyHO MaTepuansT Aa ce u3Tnacka, BefHara cnef kato

Ce U3Baam OT CTY[IeHO MSICTO 3a CbxpaHeHue. Mpeau ynoTtpeba,

ocTaBeTe 3a HKOSIKO MUHYTU NpW HOpMarHa cTaiiHa TemnepaTypa.
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KnuHuueH cbeet

Mo n3bop mMoxe Aa HaHeceTe MbPBO CIIOM OT TeYEH KOMMO3NT (Hanp.
G-zenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo) no noga Ha kaBuTeTa npeau

HaHacsaHeTo Ha everX Posterior. MocTaseTe everX Posterior Bbpxy
TEYHUS KOMMO3UT U TO HaTbN4eTe B KaBUTETA.

5. ®oTononumepusupaHe (dur.4)
doTononumepuanpaiite everX Posterior c nomolita Ha
hoTononumepusnpaly ypes. ApbxTe U3TOYHUKA Ha CBETNHA
Bb3MOXHO Hail-6n130 40 NOBbPXHOCTTa. BuxTe cneaHara Tabnuua
3a Bpeme 3a obnbysaHe N edekTuBHa AbN6oYMHa Ha
nonumepusnpaHe.

Bpewme 3a o6nbuBaHe 1 ehekTUBHA ABNGOUMHA Ha NONUMEpPU3UPaHe

[Obn6ountHa
M3TOYHUK Ha CBETNNHA ggﬁ:f;aie Ha
nonMmMepuanpaxe
Mna3mena gbra ( 2000 mW/cm?) 9 cek. 4 mm
Bucoko eHepruitHa anoaHa cBeTnnHa
(LED)(>1200 mW/cm?) 10 cexk. 4 mm
XanorenHa/ Hopmanta guosHa cBeTnuHa
(LED)(700 mwW/cm?) 20 cek. 4 mm

Babenexka:
Mo-ManbK MHTEH3NTET Ha CBETIMHATA MOXe @ NPUYNHI
HeaoCTaTbyHO NONUMEpU3npaHe U ouBeTsiBaHe Ha maTtepuana.

o

. MocTaBsiHe Ha nokpuBaLLnsa kKOMNo3uT (dur.5)
ManbnHete 0CTaBawWo0TO MACTO B KaButeTta c MSHOCOYCTOVI‘-WIB "
nonvpyem Bb3CTaHOBUTENEH KOMMO3WT, kaTo G-aenial® Posterior
nnu GC Kalore. Komno3anTtHusT cnoit Tpsibea Aa 6bae ot 1-2 mm
BbpPXY OKJly3a5iHaTa MoBbPXHOCT. doTononumepuanpanTe,
CbINACHO MHCTPYKLMUTE Ha NPOU3BOAUTENS.
duHupaHe 1 nonupaHe
MposepeTe n axycTupaiite oknysusaTa. duHupaiiTe n nonupante,
M3Non3Baiku CTaHAAPTHU TEXHUKN.
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uBAT
everX Posterior e HanuyeH B eANH yHUBEpCarneH LUBAT

CBbXPAHEHUE

CbxpaHsiBanTe Ha XnafHo ¥ TbMHO MsicTO (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F)
[ianey oT BUCOKW TeMMepaTypu U AUpeKTHa CibHYeBa CBETNINHA.
(Cpok Ha CbXpaHeHue: 2 roIMHU OT AaTaTta Ha NpoU3BO/ACTBO)

OMAKOBKHK
15 komnionu (0,25g / 0,13mL)
50 komntonu (0,259 / 0,13mL)

BHUMAHUE

1. MNpu KOHTaKT ¢ opanHaTa nurasnLla unu koxara, HezabasHo

OTCTpaHeTe C namyyeH Tyndep unm re6uska, HanoeH! B ankoxon.

MpomuitTe ¢ Boaa. 3a Aa usberHere KOHTaKT, MOXe Aa uanonssare

koepaam u/ unn kakaoBo Macro, 3a ja U3onMpate onepaTUuBHOTO

none oT KoXaTa Ui opanHnuTe TbKaHu.

Mpwu KOHTaKT ¢ o4uTe, He3abaBHO NpomMuiiTe C BOJa U NOTbpCcETe

MeanLMHCKa NoMoLL.

B3emeTe Mepku, 3a Aa u3berHete nornbliaHe Ha Matepuarn.

He cmecBaiiTe ¢ ipyrv nofoGHM NpoayKTH.

Mopaan Heo6XoAMMOCTTa OT KOHTPOI Ha UHdekuuuTe, Unitip

KOMMIONUTE Ca camo 3a efJHoKpaTHa ynoTpeba.

HoceTe BUHUNOBW N NaTEKCOBN pbKaBuLW, 3a Aa n3berHeTe

NpeKusi KOHTaKT C UHXMBUpaHUs OT Bb3/JyXa CnoW, 3a aa

npefoTBpaTUTE €BEHTYaNHa CBPbXYYBCTBUTENHOCT.

HoceTe 3aluThr o4unna no Bpeme Ha (hoToNONMMEpPU3NPaHETO.

KoraTto nonupate nonvmepusnpaHua matepuwar, unonasante

acnupaTtop v HoceTe 3allMTHa Macka, 3a ja usberHete BanBaHe

Ha u3nuneHunsa npax.

9. M3Bsareaiite nonafaHeTo Ha MaTepuan BbpXy ApexuTe.

10. Mpw HexenaH KOHTAKT C 4acTh OT 3b6a UMK NPOTETUYHU
KOHCTPYKLIMW, OTCTPaHETE C MHCTPYMEHT, rbBuyka nnu namyyeH
Tynep npeau oTononumepnanpaxe.

11. He nsnonseanTte everX Posterior B koMGuHaLus C eBreHon
CbAbpXKaLUM MaTepuany, Thbil KaTo eBreHobT MOXE Aa HapyLn
HOPMAarHoTO NonMmMepusnpaHxe Ha everX Posterior.

12. He n3bbpcBaiiTe KOMMIONUTE C U3MULIBK OT ankoxor, Tbil kKaTo
TOBa MOXE Aa 3aMbpPCY CbbPXaHUETO.

13. MaxabpneTe BCUYKMN OTNaAbUM B CbOTBETCTBME C MECTHUTE 3aKOHU
1 pasnopenbu.
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Pfed pouzitim si peclivé prectéte navod
k pouziti.

everX Posterior™

KOMPOZIT PRO NAHRADU DENTINU MODIFIKOVANY SKELNYM
VLAKNEM

Pouze k pouziti v dentalni praxi v doporu¢enych indikacich.

DOPORUCENEINDIKACE

everX Posterior je uréen k pouZziti jako vyztuz do pfimych kompozitnich
vyplni, predevsim pro velké kavity v postrannim Useku, jako napt.:
Kavity se tfemi a vice povrchy

Kavity s chybé&jicimi hrboly

Hluboké kavity (vEetné tfidy I, Il a endodonticky oSetfenych zubu)
Kavity po odstranéni amalgamu

Kavity, které byly indikovany pro onleje a inleje

POZNAMKA:

everX Posterior musi byt vzdy prekryt vrstvou svétlem tuhnouciho
univerzalniho vypliiového kompozitniho materialu, ktery poskytne
dostatec¢nou odolnost proti opotiebeni

grwNE

KONTAINDIKACE

1. Nepouzivejte pro prekryti pulpy.

2. Alespori jeden horizontalni rozmér kavity by mél byt vétsi nez 3 mm.

3. V ojedinélych pfipadech miaze produkt u nékterych pacientt zplsobit
precitlivélost. Pokud takova reakce nastane, preruste pouzivani
produktu a vyhledejte |ékare.

. Produkt neni vhodny pro pacienty s anamnézou precitlivélosti na
metakrylatové monomery.

. Nepouzivejte jako finalni aproximalni a povrchovou kompozitni
vrstvu.

IN
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NAVOD K POUZITI

1. Vybér barev

Pemzou a vodou zub ogistéte. Vybér odstinu kone¢né kompozitni

sklovinné vrstvy by mél byt proveden pied izolaci.

Preparace kavity (Obr.1)

Preparuijte kavitu za pouziti standardnich technik. Jemné vysuste

vzduchem bez pfimési oleje. Doporucuje se pouzit koferdam k izolaci

preparovaného zubu, aby se zamezila kontaminace slinou, krvi nebo
tekutinou ze sulku.

Poznamka:

Pro piekryti pulpy pouzijte Kalcium hydroxid.

Bonding (Obr.2)

Pro bondovani everX Posterior ke skloviné a/nebo k dentinu, pouzijte

svétlem tuhnouci bondovaci systém jako G-zenial® Bond, G-Bond®.

Postupujte dle instrukci vyrobce.

Umisténi everX Posterior (Obr.3) — viz poznamky pro tfidu Il nebo

vetsi kavity

Vlozte everX Posterior do aplikatoru Unitip APPLIER nebo

podobného néstroje. Sejméte vicko a vytlacujte material everX

Posterior pfimo do kavity.

Aplikujte everX Posterior do kavity pomoci vhodného nastroje, dokud

nebude tésné adaptovan ke dnu a sténam kavity. Aby se zabranilo

predéasnému vytvrzeni, nevystavuijte pracovni plochu svétlu. Pfi
aplikaci everX Posterior do kavity se ujistéte, Ze zlstalo dost mista

pro prekryti kompozitem po celém povrchu vypIné (viz bod 6).

Poznamka — tfida Il a vétsi kavity (Obr.3a, 3b)

a. Pouzijte vhodny matricovy systém pro vytvoreni proximalni kontury
a kontaktnich bodd.

b. Pfed umisténim everX Posterior do vypIné tfidy Il nebo vétsi
kavity, dostavte nejprve pomoci svétlem tuhnouciho vyplriového
kompozitu chybégjici sténu kavity. Sténa musi byt dostate¢né silna,
aby vydrzela tlak pfi aplikovani everX Posterior.

Poznamka:

lhned po vyjmuti z chladni¢ky muZe byt material téZko vytlagitelny.

Pred pouzitim jej ponechte nékolik minut pfi pokojové teploté.

N

w

>

Klinicky tip

Je mozné aplikovat na dno kavity tenkou vrstvu zatékavého kompozitu
(napf. G-zenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo), a to pfed samotnou
aplikaci everX Posterior. Umistéte everX Posterior na vrstvu zatékavého
kompozitu a vtlacte ho do kavity.

5. Vytvrzeni (Obr.4)
Vytvrzujte everX Posterior s pouZitim polymeraéni lampy.
Svétlovodnou koncovku drzte co nejblize povrchu. V nasledujici
tabulce najdete Udaje ohledné doby osviceni a efektivni hloubky
vytvrzeni.

Doba osviceni a Efektivni hloubka vytvrzeni

Prije uporabe pazljivo pro¢itati upute.

everX Posterior™

VLAKNOM POJACANI KOMPOZIT ZA NADOMJESTANJE DENTINA
Samo za struénu dentalnu uporabu u preporu¢enim indikacijama.

PREPORUCENE INDIKACIJE

everX Posterior je pogodan za uporabu kao materijal za uévrséivanje
direktnih kompozitnih ispuna, osobito kod velikih straznjih kaviteta, kao
na primjer:

kaviteti koji uklju€uju 3 ili viSe povrsina

kaviteti kojima nedostaju kvrzice

duboki kaviteti (uklju¢ujuci klasu I, Il i endodontski lije¢ene zube)
kaviteti s amalgamskim ispunom

kaviteti gdje bi bili indicirani i onleji i inleji

Vazno:

everX Posterior uvijek treba prekriti slojem svjetlosno
polimerizirajuéeg univerzalnog restorativnog kompozita, kako bi se
stvorila otpornost na troSenje.

apwhRE

KONTRAINDIKACIJE

1. Ne koristiti za prekrivanje pulpe.

2. Barem jedna vodoravna dimenzija kaviteta mora prekoraciti 3 mm.

3. U rijetkim slu¢ajevima proizvod moze uzrokovati osjetljivost kod
nekih osoba. U slucaju takvih reakcija valja prekinuti uporabu
proizvoda i potraziti lije¢nika.

. Proizvod nije pogodan za pacijente s poznatom osjetljivo$¢u na

metakrilatne monomere.

Ne koristiti kao zavr$ni sloj kompozita na aproksimalnim i ostalim

povrSinama.
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UPUTE ZA UPORABU

1. Odabir boje

Zub ogistiti plovu¢cem i vodom. Odabir boje zavr$nog sloja

kompozita za caklinu treba izvrsiti prije izolacije.

Priprema kaviteta (Slika.1)

Kavitet pripremiti standardnim tehnikama. Osusiti blagim puhanjem

bezuljnog zraka. Preporuca se koristenje koferdama za izolaciju

prepariranog zuba od oneciséenja slinom, krvlju ili sulkusnom
teku¢inom.

Vazno:

Za prekrivanje pulpe koristiti kalcij hidroksid.

Spajanje (Slika.2)

Za spajanje materijala everX Posterior za caklinu i/ili dentin, koristiti

svjetlosno polimerizirajuci sustav za spajanje, kao npr. G-zenial®

Bond i G-Bond®. Pridrzavati se uputa proizvodaca.

Postavljanje materijala everX Posterior (Slika.3) — vidi biljeSku za

klasu Il ili velike kavitete

Materijal everX Posterior postaviti u aplikator (Unitip APPLIER) ili

odgovarajuéi. Skinuti poklopac te everX Posterior materijal istisnuti

direktno u kavitet.

everX Posterior utisnuti u kavitet pogodnim instrumentima, dok se

¢vrsto ne prilagodi dnu i stijenkama kaviteta. Za sprjecavanje

preuranjenog stvrdnjavanja izbjegavati zarko svjetlo u radnom
podrugju. Pri postavljanju everX Posterior materijala u kavitet
osigurati dovoljno mjesta za prekrivanje kompozitom svih povrsina

ispuna (vidi to¢ku 6).

Vazno — Kaviteti klase Il i veci (Slika.3a, 3b)

a. Odgovaraju¢im sustavom matrice utvrditi aproksimalni oblik zuba
i podrugje dodira.

b. Prije postavljanja materijala everX Posterior u kavitete klase Il ili
vece, prvo treba svjetlosno polimeriziraju¢im kompozitom izraditi
stijenke koje nedostaju prije. Stijenka treba biti dovoljno debela da
izdrzi pritisak nano$enja materijala everX Posterior.

Vazno:

Nakon ¢uvanja na hladnom mjestu moze biti tesko istisnuti materijal.

Stoga ga prije uporabe treba ostaviti nekoliko minuta na sobnoj

temperaturi.
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Savjeti iz prakse

Prvo se moze nanijeti prvi tanki sloj teku¢eg kompozita (npr. G-zenial® Flo X,
GRADIA® DIRECT Flo) na dno kaviteta prije nanoSenja everX Posteriora.
everX Posterior postaviti na vrh teku¢eg kompozita i utisnuti ga u kavitet.

5. Svjetlosna polimerizacija (Slika.4)
everX Posterior komprimirati pomocu svjetla za polimerizaciju.
Vodilicu svjetla drzati Sto bliZze povrSini. PridrZavati se sljedece
tablice vremena osvjetljavanja i stvarne dubine stvrdnjavanja.

Vrijeme osvjetljavanja i stvarna dubina stvrdnjavanja

Pistroj Es\ﬁgem’ \I;!)I/t:;l;l:]? Uredaj za polimerizaciju X;i\i;er?ljeavama Isjtl\;trj(ijr;?avanja
Plazmovy oblouk (2000 mW/cm2) 9 sek 4 mm Plazma lu¢no svjetlo (2000 mW/cm?) 9 sek. 4 mm
Vysoce vykonna LED lampa (>1200 mW/cm2) 10 sek 4 mm Visoko intenzivno LED svjetlo (>1200 mW/cm2) 10 sek. 4mm
Halogenova/ Normalni LED lampa (700 mW/cm?) 20 sek 4 mm Halogeno / normalno LED svjetlo (700 mW/cm?) | 20 sek. 4 mm

Poznamka:
Niz&i intenzita svétla muze zpusobit nedostate¢nou polymeraci
nebo diskoloraci materialu.

I

Prekryti povrchu kompozitem (Obr.5)

Vypliite zbyvajici ¢ast kavity odolnym a dobfe lestitelnym vypliovym
kompozitem, jako je G-aenial® Posterior nebo GC Kalore.
Kompozitni material by mél tvofit na okluzalnim povrchu vrstvu 1-2
mm silnou. Kompozit vytvrzujte svétlem podle instrukci vyrobce
materialu.

Dokonéeni a lesténi

Zkontrolujte a upravte okluzi. Dokoncete a vylestéte pomoci
standardnich technik.

~

ODSTINY
everX Posterior je k dispozici v jednom univerzalnim odstinu.

SKLADOVANI

Skladujte na chladném a temném misté (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F) mimo
dosah vysokych teplot a pfimého slune¢niho svétla.

(Zivotnost: 2 roky od data vyroby)

BALENI
15 unitipti (0,25g / 0,13mL)
50 unitipti (0,25g / 0,13mL)

UPOZORNENI

1. V pfipadé kontaktu se sliznici Gst nebo kuZzi, odstrafite okamzité
vatou nebo houbi¢kou namocenou v alkoholu. Oplachnéte vodou.
Pro zamezeni kontaktu izolujte operaéni misto koferdamem a/nebo
kakaovym maslem, aby nedoslo ke kontatku s kiizi nebo sliznici st.

. V ptipadé kontaktu s o¢ima okamzité vyplachnéte vodou a vyhledejte
lékafskou pomoc.

. Zamezte poziti materialu.

. Nekombinujte s dal$imi podobnymi materialy.

. Z davodu kontroly infekce jsou Unitipy pouze na jedno pouziti.

. Pfi praci pouzivejte gumové rukavice, aby se zabranilo pfimému
kontaktu se vzduchem inhibovanou pryskyfi¢nou vrstvou a predesio
se tak vzniku mozné citlivosti.

. PFi vytvrzovani lampou pouzivejte ochranné bryle.

8. Béhem lesténi polymerizovaného materiélu pouzivejte lapa¢ prachu
a noste ochrannou masku proti prachu, aby se zabranilo inhalaci
prachu z vlaken.

9. Vyhnéte se potfisnéni odévu materialem.

10. V piipadé kontaminace neoSetfovanych mist, odstrarite material
nastrojem, houbi¢kou nebo bavinénou peletkou pied vytvrzenim
svétlem.

11. Nepouzivejte everX Posterior v kombinaci s materialy, které
obsahuji eugenol, protoze ten muze zapficinit netuhnuti everX
Posterior.

12. Neotirejte Unitipy alkoholem, muze dojit k jejich kontaminaci.

13. V3echny zbytky znicte v souladu s lokalnimi zakony o likvidaci
odpadu.
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Posledni revise: 06/2015

Vazno:
Maniji intenzitet svjetla moZe uzrokovati nedovoljno stvrdnjavanje ili
diskoloracije materijala.

I

Postavljanje kompozitnog sloja (Slika.5)

Preostali prostor kaviteta ispuniti kompozitom otpornim na troSenje
i koji se moze polirati, kao §to su G-zenial® Posterior ili GC Kalore.
Sloj kompozita mora biti 1-2 mm na okluzijskoj povrsini.
Polimerizaciju svjetlom izvrsiti prema uputama proizvodaca.
Zavr$na obrada i poliranje

Provijeriti i prilagoditi okluziju. Zavr$no obraditi i polirati standardnim
tehnikama.

~

BOJA
everX Posterior moze se nabaviti u jednoj univerzalnoj boji.

CUVANJE

Cuvati na hladnom i tamnom mjestu (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F), daleko od
izvora topline ili direktnog svjetla.

(Rok valjanosti; 2 godine od datuma proizvodnje).

PAKIRANJE
15 unitip vrhova (0,25¢g / 0,13mL)
50 unitip vrhova (0,25g / 0,13mL)

UPOZORENJE

1. U sluéaju dodira s oralnim tkivom ili kozom, odmah odstraniti vatom
ili spuzvom namo¢enom u alkohol. Isprati vodom. Za izbjegavanje
dodira, moze se koristiti koferdam i/ili kakao maslac za izolaciju
radnog podrucja od koze ili oralnog tkiva.

2. U slu¢aju dodira s o¢ima, odmah isprati vodom i potraziti lije¢nika.
3. Paziti da se materijal ne proguta.
4. Ne mijeSati s drugim sli¢nim proizvodima.
5. 1z higijenskih razloga Unitip vrhovi su samo za jednokratnu uporabu.
6. Nositi plasticne negumene ili gumene rukavice tijekom rada kako bi
se izbjegao direktan dodir sa zra¢no inhibiranim slojevima akrilata
i sprijecila moguca osjetljivost.
7. Nositi zastite naoc¢ale tijekom svjetlosne polimerizacije.
8. Pri poliranju polimeriziranog materijala koristiti sakuplja¢ prasine

i nositi zastitnu masku od prasine kako bi se izbjeglo udisanje
prasine od brusenja.

9. Izbjegavati dodir materijala s odje¢om.

10. U slu¢aju dodira s neciljanim podruc¢jima zuba ili protetskim
aparatom, prije svjetlosne polimerizacije materijal odstraniti
odgovarajuéim instrumentom, spuzvom ili vatom.

. Ne koristiti everX Posterior u kombinaciji s materijalima koji sadrze
eugenol, koji moze sprijeciti stvrdnjavanje materijala everxX
Posterior.

12. Vrh ne brisati prekomjerno alkoholom, buduci da se tako moze

onedistiti pasta.

13. Otpad odlagati sukladno lokalnim propisima.
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Hasznalat el6tt az Gtmutatét
olvassa el figyelmesen!
everX Posterior™

UVEGSZALLAL MEGEROSITETT KOMPOZIT A DENTIN
POTLASARA

Felhasznalasat csak szakképzett fogaszati személyzetnek javasoljuk a
megadott felhasznalasi tertileten.

AJANLOTT ALKALMAZASI TERULET

everX Posterior alkalmas direkt kompozit helyreéallitasok
megerésitésére, kiilonosképpen nagy kavitdsok esetén poszterior
tertileten, példaul:

Kavitasok, melyek 3 vagy tobb fogfelszint érintenek

Kavitasok hianyzé fogcsticsokkel

Mély kavitasok (beleértve I, Il osztalyl és endodonciailag kezelt
fogakat)

Amalgam tomés cseréjéhez felnyitott kavitasok esetén

Olyan kavitasoknal, melyeknél onlay & inlay behelyezése is széba
johet

Megjegyzés:

az everX Posterior-t mindig be kell fedni fényre keményedd,
univerzalis helyreallité kompozittal, hogy a megfeleld
kopésallésaggal rendelkezzen
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ELLENJAVALLATOK

. Ne haszndlja pulpasapkazasra

A kavitas legalabb egy horizontalis dimenziéjanak el kell érnie a 3
mm-t.

A termék ritkan érzékenységi reakciot valthat ki egyes személyeken.
Amennyiben hasonlét tapasztal, fliggessze fel a termék hasznalatat,
és paciense forduljon szakorvoshoz.

A termék nem alkalmazhat6 olyan személyeknél, akiknél eléfordult
mar metakrilat monomerekre vald érzékenység.

Ne hasznélja végleges approximalis és feliileti kompozit rétegként.
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HASZNALATI UTASITAS
1. Szin kivalasztasa

Tisztitsa meg a fogat habképorral és vizzel. A végsé kompozit

zomanc réteg arnyalatanak kivalasztasa még az izolacio elétt

torténjen meg.
2. Kavitas elékészitése (1. abra)

Készitse el a kavitast szokasos technikaval. Szaritsa olajmentes

levegével. Kofferddm hasznélata ajanlott, hogy izolalja az

el6készitett fogat a nyallal, vérrel, vagy egyéb sulcusbél eredé
folyadékkal valé szennyezédéstél.

Megjegyzés:

Pulpasapkazashoz hasznaljon kalcum-hidroxidot.

3. Bondozasi eljaras (2. abra)

Az everX Posterior dentinhez vagy zomanchoz valé bondozasahoz

hasznaljon fényre keményedé bondanyagot (pl. G-zenial® Bond,

G-Bond®). Kdvesse a gyarto el6irasait.

4. everX Posterior behelyezése (3. abra) — Id. megjegyzés Il . osztalyu
vagy nagyobb kavitdsokhoz

Helyezze az everX Posteriort a Unitip Adagol6pisztolyba vagy annak

megfeleléjébe. Tavolitsa el a sapkat és applikalja az anyagot

egyenesen a kavitasba.

Tomoritse az anyagot a kavitdsban a megfelel6 kézimiiszer

hasznéalataval, mig az szorosan a kavitas aljahoz és falaihoz

illeszkedik. Korai elépolimerizacié megakadalyozasa érdekében
kertlje az erés fény hasznalatat a munakterileten. Az everX

Posterior anyag kavitasba val6 behelyezésekor biztositsa, hogy

elegendd helyet hagyjon a fedé kompozit rétegnek a helyreallitas

tetején (Id. 6. pont).

Megjegyzés — Il . osztalyu és nagyobb kavitasok (3a, 3b. abra)

a. Hasznaljon matricat a proximalis konttr és érintkezési tertlet
kialakitasahoz.

b. everX Posterior Il . osztalyl vagy nagyobb kavitasnal valé
hasznalatakor el6szor épitse fel a hianyzé oldalfalakat fényre
keményedd helyredllité kompozittal, az everX Posterior
behelyezése elétt. A fal legyen elég vastag ahhoz, hogy ellenalljon
az everX Posterior applikalasakor kifejtett nyoméasnak.

Megjegyzés:

Eléfordulhat, hogy az anyagot nehéz a fecskendébél kipréselni

kozvetlenul a bl torténd kivétel utan. Hasznalat el6tt hagyja

néhany percig szobahémérsékleten allni.

Tipp

Opcionalisan applikaljon elészér vékony rétegben folyékony kompozitot
(pl. G-eenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo) a kavitas aljara az everX
Posteriorbehelyezése el6tt. Tomoritse az everX Posterior anyagot

a folyékony kompozit tetején a kavitasba.

o

Fénykezelés (4. abra)

Fénykezelje az everX Posteriort polimerizaciés lampaval. Tartsa a
fényvezet6 csovet a felszinhez lehetd legkozelebb. Hasznalja az
alabbi tablazatot a fénykezelés idejének meghatarozasara a kezelés
mélységének fuggvényében.

Przed uzyciem nalezy doktadnie
przeczytac instrukcje stosowania.

everX Posterior™

KOMPOZYT WZMOCNIONY WOKNAMI DO ODBUDOWY ZEBINY

Do stosowania wytgcznie przez dentystyczny personel medyczny
wedtug zalecanych wskazan.

ZALECANE WSKAZANIA

everX Posterior jest odpowiedni do stosowania jako materiat
wzmacniajgcy do bezposrednich odbudéw kompozytowych,
szczeg6lnie duzych ubytkéw w zebach bocznych, na przyktad:
Ubytki w obrebie 3 lub wiecej powierzchni

Ubytki z brakujgcymi guzkami

Gtebokie ubytki (w tym klasy I, Il i zeby po leczeniu kanatowym)
Ubytki po usunigciu amalgamatu

Ubytki ze wskazaniem dla naktadéw i wktadéw (onlays & inlays)
Uwaga:

everX Posterior zawsze powinien by¢ pokryty warstwg
Swiattoutwardzalnego uniwersalnego kompozytu do odbudowy
o odpowiedniej odpornoséci na $cieranie
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PRZECIWWSKAZANIA

1. Nie stosowa¢ do pokrywania miazgi.

2. Co najmniej jeden poziomy wymiar ubytku powinien przekracza¢ 3
mm.

3. W rzadkich przypadkach, u niektérych oséb produkt moze

powodowac nadwrazliwosé. Jezeli dojdzie do takich reakcji, nalezy

przerwaé stosowanie produktu i skonsultowac sie z lekarzem.

Produkt nie nadaje sie dla pacjentéw z rozpoznang nadwrazliwoscig

na monomery metakrylanu.

Nie stosowac na powierzchni stycznej i jako koricowej warstwy

kompozytu.

>
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INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Dobér odcienia

Oczysci¢ zab pumeksem i woda. Dob6r odcienia korncowej warstwy

kompozytu powinien by¢ dokonany przed izolacjg zeba.

Preparacja ubytku (Ryc. 1)

Ubytek opracowac w standardowy sposéb. Osuszy¢ delikatnym

strumieniem powietrza nie zawierajgcym oleju. Do izolacji

opracowanego ze¢ba przed dostepem sliny, krwi lub ptynu z kieszonki
dzigstowej zalecane jest uzycie koferdamu.

Uwaga:

Do przykrycia miazgi, nalezy uzy¢ wodorotlenku wapnia.

Stosowanie systemu tgczgcego (Ryc. 2)

Do potaczenia everX Posterior ze szkliwem i/lub zgbing uzywac

Swiattoutwardzalnego systemu tgczgcego, takiego jak G-zenial®

Bond, G-Bond®. Stosowac¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji

producenta.

Naktadanie everX Posterior (Ryc. 3) — patrz Uwaga — Klasa Il

i wigksze ubytki

Kapsutke everX Posterior wtozy¢ do aplikatora Unitip lub podobnego.

Zdja¢ nakretke i wycisng¢ materiat everX Posterior bezposrednio do

ubytku.

Uzywajgc odpowiednich narzedzi, upychaé¢ everX Posterior w ubytku,

dopdki nie bedzie mocno przylegat do dna i $cian ubytku. Aby

zapobiec przedwczesnemu utwardzeniu, unika¢ intensywnego

Swiatta w obszarze pracy. Podczas umieszczania materiatu everX

Posterior w ubytku zapewni¢ wystarczajgco duzo miejsca do

natozenia na nim kompozytu na wszystkich powierzchniach

odbudowy (patrz punkt 6).

Uwaga — Klasa Il i wigksze ubytki (Ryc. 3a, 3b)

. Zastosowac odpowiedni system forméwek do uksztattowania
powierzchni i punktéw stycznych.

. W przypadku stosowania everX Posterior w ubytku klasy Il lub
wigkszym ubytku, najpierw odbudowac brakujgce $cianki za
pomoca $wiattoutwardzalnego kompozytu do odbudowy a potem
natozyé everX Posterior. Scianka powinna by¢ wystarczajaco
gruba, aby wytrzymac¢ cisnienie towarzyszace aplikacji everX
Posterior.

Uwaga:

Materiat przechowywany w chtodnym miejscu moze by¢ trudny do

wyci$niecia bezposrednio po wyjeciu. Przed uzyciem, nalezy

pozostawi¢ go na kilka minut w temperaturze pokojowe;j.
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Wskazéwka

Opcjonalnie, przed zastosowaniem everX Posterior, na dno ubytku
mozna najpierw natozyc¢ cienkg warstwe ptynnego kompozytu (np.
G-aenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo). Nastgpnie umiesci¢

everX Posterior na gérze kompozytu ptynnego i upcha¢ w ubytku.

5. Utwardzanie $wiattem (Ryc. 4)
Utwardzi¢ everX Posterior $wiattem przy uzyciu urzgdzenia do
polimeryzacji. Swiattowéd przy tym trzymaé jak najblizej utwardzanej
powierzchni. Zapoznac sig i postepowac zgodnie z ponizszg tabelg —
Czas naswietlania i gtebokos$¢ efektywnego utwardzania.

Czas naswietlania i gtebokos¢ efektywnego utwardzania

Megvilagitasi id6 hossza és mélysége i
. Megvilagitasi | Atvilagitasi Vrzadzenie do polimeryzacy ﬁazsjlietlania aﬁg?ﬂkﬁ:ja
Polimerizécios l&mpa id6 mélység tuk plazmowy ( 2000 mW/cm2) 9 sek. 4mm
Plasma arc (2000 mW/cm?) 9 mp. 4 mm Lampa LED wysokiej mocy (>1200 mW/cm?) | 10 sek. 4mm
Nagyereji LED lampa (>1200 mW/cm?) 10 mp. 4 mm Lampa Halogen/ Standard LED (700 mW/cm?) | 20 sek. 4mm
Halogén/Normél LED lampa (700 mW/cm?)| 20 mp. 4 mm Uwaga:

Megjegyzés:
Alacsonyabb fényeré nem megfeleld kotést vagy az anyag
elszinez6dését okozhatja.

I

A fedd kompozit réteg behelyezése (5. abra)

Tomije be a kavitas fennmarad6 részét fedo réteggel — ellenallé és
polirozhaté kompozittal (pl. G-aenial® Posterior vagy GC Kalore).

A kompozit réteg vastagsaga 1-2 mm legyen az okkluzalis feluleten.
Fénykezelje a gyarto elGirasainak megfeleléen.

Finirozas és polirozas

Ellendrizze és allitsa be az okklaziét. Finirozza és polirozza a
szokéasos technikaval.

~

SziN
everX Posterior egy univerzalis szinben elérheté

TAROLAS

Téarolja hiivos és sotét helyen (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F) kdzvetlen
napfénytél és h6tél védve.

(Eltarthat6sag: gyartastol szamitott 2 évig)

CSOMAGOLAS
15 unitip (0,25g / 0,13mL)
50 unitip (0,25g / 0,13mL)

FIGYELMEZTETES

1. Az anyag szajureg széveteivel vagy bérrel valé érintkezése esetén
azonnal tavolitsa azt el alkoholba martott vattaval vagy szivaccsal.
Mossa le vizzel. Kertilje az érintkezést, kofferdam és/vagy kakadvaj
segit a munkaterilet bértdl és szajiireg szoveteitél vald
izolaci6jaban.

2. Szemmel val6 érintkezés esetén azonnal mossa ki vizzel és kérjen
orvosi segitséget.

. Ugyeljen ra, hogy az anyag ne keriilhessen lenyelésre.

. Ne keverje 6ssze méas hasonlé termékekkel.

. Fertézésveszély elkertilése érdekében a unitip csupan egyszer
hasznalatos.

. Viseljen gumimentes miianyag vagy gumikesztyiit, hogy
megakadalyozza az oxigén inhibicios rezin rétegekkel valé
érintkezést az esetleges irritaciok elkeriilése érdekében.

7. Hasznaljon védészemuveget a fénykezelés idejére.

8. A polimerizalt anyag polirozasakor hasznaljon porgyijtét és viseljen

pormaszkot, hogy a felszallé port belélegzését megakadalyozza.

9. Kerllje el az anyag ruhara keruilését.

10. Amennyiben az anyag az arra nem szant teriletre (fogra, protetikai
eszkozre) kerdl, tavolitsa el a megfelelé miszerrel, szivaccsal vagy
vattaval még a fénykezelés elétt.

11. Ne haszndlja az everX Posteriort eugenol tartalmal anyagokkal,
mivel az eugenol megakadalyozhatja az everX Posterior kotését.
12. Ne torolje a unitip adagoléfejet nagy mennyiség alkohollal, mert az

szennyezheti a pasztat.

13. Minden hulladékanyagot a helyi eléirasoknak megfelel6en kezeljen.
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Utoljara médositva: 06/2015

Nizsze natezenie $wiatta moze spowodowac niewystarczajgce
utwardzenie lub przebarwienie materiatu.

I

Aplikacja naktadanego kompozytu (Ryc. 5)

Wypetni¢ pozostatg przestrzen ubytku odpornym na $cieranie

i poddajgcym sie polerowaniu kompozytem do odbudowy, takim jak
G-aenial® Posterior lub GC Kalore. Warstwa kompozytu powinna
wynosi¢ 1-2 mm na powierzchni zujgcej. Utwardzi¢ $wiattem zgodnie
z zaleceniami producenta.

Opracowanie korncowe i polerowanie

Sprawdzi¢ i dopasowac¢ w zgryzie. Opracowac i wypolerowac przy
uzyciu standardowych technik.

~

ODCIEN
everX Posterior jest dostepny w jednym uniwersalnym odcieniu

PRZECHOWYWANIE

Przechowywac¢ w chtodnym i ciemnym miejscu (4 - 25°C) z dala od
wysokich temperatur i bezpo$redniego $wiatta stonecznego.
(Okres przydatnosci do uzycia: 2 lata od daty produkcji)

OPAKOWANIA
15 kapsutek Unitip (0,25g / 0,13mL)
50 kapsutek Unitip (0,259 /0,13mL)

SRODKI OSTROZNOSCI

1. W przypadku kontaktu z tkankami jamy ustnej lub skéra, natychmiast
usung¢ przy uzyciu gabki lub wacika nasgczonych alkoholem.
Sptukac¢ woda. W celu unikniecia kontaktu, do izolacji pola
zabiegowego od skéry i tkanek jamy ustnej mozna zastosowac
koferdam i/lub masto kakaowe.

2. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast sptuka¢ wodg
i skonsultowac sig z lekarzem specjalistg.

3. Chroni¢ pacjenta przed ewentualnym potknieciem materiatu.

4. Nie mieszac z innymi produktami o podobnym przeznaczeniu.

5. Ze wzgledu na ryzyko zakazen krzyzowych, kapsutki Unitip
przeznaczone sg wytgcznie do jednokrotnego uzycia.

6. Podczas zabiegu stosowac rekawice z tworzywa sztucznego lub
gumowe, aby zapobiec bezposredniemu kontaktowi z warstwag
inhibicji tlenowej kompozytu w celu uniknigcia mozliwego uczulenia.

7. Stosowa¢ okulary ochronne podczas polimeryzacji $wiattem.

8. W czasie polerowania spolimeryzowanego materiatu uzywac
pochtaniacza pytu i maski chronigcej przed wdychaniem unoszgcego

sie pytu.

9. Unika¢ przedostawania si¢ materiatu do odziezy.

10. W przypadku kontaktu z niezamierzonymi obszarami zgba lub
uzupetnien protetycznych, usung¢ instrumentem, gabka lub
wacikiem przed utwardzaniem $wiattem.

11. Nie stosowac everX Posterior w potgczeniu z materiatami
zawierajgcymi eugenol, gdyz eugenol moze hamowac wigzanie
everX Posterior.

12. Nie wyciera¢ amputek unitip nadmierng iloscig alkoholu, gdyz moze
to spowodowac¢ kontaminacje pasty.

13. Wszystkie odpady utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lokalnymi.

Ostatnia aktualizacja: 06/2015

Tnainte de utilizare, cititi cu atentie
instructiunile de folosire.

everX Posterior™

COMPOZIT IMBUNATATIT CU FIBRA PENTRU SUBSTITUTIA
DENTINEI

A se utiliza doar de catre medicii stomatologi conform indicatiilor
recomandate.

INDICATII RECOMANDATE

everX Posterior este adecvat pentru utilizarea ca material de
consolidare Tn cazul restaurarilor compozite directe, in special la
cavitati posterioare mari, cum ar fi:

Cavitati ce includ 3 sau mai multe suprafete

Cavitati la care lipsesc cuspizii

Cavitati profunde (inclusiv cavitatile de clasa I, Il si dintji tratati
endodontic)

Cavitati rezultate dupa inlocuirea amalgamului

Cavitati in care este indicatd deasemenea realizarea de onlay & inlay
Nota:

everX Posterior trebuie acoperit intotdeauna cu un strat de compozit
universal foto-polimerizabil, pentru a asigura o rezistenta suficienta
la abraziune

R wNE

CONTRAINDICATII

1. Nu utilizati produsul pentru coafajul direct.

2. Cel putin o dimensiune orizontala a cavitatii trebuie sa depaseasca
3mm.

Tn cazuri rare produsul poate cauza sensibilitate la anumite
persoane. Daca apar astfel de reactii, intrerupeti utilizarea
produsului si consultati medicul.

Produsul nu este adecvat pentru pacientii cu istoric de
hipersensibilitate la monomerii metacrilici.

Nu folositi produsul ca strat de compozit final aproximal sau de
suprafata.

@
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INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

1. Selectarea nuantei

Curatati dintele cu pasta si apa. Selectarea nuantei pentru stratul de

compozit final de smalf trebuie efectuata inainte de izolare.

Prepararea cavitatii (Fig.1)

Preparati cavitatea utilizand tehnicile standard. Uscati usor cu jet de

aer necontaminat cu ulei. Se recomanda utilizarea digii pentru a izola

dintele preparat de contaminarea cu saliva, sange sau fluid sulcular.

Nota:

Pentru coafaj direct folositi hidroxid de calciu.

Tratamentul adeziv (Fig.2)

Pentru adeziunea everX Posterior la smalt si/sau dentina, folositi un

sistem adeziv foto-polimerizabil cum ar fi G-zenial® Bond, G-Bond®.

Consultati instructiunile producatorului.

Aplicarea lui everX Posterior (Fig.3) — consultati nota referitoare la

cavitatile de clasa a ll-a sau cele extinse

Introduceti everX Posterior in Unitip APPLIER sau intr-un dispozitiv

echivalent. Indepartati capacul si dozati materialul everX Posterior

direct in cavitate.

Condensati everX Posterior in cavitate, utilizand instrumente

adecvate, pana cand se obtine o adaptare adecvata la podeaua

cavitatii si la pereti. Pentru a preveni polimerizarea prematura, evitati
lumina puternica in campul de lucru. Cand aplicati materialul everX

Posterior in cavitate, asigurati-va ca ramane spatiu suficient pentru

compozitul de acoperire pe toate suprafetele restaurarii (consultati

punctul 6).

Nota — cavitati de clasa a Il-a si cavitati extinse (Fig.3a, 3b)

a. Utilizati un sistem de matrici adecvat pentru a stabili conturul
proximal si aria de contact.

b. Cand se aplica everX Posterior in cavitati de clasa a Il-a sau in
cavitati extinse, reconstituiti mai ntai peretii absenti, utilizand
material compozit foto-polimerizabil Tnainte de aplicarea everxX
Posterior. Peretele trebuie sa fie suficient de gros pentru a rezista
presiunii de aplicare a materialului everX Posterior.

Nota:

Materialul poate fi greu de dozat atunci cand a fost depozitat intr-un

loc rece. Inainte de utilizare, lasati-I s& stea cateva minute la

temperatura camerei.
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Sfat clinic

Optional, aplicati mai intai un strat subtire de compozit fluid (ex. G-
zenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo) pe podeaua cavitatii inainte de
aplicareaeverX Posterior. Aplicati everX Posterior peste compozitului
fluid si condensati-I in cavitate.

5. Foto-polimerizarea (Fig.4)
Foto-polimerizati everX Posterior utilizand o lampa de
foto-polimerizare. Mentineti varful lampii cat mai aproape posibil de
suprafatd. Consultati graficul aldturat in privinta timpului de iradiere
si a adancimii polimerizarii.

Timpul de iradiere si adancimea efectiva a polimerizariiG-zaenial® Poste|

Dispozitivul de polimerizare Eieni]fadiere Adlefmcir_neua"
polimerizarii
Arc cu plasma (2000 mW/cm?) 9 sec. 4 mm
LED de mare putere (>1200 mW/cm?) 10 sec. 4 mm
Halogen/ LED normal (700 mW/cm?) 20 sec. 4 mm

Nota:
O intensitate mai scdzuta a luminii poate determina polimerizarea
insuficientd sau colorarea materialului.

o

Aplicarea compozitului de acoperire (Fig.5)

Umpleti spatiul ramas al cavitatii cu un compozit rezistent la
abraziune, care poate fi lustruit, cum ar fi G-aenial® Posterior sau

GC Kalore. Stratul de compozit trebuie sa aiba grosimea de 1-2 mm
pe suprafata ocluzala. Foto-polimerizati conform instructiunilor
oferite de producator.

Finisare si lustruire

Verificati si ajustati ocluzia. Finisati si lustruiti prin utilizarea tehnicilor
standard.
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NUANTA
everX Posterior este disponibil intr-o singurd nuanta universala.

DEPOZITARE

Depozitati produsul intr-un loc racoros si intunecat (4 - 25°C /39,2 —
77,0°F) ferit de temperaturi ridicate sau lumina solara directa.
(Valabilitate la raft: 2 ani de la data fabricatiei)

AMBALARE
15 unitipuri (0,25g / 0,13mL)
50 unitipuri (0,259 / 0,13mL)

ATENTIE

1. In cazul contactului cu tesuturile orale sau cu pielea, indepartati
imediat materialul cu o buleta de vata sau un burete inmuiat in alcool.
Clatiti suprafata cu apa. Pentru a evita contactul, se poate folosi diga
si/sau untul de cacao pentru a izola campul operator de tesuturile
orale si piele.

2. In cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu apa si consultati un
medic.

3. Evitati ingestia materialului.

4. Nu amestecati materialul cu alte produse similare.

5. Din considerente de control al infectiilor, unitipurile sunt de unica
folosinta.

6. Purtati manusi de cauciuc sau din material plastic fara cauciuc in
cursul operatiei, pentru a evita contactul direct cu straturile de rasina
inhibata de aer, cu scopul de a preveni posibila sensibilitate.

7. Purtati ochelari de protectie pe perioada foto-polimerizarii.

8. La lustruirea materialului polimerizat, utilizati un exhaustor si purtati
o0 masca de protectie pentru a evita inhalarea pulberii produse la
lustruire.

9. Evitati contactul materialului cu imbracamintea.

10. In cazul contactului cu zone nedorite de pe dinti sau dispozitive
protetice, indepartati materialul cu un instrument, un burete sau
buleta de vata inainte de foto-polimerizare.

11. Nu folositi everX Posterior in combinatie cu materiale ce contin
eugenol pentru ca eugenolul poate Tmpiedica priza materialului
everX Posterior.

12. Nu stergeti excesiv unitipul cu alcool pentru ca acesta poate
determina contaminarea pastei.

13. Aruncati toate deseurile in conformitate cu reglementarile locale.

Ultima revizuire: 06/2015

Mepea NpuMeHeHNeM BHUMaTENbHO
NPOYTUTE MHCTPYKLMIO.

everX Posterior™

aBepWkc MNMoctepuop

YCUNEHHbIN CTEKNOBOJIOKHOM KOMMO3UTHbIV MATEPUAT
ANA SAMEWEHUA OB EMA JEHTUHA

MaTepuan npeaHasHa4eH TOMNbKO 4715 NPoeCccuoHanbHoro
NPpUMEHEeHNsA B COOTBETCTBUN C NOKaA3aHUSAMU, ONUCAHHbBIMU B
HacTosILLEeN NHCTPYKLNN.

MOKA3AHUA K TPUMEHEHUIO

KomnosauT everX Posterior npeaHasHa4eH Ansg UCnonb3osaHua 8

Ka4yecTBE YCUNMBAIOLLEro MaTepuana npu N3roToBEeHNN NPsSMbIX

KOMMO3UTHBIX PecTaBpaLui, 0co6eHHO Npu paGoTe C NonocTAMM

Gonblworo o6bEma B 3y6ax xeBaTenbHON rpynnbl, Hanpumep:

1. MonocTu, nmetowme 3 n Gonee noBepxHocTen

2. MonocTu, coveTalolmecs ¢ ytpartoi 6yropkos 3yba

3. My6okue nonocTu (Bkntoyas nonoctu no | u Il knaccy, a Takxe
3HAOAOHTUYECKM NPONEeYeHHble 3y6bl)

4. TonocTu nocne yaanexus ctapbix amanbramoBbIx pecTaBpaunii

5. MonocTu, ANs pecTaBpaLumn KOTOPbIX NOKa3aHo U3roToBNeHNe
BKMafoK 1 Haknaaok
Mpumeyanue:
[NS rapaHTUK ONTUMAnNbHOTO CONPOTUBNEHUSI U3HOCY KOMMO3UTa
everX Posterior noBepx Hero Bceraa crnefyet HaHOCUTb Cron
CBETOOTBEPKAAEMOr0 YHUBEPCASIbHOTO PECTABPaLIMOHHOTO
KoMnosuTa.

NMPOTUBOMNOKA3AHUA

1. He ucnonb3oeaTtb 4ns NpAMOro NepekpbITUA Nynbnbl.

2. Mo kpaiiHei mepe, 0OHO rOpPM30OHTaNbHOE N3MepeHue NonocTn

[I0IKHO NpeBbIWaTh 3 MM.

3. B peakux cnyyasx y HEKOTOpbIX NaLMEHTOB Habnoganace
NOBbILIEHHAs YyBCTBUTENLHOCTb K MaTepuany. B cnyyae
BO3HWUKHOBEHWS annepruyeckux peakumnii Heobxoammo
npeKkpaTUTL UCMoMNb30BaHUE MaTepuana n obpaTnuThCcs K Bpady
COOTBETCTBYHLLEN Creynanuaaumnm.

. He ncnonb3osatk maTepuan npu pa6oTe ¢ nauneHTamm,
MMeRLMMU B aHaMHe3e Cly4au BO3HUKHOBEHWS annepruyecknx
peakuuit Ha MOHOMepbl MeTakpunaTos.

. MaTepwan He npe[jHa3Ha4YeH AN UCNOMNb30BaHUS B KayecTBe
NOBEPXHOCTHOrO CNOA NPW BLINOMHEHNUN pecTaBpauunii (B Tom
4ucrne B anpokcUMarnbHbIX 061acTsx).

WHCTPYKLMA MO NPUMEHEHUIO

1. Bbibop oTTeHka
OuuncTute 3y6 C NomMoLLbio NeM3bl 1 BoAbl. Beibop oTTeHka
NOBEPXHOCTHOTO 3ManeBoro C0st KOMNO3UTa NPOBOANTCS A0
nsonsiuum 3yba.

. Moarotoska nonoctu (Puc. 1)

OTnpenapupyiTe 3y6, NPUMEHSISt CTAHAAPTHYIO TEXHUKY.
AkKypaTHO npocyLmuTe NonocTb CTpyEn Bo3ayxa 6e3 npumeceir. B
Lensax u3onsumuu paGoyero Nons oT COHbI, KPOBU U A€CHEBOMN
XKNOKOCTW PEKOMEHYeTCs UCNOSb30BaTh Koddepaam.
MpumeyvaHwe:

[nsi nepekpbITUS NyNbMbl UCMONb3YATE TMAPOOKNUCH KanbLust

3. O6paboTka 6oHanHrom (Puc. 2)

[ns 6oHAuHra everX Posterior k aManu n/unu AeHTUHY

MCNONb3yiTe CBETOOTBEPXKAAEMYIO GOHAMHIOBYIO CUCTEMY,

Hanpumep G-znial® Bond, G-Bond®. Cnepyiite

COOTBETCTBYILLMM UHCTPYKLUUSIM (PUPMbI-NTPOU3BOAUTENS.

HaHecenue everX Posterior (Puc. 3) — cm. Takxe npumeyaHve no

paGoTe ¢ nonocTsimu no Il knaccy 1 0GLMPHLIMI NONOCTAMM

BcTaBbTe YHUTUN everX Posterior B AepxaTenb Ans YHUTUNOB

Unitip APPLIER “nv noxXoxXuii MHCTPYMEHT. YAanuTe KpbILWKY C

YHUTUNA 1 BbIAABUTE KOMMNO3UT everX Posterior Hanpsimyio B

NOArOTOBMEHHYIO MONOCTb.

Mpoun3seeaunTe nakoBky everX Posterior B NonocTs ¢ NOMOLLbIO

noaxoAsWNX MUHCTPYMEHTOB,; MaTepuan AoSMKeH NoTHO

a[anTpoBaTbCs KO IHY U CTeHKaM nonocTtu. Bo nbexanue
npexAeBpPEMEHHOI NONMMEPU3aLMU MaTepuarna saTeHsnTe
pab6ouyto o6nactb. BHocsi komno3uT everX Posterior B nonocTsb,
crnepauTe 3a TeMm, YTOGbl N0 BCeM NoBepxHOCTaM Byayuien
pecTaBpauun ocTaBanoch 40CTaTo4YHO CBOGOAHOMO MecTa Ans

HaHeCeHNs NOBEPXHOCTHOTO CII0St KOMMO3UTa (CM. MYHKT 6

WHCTPYKLNK).

MpumeyaHve — Pa6oTa c nonocTtsimu no Il knaccy v 06WwupHbIMK

nonoctamu (Puc. 3a, 3b)

a. [ina hopMMpPOBaHUSA NPOKCUMATIbHbLIX KOHTYPOB U KOHTAKTHbIX
obnacTei Bocnonb3yinTech NoaxoAsLien CUCTEMON MaTpuL.

. Mpu BHeceHun everX Posterior B nonoctut no Il knaccy unu
nonocTtu 6onbluoro o6bEmMa cHavana cCMoAenupyinTe
OTCYTCTBYIOLLUME CTEHKM, UCMOSb3Ys CBETOOTBEPKAAEMbIil
pecTaBpaLUMOHHbIN KOMNO3UT. CTEHKM AOMKHbI UMETb TONLLMHY,
[10CTaTO4HYI0, YTOGbI BblAEPX)aTb anninkaLuMoOHHOE AaBneHne
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rior everX Posterior.

MpumeyvaHwe:

M3BneyeHne matepuana MoxeT 6biTb 3aTPyAHEHO, €CAIU A0 3TOTO
maTepuan XxpaHuncs B xonoauneHuke. Mepea ncnons3osaHnem
0CTaBbTE MaTepuarn Ha HeCKOJIbKO MUHYT NPU KOMHATHOM
TemnepaType.

KnuHuueckui coset

Mepen BHeceHeM B NonocTk everX Posterior MOXHO Takxe cHavana
HAHECTW Ha [JHO NOMOCTU TOHKMIA CIIO TEKy4ero KoMnosuTa

(Hanpumep, G-aenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo). 3atem BHecute
everX Posterior noBepx Teky4ero Komnosuta v npon3BeanTe NakoBKy.

5. CeeTooTBepxaeHue (Puc. 4)
MpouseeaunTe cBeToOTBEPXAEHME everX Posterior ¢ nomoLbio
hoTononMmepn3aLoHHON yCTaHOBKM. [lepXnTe NCTOYHNK CBeTa
KaK MOXHO Grixe Kk NoBEPXHOCTU KOMNOo3uTa. O3HaKOMbTECH C
npuBeAEHHON HMKe Tabnuuei ANa OLeHKN BpeMeHU 06yYeHns u
3t HeKTUBHON rMyGKHbI OTBEPXKAEHUS.

Bpewms o6nyyeHns n athdekTUBHas rnybuHa oTBepKAeHUs

Tun nonMMepu3aunoHHoro ycTponcTea Bpema MnyGuta
pusay yerp 0BnyyeHus | oTBEPKAEHNS

MnasmeHHas ayra (2000 mB/cm2) 9 cek. 4 MM

LED ycTaHoBKa BbICOKOM MOLHOCTH

(>1200 mB/cm?) 10 cek. 4 Mm

lanoreH/LED ycTtaHOBKa HOpMarnbHON

motwHocTu (700 mB/cm?) 20 cexk. 4 MM

Mpumeyarune:
Mpy NOHWKEHHOI MHTEHCUBHOCTY CBETA MaTepuan MoxeT
HEA0CTaTOYHO (hOTOMONMMEPU3OBATLCS NN 0BGECLBETUTLCS.

o

. HaneceHwue noBepxHocTHOro cnos komnosuta (Puc. 5)
3anonHuTe ocTasLueecsi CBOGOAHOE NPOCTPAHCTBO NOMOCTH
YCTOMYMBBLIM K UCTUPAHUIO NONMPYEMbIM PECTaBPaLMOHHbLIM
KOMNo3uTom, Hanpumep, G-aenial® Posterior unu GC Kalore.
Ha xeBaTenbHoi NOBEPXHOCTU pecTaBpalLmn TONLLNHA CIOost
KOMMNO31Ta 0MKHa COCTaBNsATh 1-2 Mm. MpousseanTte
NoMMMepU3aLmnio B COOTBETCTBUN C UHCTPYKLUSIMI
upmbI-nponssoauTens.

. OkoHuyaTenbHas o6paboTka 1 nonupoBka
MpoBepbTe U CKOPPEKTUPYINTE OKKIHO3NOHHBIE COOTHOLLIEHUS.
MpousBeanTe OKOHYaTENbHYI0 06paboTKy 1 NONMPOBKY
pecTaBpaLny, UCMONb3ysi CTaHAAPTHbLIE METOAbI.

~

OTTEHKMU
everX Posterior BbinyckaeTCs B OAHOM YHUBEPCANbHOM OTTEHKE.

XPAHEHUE

XpaHuTb B TEMHOM NpoxnagHom mecte (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F)
B/lanu OT UCTOYHWUKOB Temna v NPsiMbiX CONHEYHbIX MyYeit.
(Cpok rogHocTH: 2 roaa oT yka3aHHOI AaTbl NPOM3BOACTBA)

YNAKOBKA
15 Yuutunos (0,25 r/ 0,13 mn)
50 Yuutunos (0,25 r/ 0,13 mn)

MEPbI MPEOOCTOPOXHOCTHU

1. Mpw nonagaHuu Matepuana Ha CIU3UCTbIE NOIOCTY PTa UK Ha
KOXY HEeMe/INeHHO yanuTe matepuan ry6koil unu BaTHbIM
TaMMNOHOM, CMOYEHHbIM CIMPTOM. TiiaTenbHO NpomoiTe
nopaxeHHbIN y4acTok Bogou. [ins usonsuyuu paboyero nons ot
KOHTaKTOB C KOXeW W/Unu TKaHAMU NONOCTU PTa MOXKHO
ncnonb3oBaTk koddhepaam n/unu macno kakao.

2. lMpu nonajaxun mMaTepuana B rnasa Heme/eHHO NPOMOWTE UX
60MbLIMM KOMIMYECTBOM BOAbI U 06paTUTECH K
Bpauyy-odTansmornory.

3. U3beraiTe nonagaHus Matepuana B NuLeBapuTenbHbIi TPakT.

4. He cmeluuBaiiTe maTepuan ¢ ApyrumMu aHanoruyHbIMm
npoAyKTamu.

5. M0 MEANLMHCKUM NPUYNHAM YHUTUNbI NPeHa3HaueHbl TONbKO
[N 0OIHOPa30BOTO UCMOJb30BAHNSA.

6. Bo Bpemsi paGoThl 0fjeBaiiTe NNacTUKOBbIE UMW PE3UHOBbIE
nepyaTku, 4Tobbl n3GexaTb NPSIMOro KOHTakTa ¢
MHrMGMUpPOBaHHBIMI BO3[lyXOM CIOSIMI MaTepuana 1 He JonyCTUTb
rUnNepyyBCTBUTENBHOCTU.

7. B npouecce hoTONONMMEPU3aLUM HAAEBANTE 3ALLNTHBIE OYKN.

8. Bo BpeMsi NONMpOBKM NONMMEPU30OBAHHOMO MaTepuana
ncnonbayiiTe NbinecbopHUK 1 HaaesaiiTe Macky, YTobbl n3bexatb
nonajaxus 4acTuL Nbinu B bIXaTeNbHbIe NyTu.

9. U3beraiiTe nonagaHus matepuana Ha ogexay.

10. B cnyyae HenpeayCMOTPEHHOTO NonajaHus Matepuana Ha
NOBEPXHOCTb 3yGOB UMM OPTONEANYECKNX KOHCTPYKLMIA yaanuTe
maTepuan MHCTPYMEHTOM, ry6Koii U BaTHbIM TaMNOHOM nepea
oTononumepusaumei.

11. He ucnone3syiTte everX Posterior B koMmBuHauum ¢ matepuanamu,
COAEPXaLLMMM 9BrEHO, Tak Kak 3BT€HON MOXeT
BOCMPENsTCTBOBATL HOPManbHOMY OTBEPXKAEHUIO everX
Posterior.

12. He npoTupante YHUTUN TAMNOHOM, U36bITOYHO CMOYEHHBIM
cnupToMm, BO n3bexaHue KOHTaMuHauuu matepuana BHyTpu
YHutuna.

13. YTUnuaunpyiTte BCce OTXOAbl B COOTBETCTBUK C TpeboBaHUAMMN
MECTHOTO 3aKOHOAATeNbCTBA.

MocneaHss pepakyus: 06/2015
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Obr. 1/Slika 1/Puc.1
Isek.1/1. att./Pav. 1
/Joonis 1
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Obr. 2/Slika 2/Puc.2
Isek.2/2. att./Pav. 2
/Joonis 2
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Obr. 3/Slika 3/Pnc.3
/sek.3/3. att./Pav. 3
/Joonis 3

I

Obr. 3a/Slika 3a/
Puc.3a /sek.3a/
3a. att./Pav. 3a
/Joonis 3a

Ti

Obr. 3b/Slika 3b/
Puc.3b /sek.3b/
3b. att./Pav. 3b
/Joonis 3b
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Obr. 4/Slika 4/Pvc.4
Isek.4/4. att./Pav. 4
/Joonis 4

Obr. 5/Slika 5/Puc.5
/sek.5/5. att./Pav. 5
/Joonis 5

Pred pouzitim si pozorne
precitajte navod na pouZitie.
everX Posterior™

VLAKNAMI VYSTUZENY KOMPOZIT PRE NAHRADU DENTINU

Uréeny vyhradne na pouzitie v stomatologickej praxi v odportéanych
indikéciach.

DOPORUCENE INDIKACIE

everX Posterior je vhodny pre pouzitie ako vystuzujici material pre
priame kompozitné vyplne, najma vo velkych distalnych kavitach,
napriklad:

Kavity s 3 plochami a viac

Kavity s chybajtcimi hrbolkami

HIboké kavity (vratane I. a ll. triedy a endodonticky oSetrené zuby)
Kavity po amalgamovych vyplniach

Kavity, kde by mohli byt indikované onleje a inleje

Poznénka:

everX Posterior by mal byt vZzdy pokryty vrstvou svetlom tuhniiceho
univerzalneho vypliiového kompozitu, pre dostatoént odolnost voci
opotrebovaniu

KONTRAINDIKACIE

. Nepouzivajte pre priame prekrytie pulpy.

. Aspori jeden horizontalny rozmer kavity, by mal byt va¢si ako 3 mm.

. V ojedinelych pripadoch méZze vyrobok sposobit citlivost u
niektorych oséb. V pripade takejto reakcie, preruste pouzivanie
vyrobku a vyhladajte lekara.

. Vyrobok nie je vhodny pre pacientov s alergiou na monoméry
metakrylatu.

. Nepouzivajte ako finalnu povrchovi kompozitni vrstvu.
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NAVOD NA POUZITIE

1. Vyber odtiera
Zub vygistite pemzou a vodou. Odtief treba vybrat este pred
izolaciou.

2. Preparécia kavity (Obr. 1)
Kavitu preparujte beznym spdsobom. Osuste jemnym flkanim bez
olejovym vzduchom. Odporuca sa pouzitie koferdamu pre izolaciu
pripraveného zuba od kontaminécie slinou, krvou alebo tekutiny zo
sulku.
Poznamka:
Na prekrytie pulpy pouzite hydroxid vapenaty.

3. Bonding (Obr. 2)
Na naviazanie everX Posterior na sklovinu a/ lebo dentin pouzite
svetlom tuhnuci bondingovy systém, ako napr. G-zenial® Bond,
G-Bond®. Dodrziavajte pokyny vyrobcu.

4. Aplikacia everX Posterior (Obr. 3) — pozri poznamku pre vyplne Il

triedy lebo velkych kavit

Vlozte everX Posterior do aplikatora Unitip alebo ekvivalentu.

Odstrante kryt a vytlacte material priamo do kavity.

Pomocou vhodného nastroja aplikujte everX Posterior do kavity tak,

aby ste dobre utesnili vSetky steny aj dno kavity. Ak chcete zabranit

pred¢asnému tvrdnutiu materialu, vyhnite sa svetlu na pracovhom
mieste. Pocas aplikacie materialu everX Posterior dbajte na to, aby
ste zachovali dostatok miesta (na vSetkych povrchoch vyplne) pre

prekryvajlcu vrstvu kompozitu (pozri bod 6).

Poznamka — vyplne II. triedy a velké kavity (Obr. 3a, 3b)

a. Pouzite vhodny matricovy systém pre vytvorenie proximalnej
kontlry a bodov kontaktu.

b. Pri aplikéacii materialu everX Posterior do vyplni II. triedy alebo
velkych kavit, vytvorte ako prvé chybajlce steny zo svetlom
tuhnlceho kompozitu. Stena musi byt dostato¢ne silna, aby
vydrzala tlak pri aplikacii everX Posterior.

Poznamka:

Ak material vyberate z chladnicky, nie je mozné ho pouzit ihned,

kedZe by sa tazko vytlacal. Pred pouzitim ho preto nechajte par

minut stat pri izbovej teplote.

Klinické udaje

Volitelné: eSte pred pouzitim everX Posterior, mézete na dno a steny
kavity aplikovat ako prvé tenku vrstvu zatekavého kompozitu (napr. G-
anial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo). Potom na zatekavého kompozit

naneste everX Posterior a kondenzujte.

5. Polymerizacia svetlom (Obr. 4)
EverX Posterior vytvrdzujte pomocou pristroja na vytvrdzovanie
svetlom. Udrzujte svetlovod ¢o najblizSie k povrchu. Cas osvietenia a
ucinna hibka vytvrdzovania st uvedené v nasledujlcej tabulke.

Cas osvietenia a (¢inna hibka vytvrdzovania

Polymeriza¢na lampa (?:vselenia '\;')Il?\t(r?izuvania
Plazma (2000 mW/cm?) 9 sek. 4 mm
Vysoko vykonna LED Light (>1200 mW/cm2) | 10 sek. 4 mm
Halogén/ normélna LED Light (700 mW/cm?) | 20 sek. 4 mm

Poznamka:
Niz$ia intenzita svetla méze mat za nasledok nedostato¢né
stuhnutie, prip. diskoloraciu materialu.

6. Aplikacia prekryvajiceho kompozitu (Obr. 5)
Zvysné priestory vyplrite oteru-odolnym a dobre lestitelnym
vypliiovym kompozitnym materiadlom, ako je G-aenial® Posterior
alebo GC Kalore. Kompozitna vrstva na okliznej ploche by mala byt
1-2 mm hrubd. Pri vytvrdzovani sa riadte pokynmi vyrobcu.

7. Kone¢né opracovanie a leStenie
Skontrolujte a upravte oklGziu. Dokongite a vylestite pomocou
Standardnych technik.

ODTIEN

everX Posterior je k dispozicii v jednom univerzalnom odtieni

SKLADOVANIE

Skladujte na suchom a tmavom mieste (4 — 25°C / 39,2 — 77,0°F),
chrarite pred vysokymi teplotami alebo priamym sine¢nym Zziarenim.
(Trvanlivost: 2 roky od datumu vyroby)

BALENIA
15 unitipov (0,25g / 0,13mL)
50 unitipov (0,25g / 0,13mL)

UPOZORNENIE

1. V pripade zasiahnutia sliznice Ust alebo pokozky ihned odstrarite
kuskom vaty alebo hubkou namoéenou v alkohole. Vyplachnite
vodou. Aby ste zabranili kontaktu so sliznicou Ust alebo pokozkou,
operacné miesto moéZete izolovat koferdamom a/alebo kakaovym
maslom.

2. V pripade zasiahnutia o¢i, ihned vyplachnite vodou a vyhladajte

lekarsku pomoc.

. Dbajte, aby nedoslo k prehltnutiu materialu.

. NemieSajte s inymi podobnymi vyrobkami.

. Aplika¢né formy Unitip st uré¢ené len na jedno pouzitie. Aby ste
zabranili krizovej kontaminacii medzi pacientmi, nepouzivajte Unitipy
opakovane.

6. Pri praci pouzivajte plastové alebo gumové rukavice, aby nedoslo k
priamemu kontaktu so vzduchom inhibovanymi vrstvami Zivice a
vzniku moznej precitlivenosti.

7. Privytvrdzovani pouzivajte ochranné okuliare.

8. Pri lesteni vytvrdeného materidlu pouzivajte odsavacku a ochrannd
masku, aby nedoslo k vdychnutiu brisneho prachu.

9. Vyhnite sa znecisteniu odevu materialom.

10. V pripade netimyselného zasiahnutia zuba alebo protetického
aparatu, odstraite vhodnym nastrojom, hubkou alebo vatovou
peletou, az potom zacnite vytvrdzovat.

11. Nepouzivajte G-aenial Universal Flo v kombin&cii s materialmi
obsahujucimi eugenol, pretoZze eugenol méze zabranit jeho
tuhnutiu.

12. Na utieranie davkovacieho hrotu nepouzivajte nadmerné mnozstvo
alkoholu, mohlo by d6jst ku kontaminacii pasty.

13. VSetok odpad zlikvidujte v stlade s miestnymi predpismi.

arw

Posledné tprava: 06/2015

preberite navodila.
everX Posterior™

Z VLAKNI OJACAN KOMPOZIT ZA NADOMESCANJE DENTINA
Le za uporabo v zobozdravstvu v priporo¢ene namene.

PRIPOROCENE INDIKACIJE

everX Posterior je primeren za uporabo kot material za ojacitve
direktnih kompozitnih obnov, predvsem v velikih posteriornih kavitetah,
kot primeri:

Kavitete, ki vkljucujejo 3 ali ve¢ ploskev

. Kavitete z manjkajocimi vraki

. Globhoke kavitete (vkljuujo¢ razred I, Il in koreninsko zdravljene
zobe)

Kavitete z amalgamskimi zalivkami

Kavitete, kjer so indicirani tudi onleji in inleji

Pomnite:

everX Posterior vedno prekrijte s plastjo svetlobno polimerizirajocega
univerzalnega kompozita za dosego potrebne odpornosti na obrabo
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KONTRAINDIKACIJE

1. Ne uporabljajte za kritja pulpe.

. Vsaj ena horizontalna dimenzija kavitete sme presegati 3 mm.

. Vredkih primerih lahko izdelek povzro¢a preob¢utljvost pri nekaterih

ljudeh. V primeru tak3ne reakcije, prenehajte z uporabo in se

posvetujte z zdravnikom.

Izdelek ni primeren za paciente, ki v anamnezi navedejo preteklo

preobgéutljivost na monomere metakrilata.

. Ne uporabljajte kot zaklju¢no aproksimalno in povr§insko kompozitno
plast.
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NAPOTKI ZA UPORABO

1. Izbira barve
Ocistite zob s plovcem in vodo. Izbira zakljuéne skleninske plasti
kompozita mora biti narejena pred izolacijo.

2. Preparacija kavitete (slika 1)
Kaviteto preparirajte po standardni tehniki. NezZno osusite z zrakom
brez olja. Priporo¢ena je uporaba gumijaste opne, za izloacijo zoba
pred kontaminacijo s slino, krvjo ali sulkusno teko&ino.
Pomnite:
Za kritje pulpe, uporabite kalcijev hidroksid.

3. Postopek vezave (Bonding) (slika 2)
Za vezavo everX Posterior na sklenino in/ali na dentin, uporabljajte
svetlobno polimerizirajo¢ sistem kot sta G-zenial® Bond, G-Bond®.
Sledite proizvajal¢evim navodilom za uporabo.

4. Namestitev everX Posterior (slika 3) — glejte opomnik za razred Il ali

velike kavitete

Vstavite everX Posterior v aplikator (Unitip Applier) ali podobno.

Ostranite pokrov, in iztisnite everX Posterior material direktno v

kaviteto.

Stlacite everX Posterior v kaviteto z uporabo primernih instrumentov,

dokler ni tesno adaptiran na dno in stene kavitete. Da preprecite

prezgodnije strjevanje, se izgogibajte moc¢ni lu¢i na delovnem polju.

Ko nanaSate material everX Posterior v kaviteto, zagotovite, da

ostane dovolj prostora za konéno plast kompozita na vseh ploskvah

restavracije (glejte tocko 6).

Pomnite — kavitete razreda Il in vecje kavitete (slika 3a, 3b)

. Uporabite primeren matri¢ni sistem za zagotovitev proksimalne
oblike in kontaktne tocke.

. Ob nanasanju everX Posterior v kavitete razreda Il ali vecje
kavitete, najprej dogradite manjkajoco steno z svetlobno
polimerizirajogim kompozitom za obnove, pred nanosom everx
Posterior. Stena mora biti dovolj debela, da prenese pritisk nanosa
materiala everX Posterior.

Pomnite:

Po hranjenju na hladnem lahko pride do oteZenega iztisa materiala.

Zaradi tega ga pustite pred uporabo nekaj minut na sobni

temperaturi.

o

o

Klini€ni nasvet

Opcijsko, nanesite najprej tanko plast teko¢ega kompozita (npr.,
G-aenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo) na dno kavitete pred nanosom
everXPosterior. Nanesite everX Posterior na vrh teko¢ega kompozita in
gapotladite v kaviteto.

5. Svetlobna polimerizacija (slika 4)
Svetlobno polimerizirajte everX Posterior s polimerizacijsko lu¢ko.
Snop svetlobe priblizajte na ploskev kolikor je mogoc¢e. Upostevaijte
spodaj navedeno tabelo ¢asa presvetljevanja in u¢inkovitost
strjevanja v globini.

Cas presvetljevanja in uginkovitost strjevanja v globini

- Cas Globina
Polimerizacijska naprava presvetljevanja | strjevanja
Plasma arc ( 2000 mW/cm?) 9 sek. 4 mm
Visoko zmogljiva LED Lu¢ (>1200 mW/cm?) 10 sek. 4 mm
Halogenska/ Obicajna LED Lu¢ (700 mW/cm2) 20 sek. 4 mm

Pomnite:
Nizja jakost svetlobe lahko povzro¢i nezadostno polimerizacijo ali
zabarvanje materiala.

6. Nanos prekrivne plasti kompozita (slika 5)
Preostali prostor v kaviteti zapolnite s kompozitom, ki je odporen na
obrabo in ima dobre polirne lastnosti, kot sta na primer G-aenial®
Posterior ali GC Kalore. Plast kompozita naj bi bila okluzalno 1-2 mm.
Svetlobno polinerizirajte po navodilih proizvajalca.

7. Zaklju¢evanje in poliranje
Preverite in prilagodite okluzijo. Dokonéno obdelajte in spolirajte po
standardnih tehnikah.

BARVA

everX Posterior je na voljo v eni univerzalni barvi

SHRANJEVANJE

Hranite v hladnem in temnem prostoru (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F), stran
od visokih temperatur in direktne son¢ne svetlobe.

(Rok uporabe: 2 leti od dneva proizvodnje)

PAKIRANJA
15 unitipov (0,25g / 0,13mL)
50 unitipov (0,25g / 0,13mL)

OPOZORILO

1. V primeru stika s tkivi ustne votline ali s koZo, takoj odstranite z vatko
ali gobico namoceno v alkohol. Sperite z vodo. V izogib stiku,
uporabljajte gumijasto opno in/ali kakavovo maslo za izolacijo
delovnega podrocja od kozZe in tkiv ustne votline.

2.V primeru stika z o¢mi, takoj sperite z vodo in pois¢ite zdravnisko
pomog.

. Bodite previdni, da se material ne zauZzije.

. Ne meSajte z drugimi podobnimi materiali.

. Za kontrolo infekcij, so Unitip pakiranja le za enkratno uporabo.

. Med delom uporabljajte rokavice (brez lateksa ali z), da se izognete
direktnemu kontaktu z zrakom inhibirano plastjo smole in s tem
preprecite morebitno preobgutljivost.

7. Med svetlobno polimerizacijo nosite zas¢itna ocala.

8. Med poliranjem spolimeriziranega materiala, uporabljajte zbiralec

prahu in nosite masko, da se izognete vdihavanju prahu.

9. Izogibajte se zbiranju materiala na oblacilih.

10.V primeru kontakta na neZeljenem mestu zoba ali na proteticnem
izdelku, odstranite material z in§trumentom, gobo ali vatno krogljico
pred presvetljevanjem.

11. EverX Posterior ne uporabljajte v kombinaciji z materiali, ki
vsebujejo eugenol, saj bi le ta lahko preprecil strievanje everX
Posterior.

12. Ne brisite nastavkov z alkoholom, saj bi to lahko povzrocilo
kontaminacijo paste.

13. Odstranite vse odpadke v skladu z lokalnimi predpisi.

ourw
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Pre upotrebe pazljivo procitati uputstvo.

everX Posterior™

VLAKNOM POJACANI KOMPOZIT ZA NADOKNADU DENTINA
Samo za stru¢nu dentalnu upotrebu u preporu¢enim indikacijama.

PREPORUCENE INDIKACIJE

everX Posterior je pogodan za upotrebu kao materijal za u¢vrséivanje
direktnih kompozitnih ispuna, posebno kod velikih bo¢nih kaviteta, kao
na primer:

kaviteti koji ukljucuju 3 ili viSe povrsina

kaviteti kojima nedostaju kvrzice

duboki kaviteti (uklju¢ujuci klasu I, Il i endodontski le¢ene zube)
kaviteti sa amalgamskim ispunom

kaviteti gde bi bili indikovani i onleji i inleji

Vazno:

everX Posterior uvek treba prekriti slojem svetlosnopolimeriziraju¢eg
univerzalnog restorativnog kompozita, kako bi se stvorila otpornost
na tro$enje.

arwNE

KONTRAINDIKACIJE

1. Ne koristiti za prekrivanje pulpe.

2. Barem jedna vodoravna dimenzija kaviteta mora prekoraciti 3 mm.
3. U retkim slu¢ajevima proizvod moze da izazove osetljivost kod nekih
osoba. U slu¢aju takvih reakcija treba prekinuti upotrebu proizvoda

i potraziti lekara.

Proizvod nije pogodan za pacijente sa poznatom osetljivos¢u na
metakrilatne monomere.

Ne koristiti kao zavrsni sloj kompozita na aproksimalnim i ostalim
povrSinama.

el
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UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Izbor boje
Zub ogistiti profilaktickom pastom i vodom. Izbor boje zavrsnog sloja
kompozita za gled treba izvrSiti pre izolacije.

2. Priprema kaviteta (Slika 1)
Kavitet pripremiti standardnim tehnikama. Osusiti blagim duvanjem
bezuljnog vazduha. Preporucuje se koris¢enje koferdama za izolaciju
prepariranog zuba od kontaminacije pljuvackom, krvlju ili sulkusnom
te€noséu.
Vazno:
Za prekrivanje pulpe koristiti kalcijum hidroksid.

3. Spajanje (Slika 2)
Za spajanje materijala everX Posterior za gled i/ili dentin, koristiti
svetlosnopolimerizuju¢i sustav za spajanje, kao npr. G-aenial® Bond,
G-Bond®. Pridrzavati se uputstva proizvodaca.

4. Postavljanje materijala everX Posterior (Slika 3) — vidi beleSku za

klasu Il ili velike kavitete

Materijal everX Posterior postaviti u aplikator (Unitip APPLIER) ili

odgovarajuci. Skinuti poklopac te everX Posterior materijal istisnuti

direktno u kavitet.

everX Posterior utisnuti u kavitet pogodnim instrumentima, dok se

¢vrsto ne prilagodi dnu i zidovima kaviteta. Za sprecavanje

preuranjenog stvrdnjavanja izbegavati jako svetlo u radnom
podrugju. Pri postavljanju everX Posterior materijala u kavitet
osigurati dovoljno mesta za prekrivanje kompozitom svih povrsina

ispuna (vidi tacku 6).

Vazno — Kaviteti klase Il i veci (Slika 3a, 3b)

a. Odgovarajuc¢im sistemom matrice utvrditi aproksimalni oblik zuba
i podrucje dodira.

. Pre postavljanja materijala everX Posterior u kavitete klase Il ili
veée, prvo treba svetlosno polimerizuju¢im kompozitom izraditi
zidove koji nedostaju pre. Zid treba da bude dovoljno debeo da
izdrzi pritisak nanoSenja materijala everX Posterior.

Vazno:

Posle ¢uvanja na hladnom mestu moze biti teSko istisnuti materijal.

Zato ga pre upotrebe treba ostaviti nekoliko minuta na sobnoj

temperaturi.

o

Saveti iz prakse:

Prvo se moze naneti prvi tanak sloj te€nog kompozita (npr. G-genial® Flo X,
GRADIA® DIRECT Flo) na dno kaviteta pre nano$enja everX Posteriora.
eveX Posterior postaviti na vrh te€nog kompozita i utisnuti ga u kavitet.

5. Svetlosna polimerizacija (Slika 4)
everX Posterior komprimisati pomocu svetla za polimerizaciju.
Vodilicu svetla drzati Sto blize povrsini. Pridrzavati se sledece tablice
vremena osvetljavanja i stvarne dubine stvrdnjavanja.

Vreme osvetljavanja i stvarna dubina stvrdnjavanja

Uredaj za polimerizaciju Vreme _|Pubina
osvetljavanja stvrdnjavanja
Plazma luéno svetlo (2000 mW/cm?) 9 sek. 4 mm
Visoko intenzivno LED svetlo (>1200 mW/cm?) 10 sek. 4 mm
Halogeno / normalno LED svetlo (700 mW/cm2) 20 sek. 4 mm

Vazno:
Manji intenzitet svetla moze da izazove nedovoljno stvrdnjavanije ili
diskoloracije materijala.

6. Postavljanje kompozitnog sloja (Slika 5)
Preostali prostor kaviteta ispuniti kompozitom otpornim na troSenje
i koji se moze polirati, kao $to su G-aenial® Posterior ili GC Kalore.
Sloj kompozita mora biti 1-2 mm na okluzalnoj povrsini.
Polimerizaciju svetlom izvrsiti prema uputstvu proizvodaca.

7. Zavr$na obrada i poliranje
Proveriti i prilagoditi okluziju. Zavr&no obraditi i polirati standardnim
tehnikama.

BOJA

everX Posterior moZe se nabaviti u jednoj univerzalnoj boji.

CUVANJE

Cuvati na hladnom i tamnom mestu (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F), daleko od
izvora topline ili direktnog svetla.

(Rok upotrebe; 2 godine od datuma proizvodnje).

PAKOVANJE
15 unitip vrhova (0,25g / 0,13mL)
50 unitip vrhova (0,25g / 0,13mL)

UPOZORENJE

1. U slu¢aju dodira sa oralnim tkivima ili koZom, odmah odstraniti vatom
ili sunderom namocenim u alkohol. Isprati vodom. Za izbegavanje
dodira, moze se koristiti koferdam i/ili GC Cocoa Butter za izolaciju
radnog podrucja od koZe ili oralnog tkiva.

. U slucaju dodira sa o¢ima, odmabh isprati vodom i potraziti lekara.

. Paziti da se materijal ne proguta.

. Ne meSati sa drugim sli¢nim proizvodima.

. |z higijenskih razloga vrhovi su samo za jednokratnu upotrebu.

. Nositi plasti¢éne negumene ili gumene rukavice tokom rada kako bi se

izbegao direktan dodir sa vazduhom inhibiranim slojevima akrilata
i sprecila moguca osetljivost.
7. Nositi zastite naocare tokom svetlosne polimerizacije.
8. Pri poliranju polimerizovanog materijala koristiti sakuplja¢ prasine
i nositi zastitnu masku od prasine kako bi se izbeglo udisanje prasine
od brusenja.

9. Izbegavati dodir materijala sa ode¢om.

10. U slu¢aju dodira sa neciljanim podrucjima zuba ili protetskim
aparatom, pre svetlosne polimerizacije materijal odstraniti
odgovarajuc¢im instrumentom, sunderom ili vatom.

11. Ne koristiti everX Posterior u kombinaciji sa materijalima koji sadrze
eugenol, koji moZe spreciti stvrdnjavanje materijala everX Posterior.

12. Vrh ne brisati prekomerno alkoholom, buduc¢i da se tako moze
kontaminirati pasta.

13. Otpad odlagati u skladu sa lokalnim propisima.

DURWN
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Mepep 3acToCyBaHHAM YBaXHO
npoynTaiiTe IHCTPYKLi0 A0 BUKOPUCTAHHS.

everX Posterior™

KOMNO3UT ANA SAMILEHHA AEHTUHY, NIACUNEHWA
BONOKHOM

[ns BUKOPUCTaHHS nuLle nikapsiMm-ctomaTonoramu i nuwe Ans
uinen, Wo onucaHi B AaHin iHCTpyKLii.

PEKOMEHOOBAHI MOKA3AHHA

everX Posterior nigxoanTb Ansi BUKOPUCTAHHS Y SIKOCTI
NiACUMIOBaNbHOTO MaTepiany Ans NPsMUX KOMNO3UTHUX pecTaBpallin,
0COGMMBO Y BENUKNX NOPOXHUHAX XyBanbHNUX 3y6iB, Hanpuknaa:
MopoxHuHax, fki nowuploTbCa Ha 3 noBepxHi abo Ginble
MopoxHUHax 3 BiACy THIMU Byrpamu

MUGOKNX NOPOXHUHAX (BKOYAKUN MOPOXHUHY | Ta Il knacy Ta
3y6u nicna eHA0A0HTUYHOTO TiKYBaHHS)

MopoxHuHaXx nicna saamiHn amansramu

MopoxHuHax, Ae mornu 6u 6y T nokasaHMMK Haknaaku Ta BKNagkv
MpumiTka:

everX Posterior 3aBXav NoBUHEH By T NOKPUTUI LUAPOM
noniMepn3oBaHOro yHiBEPCanbHOro pecTaBpaLliiHoro KOMNosuTy 3
METOI0 OTPUMaHHS AOCTaTHbOI CTIKOCTI A0 3HOLLYBaHHS.

o whE

MPOTUMOKA3AHHA

1. He 3acTocoByiiTe ANA NepekpuTTa Nynbnu.

2. 5K MiHIMYM, OJUH TOPU3OHTaMNbHWI BUMIP NOPOXHUHU NOBUHEH

nepesuLLyBaTh 3 MM.

3. Y nooAnHOKNX BUNaKax NpoAyKT MOXe BUKMNKATN Yy TNMUBICTb Y

Oeskux nogeit. Y pasi BUSBNEHHs NodibHUX peakuiit NPUNuHITL

3aCTOCyBaHHA NPOAYKTY Ta 3BepPHITLCA A0 nikaps.

MpoayKT He NiAXoAWTL NauieHTaM, Wo BUSBNSAIOTb Yy TNMBICTL 40

MOHOMepiB MeTakpunary.

. He 3acTocoByiiTe y SIKOCTi OCTaHHLOTO anPOKCUMAIbHOTO Yy
NOBEPXHEBOTO KOMMO3UTHOTO Lapy.

>
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BKA3IBKM 1O BUKOPUCTAHHA

1. Bubip BiaTiHka
OuucTiTb 3y6 3a fonomoroto nemau i Boaw. Bubip BigTiHka
0OCTaHHbOr0 KOMMNO3UTHOTO EManeBoro Wapy NoBUHEH
3fiicHIOBaTUCh A0 NoOYaTKy i3onsuil.

. MNpenapyBaHHs NOpoXHMHY (Puc. 1)

BinnpenapyiiTe NOPOXHUHY, 3aCTOCOBYHOUM CTAHAAPTHI METOAUKN.
O6ayinTe nerkvm CTpyMeHeM cyxoro noiTps 6e3 Aomilok mactuna.
PekoMeHyeTbCs 3acToCOBYBaTH kodhepaam, Wob 3axucTuti
BiAnNpenapoBaHwii 3y6 Bif 3a6pyaHEeHHs CNMHOI0, KPOB'lo Ta
BUAINEHHAMM 3 3y60siceHHOT 6OpO3HU.

Mpumitka:

[nsi nepekpuTTS Nynbnu BUKOPUCTOBYNTE FiAPOKCUZ KarnbLilo.

. 3pilicHeHHst 6oHauHry (Puc. 2)

[ns 6oHAanHry everX Posterior ao emani Ta/abo geHTUHY

BUKOPUCTOBYIATE a/ire3nBHY CUCTEMY CBITNIOBOTO TBEPAIHHS, TaKy sk

G-zenial® Bond abo G-Bond®. [loTpumyiiTech iHCTPyKLii

BUpOGHMKa.

BHeceHHs everX Posterior (Puc. 3) — AnB. NPUMITKM LLOJ0 NOPOXKHUH

knacy Il abo BenuKkux NopoxXHUH

BcTaBTe kaHtonio everX Posterior y Unitip APPLIER a6o iioro

ekBiBaneHT. 3HiMiTb KOBNaYOK Ta BUTUCHITL everX Posterior

martepian 6e3nocepeaHbO Y MOPOXHUHY.

MakyiTe everX Posterior y NOpoxHWHI, 3aCTOCOBYOUM NpuaaTHi Ans

UbOro iHCTPYMEHTH, NOKM BiH HE NPUNSraTUME LWiNbHO 0 Ha

MOPOXHUHYM Ta CTiHOK. LL|o6 YHUKHYTW NepeayacHoi nonimepusatii,

3axuuante poboye none BiA NOTpannsHHA sckpasoro ceitna. Mig

Yac 3anoBHEHHs NOPOXHUHK everX Posterior maTepianom

nepeKkoHanTeCh, WO € 4OCTATHLO MICLiS A KOMMO3UTY, KU

noTpi6HO HaknacTu 3Bepxy Ha BCi NOBEPXHi pecTaspalii (avB. n. 6).
Mpumitka — Knac Il Ta 6inbwi nopoxxuHu (Puc. 3a, 3b)

. 3acTocoByiiTe BiANOBIAHY MaTpUYHy cuctemy, Wob cchopmysaTtu
anpoKCUMasbHNI KOHTYP Ta KOHTaKTHY 06nacTb.

. Haknapatoun everX Posterior y nopoxHuHy knacy Il abo 6inbuy
MOPOXHWHY, crioyaTky nobyaynTe BiACYTHI CTIHKU, 3aCTOCOBYHOUM
pecTaBpaLiiiHuii KOMNO3WUT CBITNOBOI Nonimepu3adii nepes
BHeceHHAM everX Posterior. CTiHka noBuHHa By T JOoCTaTHLO
TOBCTOI0 1151 TOrO, L1106 BOHA MOrna BUTPUMATH TUCK NpU
3acTocyBaHHi everX Posterior.

MpumiTka:

MaTepian Moxe Baxko BuaasnosaTMca oapasy nicna BUAMaHH: 3

xonoguneHuka. Mepea BUKOPUCTAHHAM 3anuLLITE MOTO Ha JeKinbka

XBUIWH NPW KiMHaTHI TemnepaTypi.

N
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KniHiuHi nopagu

Y SIKOCTi anbTepHaTUBM MOXHA CMOYATKy HAHECTU TOHKWIA AP TEKy4oro
Komno3uTy (Hanpwuknag, G-genial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo) Ha AHO
NOPOXHWHU Nepef, BHeceHHaM everX Posterior. MomicTiTe everX Posterior
3BepXy Ha TeKy4Min KOMMO3NT Ta 3anakyiTe oro y MOPOXHUHY.

5. NMonimepwu3auisi ceiTnom (Puc. 4)
Monimepu3syiiTe everX Posterior, 3aCTOCOBY04M TepaneBTUYHNIA
nonimepusatop. Tpumaiite cBiTnoBOA AKOMOra 6nunxye oo
noBepxHi. Yac onpomiHoBaHHA Ta epekTuBHa rMnbuHa
nonimepu3auii HaBefeHi B HACTyNHin Tabnuui.

Yac onpomiHioBaHHsA Ta echekTuBHa rnbuna nonimepuaauii

Monimepuaytounii npucTpin dac fnbra
pusy pucTp 0NpoMiHioBaHHS | nonimMepu3aii
Mnasmosa ayra (2000 MBT / cm?) 9 cek. 4 MM
CBiTnofiogHwWiA NigBULLEHOT ACKPaBOCTI
(>1200 mMBT / cm?) 10 cek. 4 Mm
lanoreHHun / 3BuYanHuii CBITNOAIOAHNI
(700 MBT / cm2) 20 cek. 4 MM

Mpumitka:
Hwxky4a iHTEHCHBHICTb CBiTNa MoXe NpU3BECTU 40 HEAOCTaTHLOT
nonimepusadii Ta guckonopadii matepiany.

o

. HaknapaHHsi BepxHboro wapy komnoauty (Puc. 5)
3anoBHITb NOPOXHMHY, L0 3aNMLIKNACh, CTINKMM 10 3HOLLYBaHHS
pecTaBpauiiiH1M KOMNO3UTOM, sikuidi fo6pe nonipyeTbes,
Hanpuknapg G-zenial® Posterior abo GC Kalore. ToBLWmHa wapy
KOMMO3UTY NOBUHHA By TH 1-2 MM Ha OKIIO3ilHi NOBEPXHi.
MonimepusyiTe 3rigHo IHCTPYKLIi BUpOGHMKa.

. ®iHiwHa o6pobka Ta nonipysaHHa
MepeBipTe Ta BiakopuryiTe okniosito. 3AINCHITL iHilLHY 06po6Ky
Ta nonipyBaHHs, BUKOPUCTOBYIOUM CTAHAAPTHI METOAUKM.

~

BIATIHOK
everX Posterior nocta4yaeTbCs 3 04HUM yHiBepcanbHUM BiATIHKOM.

3BEPITAHHA

B36epiraiiTe y npoxonogHoMy Ta TEMHOMY MicLi (4 - 25°C /39,2 —
77,0°F) nopani Bia Aii BUCOKMX TemMnepaTyp Ta NPSIMOro COHAYHOTo
cBiTna.

(TepmiH npuaaTHOCTI: 2 poku Bif AaTh BUpoBHMLTBA)

YMNAKOBKA
15 kaHtonb (0,25 r/ 0,13 mn)
50 kaHtonb (0,25 /0,13 mn)

3ACTEPEXEHHA

1.Y BUNaAKY KOHTaKTY 3 TKAHUHAMU POTOBOI MOPOXHUHM a6o LIKipU

ofpasy BMaaniTh Matepian 3a 4ONOMOroto BaTh abo ry6ku,

3MoyeHol cnupTom. MpomuinTe BOAO. 3 METOI YHUKHEHHS

KOHTaKTy MOXHa BMKOpuUcTOByBaTyH kocepaam abo/Ta Macno kakao

Ans isonauii po6oyoro nons BiA Wkipn abo TkaHWH poToBOT

NOPOXHNHU.

Y BMNajKy KOHTaKTY 3 0O4MMa oapasy NpoMuiiTe ix Bogo Ta

3BepHITbCA 40 nikaps.

He ponyckaiiTe npokoBTyBaHHS MaTtepiany.

He 3miwyiite 3 iHWMMK noaiGHUMK NpoayKTaMu.

3 MeTol0 KOHTPOTHO iH(eKL|i kKaHiomNi € OfHOPa30BUMK.

BacTocoByiiTe nnacTukosi abo rymoBsi pykaBuukm nig yac po6otun

Ans 3anoGiraHHa NPsSIMOro KOHTaKTYy 3 iHFiGoBaHUMU KUCHEM Wapamun

marepiany 3 MeTol YHUKHEHHS MOXNNBOT 4y TAMBOCTI.

Hapsraiite saxucHi okynspu nig yac nonimepusauii.

.Mig yac nonipyBaHHsi nonimepn3oBaHOro maTtepiany 3acTocoByiTe
nuno3BipHUK Ta HaasAraTe NMNO3axMCHY Macky Ans 3anobiraHHs
BAMXaHHA ApiGHWX YacTUHOK MaTepiany.

9. YHuKaiiTe NoTpannsHHA MaTepiany Ha oasr.

10. Y BUNaAKy KOHTaKTY 3 He NpU3Ha4YeHUMMN ANs LbOro AinsHkamn

3y6a abo NpoTe3HUX KOHCTPYKLi BUAaniTe MaTepian 3a

[0MOMOrO0 IHCTPYMEHTY, ry6ku abo BaTHOro TaMnoHy nepes

34iiCHeHHsAM nonimepwusatii.

He 3acTocosyiite everX Posterior y noegHaHHi 3 matepianamu, wo

MiCTATb EBreHOS, OCKINIbKN EBFEHON MOXE 3aLUKOAUTYU TBEPAIHHIO

everX Posterior.

12. He BuTUpaiiTe KaHI0M0 i3 3aCTOCYBaHHAM HaAMIPHOT KinbKoCTi
CNMPTY, OCKINbKM Lie MOXe CNPUYNHNTM NOr0 NOTPaNnAHHA
BCEPEANHY.

13. YTunisyiTe BCi BiAxoaw 3rigHo 3 MicLLleBUMU BUMOTamMu.
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dikkatlice okuyunuz.
everX Posterior™

DENTIN YERINE KULLANILAN FIBER ILE GUGLENDIRILMIS
KOMPOZIT

Sadece dis hekimleri ve dis teknisyenleri tarafindan énerilen
endikasyonlarda kullanim igindir.

TAVSIYE EDILEN ENDIKASYONLAR

everX Posterior, direk kompozit restorasyonlari gtiglendirici materyal
olarak kullanima uygundur; 6zelikle genis posterior kavitelerde 6rnegin;
3 ylzli veya daha fazla iceren kavietler

Kasplari eksik kaviteler

Derin Kaviteler (sinif I, Il kaviteler ve endodontik olarak tedavi
edilmis disler)

Amalgami degistirilmis kaviteler

Onley &inley olarak endike edilen kaviteler

Note:

everX Posterior her zaman 1sikla polimerize olan universal restoratif
kompozit tabakasi ile yeterince asinma direncine karsin
kaplanmalidir.

gk whpe

KONTRAENDIKASYONLARI

1. Pulpa ortiicti olarak kullanmayiniz.

2. Kavitenin en az bir yatay boyutu 3mm gecmelidir.

3. Ender durumlarda triin bazi kisilerde hassasiyete neden olabilir.
Eger boyle bir reaksiyon gézlemlenirse, trintn kullanimini
durdurunuz ve uzmana basvurunuz.

Metakrilat monomerlerine karsi hassasisyet deneyimi olan hastalar
icin ugun degildir.

Aproksimalde yada ylizde son kompozit tabakasi olarak
kullanmayiniz.

&
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KULLANMA TALIMATI

1. Renk Secimi
Dis pomza ve su ile temizleyiniz. Son mine kompozit tabakasinin renk
secimi izolasyondan énce yapiimalidir.

. Kavite Hazirhg (sek.1)

Kaviteyi standart tekniklerle hazirlayiniz. Yagsiz hava ile hafifce

kurutunuz. Tukuruk, kan veya sulkus sivisi ile kontaminasyondan

hazirlanmis disi izole etmek igin lastik ortii kullanimi tavsiye edilir.

Not:

Pulpa ortiicti olarak kalsiyum hidroksit kullaniniz.

Bonding Uygulamasi (sek.2)

everX Posterior'u mineye ve/veya dentine baglamak icin 1sik ile

polimerize olan G-aenial® Bond, G-Bond® gibi adeziv

kullaniniz.Uretici firmanin talimatlarini takip ediniz..

everX Posterior Yerlestirilmesi (sek.3) —Sinif Il veya genis kaviteler

icin notu goérunuz.

everX Posterior ‘u Unitip APPLIER'a veya benzerine

yerlestiriniz. Kapagini ¢ikariniz ve everX Posterior materyali direk

kaviteye sikiniz.

everX Posterior'u kavitede, kavite tabanina ve duvarlarina sikica

adapte olana kadar uygun bir alet kullanarak tepiniz. Zamanindan

once polimerize olmasini 6nlemek i¢in, calisma alaninda parlak
1siktan sakininiz. everX Posterior materyali kaviteye yerlestirdiginiz
zaman, restorasyonun tiim yiizeylerinde kompozit ile istiine

kaplanacak yeterince yer oldugundan emin olunuz. (nokta 6't

referans aliniz).

Not— Sinif Il ve daha genis kaviteler (sek.3a, 3b)

. Proksimal konturlari ve kontak noktalarini elde etmek igin uygun
bir matriks sistemi kullanininiz.

. everX Posterior'u sinif Il veya daha genis kaviteye yerlestirirken,
everX Posterior'u yerlestirmeden ilk 6nce eksik olan kavite
duvarlarini igik ile polimerize olan kompozit materyal kullanarak
restore ediniz. Duvar everX Posterior'u uygulama baskisina
dayanacak kadar kalin olmali.

Not:

Soguk depodan cikarildiktan hemen sonra materyalin karistirilmasi

zor olabilir. Kullanmadan énce birka¢ dakika oda sicakliginda tutun.
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Klinik ip Ucu

Opsiyonel olarak, ince bir tabaka akigkan kompoziti (6rn., G-zenial® Flo X,
GRADIA® DIRECT Flo) kavite tabanina everX Posterior'u uygulamadan
onceyerlestiriniz. everX Posterior'u akiskan kompozitin tizerine yerlestiriniz
ve kaviteye tepiniz.

5. Isik Kri (sek.4)
everX Posterior ‘u 11k kiir cihazi kullanarak isik ile polimerize ediniz.

Pirms lietoSanas rapigi izlasiet lietoSanas
instrukciju.

everX Posterior™

AR SKIEDRU STIPRINATS KOMPOZITMATERIALS DENTINA
AIZVIETOSANAI

Paredzéts zobarstniecibas specialistam izmantoSanai rekomendéjamas
indikacijas.

REKOMENDETAS INDIKACIJAS

everX Posterior ir piemérots tieSajam restauracijam ka stiprinoss
materials, tas Tpasi piemérots plasas sanu zobu kavitatés:

3 un vairak virsmu kavitatés

Kavitatés ar pauguriem

Dzi|as kavitates (ieskaitot I, Il | klases kavitates un endodontiski
arstétus zobus)

Kavitatés péc amalgamas aizvieto$anas

Kavitatés, kur indicétas onlejas&inlejas

Piezime:

Novalkasanas izturibai everX Posterior vienmér janosedz ar gaisma
cieté&joSu universalu kompozitmaterialu.

akr wnpE

KONTRINDIKACIJAS

. Nav piemérots pulpas aizsardzibai.

Vismaz vienam horizontalajam izméram jabat lielakam par 3mm.

. Retos gadijomos produkts daZiem cilvékiem var izraist jutigumu.
Ja ir novérota §ada reakcija partrauciet produkta lietosanu un
Versieties pie arsta.

Materials nav piemérots pacientiem ar zinamu hipersensitivitati uz
metakrilata monomériem.

. Nelietojiet k& galigo slani aproksimali un uz zoba virsmas.

IRENTS
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LIETOSANAS NORADIJUMI

1. Krasas noteikSana

Zobu notiriet ar pumeku un Gdeni. Galvena kompozita krasas

noteik§ana javeic pirms izolacijas.

Kavitates sagatavosana (1. att.)

Kavitati sagatavojiet standarta tehnika. Maigi nozaveéjiet ar beze|las

gaisa struklu. Lai izolétu preparéto zobu no kontaminacijas ar

siekalam, asinim vai smaganu 3kidrumu, izmantojiet koferdamu.

Piezime :

Pulpas aizsardzibai izmantojiet kalcija hidroksidu.

Sagatavo$ana saitéSanai (2. att.)

everX Posterior saité$anai pie emaljas un/vai dentina izmantojiet

gaisma cietéjoSu saites sistému,ka pieméram G-zenial® Bond,

G-Bond®. levérojiet lietoSanas noradijumus.

everX Posterior aplikacija (3. att.) — skatTt piezimi par Il klases

kavitatem un lielakam kavitatem

levietojiet everX Posterior Unitip APPLIER vai lidziga dispensert.

Nonemiet vacinu un aplic&jiet everX Posterior materialu tieSi

kavitate.

Ar piemérotu instrumentu sablivéjiet everX Posterior kavitaté, Iidz tas

ir cieSi adaptéts pie kavitates sienam un kavitates pamata. Lai

novérstu priekslaicigu materiala sacietéSanu, samaziniet darba
gaismas intensitati. Aplicéjot everX Posterior materialu kavitaté,
atstajiet pietiekami vietas parklajosam kompozitam uz visam
restauracijas virsmam (skatit 6. punktu).

PIEZIME —II klases kavitates un lielakas kavitates (3a, 3b. att.)

a. lzmantojiet piemé&rotu matricu sistému, lai izveidotu proksimalo
kontaktu un kontakta vietu.

. Pielietojot everX Posterior Il klases kavitatés vai lielakas kavitatés,
pirms everX Posterior aplicéSanas vispirms atjaunojiet kavitates
sienas ar gaisma ciet&josu kompozitmaterialu restauracijam.
Sienai jabut pietiekami biezai, lai ta izturétu spiedienu everX
Posterior blivéSanas laika.

Piezime:

Ja materials tika uzglabats ledusskapt to var bat grati izspiest. Pirms

lietoSanas atstajiet to uz dazam minatém istabas temperatdra.

N
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Padoms

Ka opcija pirms everX Posterior aplicésanas, aplicgjiet kavitates pamata
planu slani plastosa kompozita (piem., G-aenial® Flo X, GRADIA®
DIRECT Flo). Uz plistosa kompozita aplicéjiet everX Posterior un
sablivéjiet kavitate.

5. Polimerizacija (4. att.)
Polimerizéjiet everX Posterior ar polimerizacijas lampu. Gaismas
vadu turiet péc iespéjas tuvak virsmai. Skatit Iradiacijas laiku tabulu
un efektivo polimerizacijas dzijumu.
Iradiacijas laiki un efektivais polimerizacijas dzilums

Isik rehberin yiizeye olabildigince yakin tutunuz. Irraditasyon Siresi - R o
ve Etkin polimerizasyon derinligi icin takipeden tabloyu referans Polimerizacijas ierice Ilrglijlacuas sqhmenzacuas
alinz. aiks zilums
Irradasyon Suresi ve Etkili Polimerizasyon derinligi Plazmas lampa (2000 mW/cm?) 9 sek. 4mm
Lielas jaudas LED lampa (>1200 mW/cm? 10 sek. 4 mm
Is1k Kr Cihazi 'S'fad‘tasym Kiir derinligi ) pa )
uresi Halogénlampa /normala LED lampa

Plasma arc ( 2000 mW/cm2) 9san. 4mm (700 mw/cm?) 20 sek. 4mm
Yiksek Gucli LED Isik(>1200 mW/cm?) 10 san. 4 mm Piezime:

. Zemaka gaismas intensitate var izraisTt nepietiekamu materiala
Halojen/ Normal LED Isik (700 mW/cm?) 20 san. 4 mm sacietésanu vai parkraso$anos.

Not:
Lower light intensity may cause insufficient curing or discoloration
of the material.

o

Uzerine kompozit Yerlestirme (sek.5)

Kavitenin geri kalan kismini aginmaya direngli ve cilalanabilir
G-zenial® Posterior veya GC Kalore gibi bir kompozit materyalle
doldurunuz. Kompozit tabakasi okliizalde of 1-2 mm olmalidir.
Ureticinin talimatlarindaki gibi polymerize ediniz.

Bitirme ve Parlatma

Okltizyonu kontrol edip ayarlayiniz. Standart teknikleri kullanarak
bitirniz ve cilalayiniz.

~

RENK
everX Posterior sadece bir tek universal renktedir.

SAKLAMA

Serin ve karanlik yerde (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F) yuksek sicaklikta ve
direk giin 1s1§indan uzakta saklayiniz.

(Raf Omrii: tiretimden itibaren 2 yildir)

PAKETLEME
15 unitip (0,25g / 0,13mL)
50 unitip (0,25g / 0,13mL)

UYARI

1. Oral doku veya deri ile temas etmesi durumunda hemen pamukla
yada alkole batiriimis gazl bezle uzaklastiriniz. Su ile yikaymniz.
Kontagi énlemek icin operasyon alanini deriden veya oral dokudan
izole etmek icin lastik ortli ve/veya kakao yagi kullanilabilir. Su ile
yikayiniz.

2. Goz ile temas etesi durumunda, su ile hemen yikayiniz ve medikal
onlem aliniz.

. Materyali solumayi 6nlemeye dikkat ediniz

. Benzer trunlerle karistirmayiniz.

. Enfeksiyon kontrol nedeniyle Unitipler tek kullanimliktir.

. Operasyon sirasinda direk kontak ile hava inhibitasyon tabakasindan
dolayi olusabilecek hassasiyeti 6nlemek igin lastiksiz-plastik veya
lastik eldiven giyiniz.

7. 1sik kurd sirasinda koruyucu gozliik giyiniz.

8. Polimerize olmug materyali cilalarken, kesik tozu solumayi 6nlemek

icin toz toplayici kullaniniz ve toz maskesi giyiniz.

9. Materyalin kiyafetlere gelmesini 6nleyiniz.

10. Digin veya protetik aperelerin istenmeyen yerlerine temas etmesi
durumunda alet, gazli bez veya pamuk pelletile 1sik
polimerizasyondan 6nce uzaklastiriniz.

11. everX Posterior'u 6jenol iceren materyallerle kombine halde
kullanmayiniz ki 6jenol everX Posterior sertlesmesine engel olur.

12. unitipleri fazla alkol ile silmeyiniz ki bu pastanin kontaminasyonuna
sebep olur

13. Tum atiklari yerel diizenlemelere gére atiniz.

ouhw
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Galiga kompozita aplicéSana (5. att.)

AtlikuSo kavitates dalu aizpildiet ar pret novalkasanos izturigu un
puléjamu restauracijas materalu, piemé&ram G-zenial® Posterior

vai GC Kalore. Uz okluzalas virsmas kompozita slanim jabat 1-2 mm.
Polimerizéjiet péc razotaja noradijumiem.

Apstrade un pulésana

Parbaudiet un pielagojiet sakodienu. Apstradajiet un nopulgjiet,
pielietojot standarta tehnikas.

~

KRASA
everX Posterior ir pieejams viena universala krasa.

UZGLABASANA

Uzglabat vésa un sausa vieta (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F) nepaklaujot
tieSai saules gaismai un augstam temperatdram.

(Deriguma termins : 2 gadi no razo$anas datuma)

IEPAKOJUMS
15 kapsulas (0,259 / 0,13mL)
50 kapsulas (0,259 / 0,13mL)

BRIDINAJUMS
1. Kontakta gadijuma ar mutes audiem vai adu, nekavéjoties notiriet ar
spirta samitrinatu sakli. Noskalojiet ar Gdeni. Lai izvairitos no darba
lauka kontakta adu vai mutes audiem ieteicams izmantot koferdamu
un/vai kakao sviestu.
. Kontakta gadTjuma ar acim nekavéjoties izskalot ar Gdeni un vérsties
péc mediciniskas palidzibas.
3. Uzmanieties no materiala norisanas.
4. Nejauciet kopa ar citiem Iidzigiem produktiem.
5. Infekcijas kontroles nolika kapsulas ir paredzétas vienreizéjai
lietoSanai.
6. Lai pasargatos no iespéjamas sensitivitates, nonakot kontakta ar
skabekli inhib&to sveku slani, lietojiet gumijas aizsargcimdus.
7. Polimerizacijas laika valkajiet aizsargbrilles.
8. Pul&jot polimerizétu materialu izmantojiet putek|u savacé&ju un
valkdjiet sejas masku, lai izvairitos no putek|u ieelpoSanas.
9. Izvairieties no materiala nok|a$anas uz drébem.
10. Kontakta gadijuma ar nevélamam zoba virsmam vai protézém,
pirms polimerizacijas notiriet ar instrumentu, vates lodTti vai stikli.
11. Nelietojiet everX Posterior kopa ar eigenolu saturoSiem materialiem,
jo eigenols var kavét everX Posterior sacietéSanu.
12. Kapsulas tirisanai neizmantojiet |oti mitru spirta samitrinatu salveti,
jo spirts var nonakt kontakta ar materialu.
13. Utilizéjiet visus atkritumus saskana ar vietéjo likumdoSanu.

N
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Prie$ pradédami naudoti
atidZiai perskaitykite instrukcijas.

everX Posterior™

SKAIDULOMIS SUTVIRTINTAS KOMPOZITAS DENTINO
ATSTATYMUI

Skirtas tik gydytojy odontology naudojimui pagal rekomenduojamas
indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS

everX Posterior - tvirtinamoji medziaga tiesioginéms kompozitinéms
restauracijoms, itin tinkama esant dideléms kraminiy danty ertméms,
pavyzdziui:

3 ar daugiau pavirSiy apimancios ertmés

Restauracijos, kai reikia atkurti gumburus

Gilios ertmés (jskaitant I, Il klasés ir endodontiSkai gydytus dantis)
Ertmés po amalgaminiy plomby pasalinimo

Ertmés, kurias rekomenduojama atkurti jklotais, uzklotais
Pastaba:

kad baty atsparesné nusidévéjimui, everX Posterior medziaga visada
turi bati dengiama universaliu Sviesa kietinamu kompozitu.
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KONTRAINDIKACIJOS

1. Nenaudokite pulpos padengimui.

2. Maziausias ertmés plotis — 3 mm.

3. Retais atvejais Sis produktas gali sukelti jautruma. Jei taip atsitiko,
nebevartokite Sio produkto bei kreipkités j gydytoja.

Nenaudokite metakrilatams jautriems pacientams.

Nenaudokite kaip paskutinj sluoksnj aproksimaliniam ar okliuziniam
paviriui atkurti.

o

NAUDOJIMO BUDAS

1. Spalvos parinkimas

Nuvalykite dantj pemza ir vandeniu. Paskutinio emalio sluoksnio

spalva turi bati parenkama prie$ danties izoliavima.

Ertmés paruo$imas (Pav. 1) B

Standartiniais metodais paruoskite danties ertme. Svelniai

nusausinkite orapite. Paruosto danties izoliavimui

rekomenduojamas koferdamo sistemos naudojimas.

Pastaba :

pulpos apsaugai naudokite kalcio hidroksida.

SuriSimas (Pav. 2)

everX Posterior medziagos jungimui su emaliu ir/ar dentinu,

naudokite Sviesa kietinama suri§imo sistema, pavyzdziui G-aenial®

Bond, G-Bond®.. Vadovaukités gamintojy instrukcijomis.

. everX Posterior medziagos jdéjimas (Pav. 3) — zidrekite Il klasés ar
dideliy ertmiy restauravimo nurodymus

|dékite everX Posterior medZziaga j vienkartiniy doziy aplikatoriy.

Nuimkite kamstelj ir iSspauskite everX Posterior medziagos tiesiai j

ertme.

Atitinkamais instrumentais kondensuokite medziagg ertméje, kol ji

tolygiai priglus prie dugno ir sieneliy. Siekdami iSvengti pirmalaikio

kietéjimo, venkite ryskios Sviesos. Dédami everX Posterior
medziaga, jsitikinkite, jog bus uztektinai vietos virSutiniam
kompozitiniam sluoksniui (vadovaukités 6 punktuy).

Pastaba — Il klasés ir didelés ertmés (Pav. 3a, 3b)

a. Kad atkurtuméte tarpdantinius kontaktus naudokite tinkamg
matricy sistema.

b. Naudodami everX Posterior medziaga Il klasés ar dideliy ertmiy
restauravimui, pirmiausia Sviesa kietinamu kompozitu atstatykite
trakstama sieng. Siena turi bati pakankamai stora, kad atlaikyty
everX Posterior medzZiagos plétimasi.

Pastaba:

Medziaga gali bati sunku i§spausti jei ji buvo laikoma $altai. Pries§

naudojima palaikykite medziagg kambario temperatiroje.

N
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Klinikiniai patarimai

Prie§ dédami everX Posterior medziagg, ertmés dugng galite padengti
plonu takiojo kompozito sluoksniu (pvz.:,, G-zenial® Flo X, GRADIA®
DIRECT Flo). Tuomet ant kompozito aplikuokite everX Posterior.

5. Kietinimas Sviesa (Pav. 4)
everX Posterior medziagg kietinkite polimerizaciniu prietaisu.
Sviesolaidj laikykite kiek jmanoma argiau kietinamo pavirsiaus.
Vadovaukités pateiktomis kietinimo laiko ir efektyvaus gylio
lentelémis.

Kietinimo gylio ir laiko lentelé

Polimerizacinis prietaisas Eiig';imo sKlfclxiE:nTsas
Plazminé (2000 mW/cm?) 9 sek. 4 mm
Didelio galingumo LED lempa (>1200 mW/cm2) 10 sek. 4 mm
Halogeniné/ Normali LED lempa (700 mW/cm?) | 20 sek. 4 mm

Pastaba:
Mazo intensyvumo lempa neuztikrina tinkamo medziagos kietéjimo
ir gali pakeisti restauracijos spalva.

I

VirSutinis kompozitinis sluoksnis (Pav. 5)

Likusig ertmés dalj uzpildykite nusidévéjimui atspariu ir poliruojamu
kompozitu, tokiu kaip G-aenial® Posterior ar GC Kalore.
Okliuziniame pavirSiuje kompozitinis sluoksnis turéty bati 1-2 mm.
Vadovaudamiesi nurodymais sukietinkite Sviesa.

. Korekcija ir poliravimas

Patikrinkite ir pritaikykite sukandima. Koreguokite ir poliruokite
standartiniais badais.
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SPALVA
everX Posterior medziaga vieno universalaus atspalvio

LAIKYMAS

Laikykite vésioje, tamsioje vietoje (4 - 25°C / 39,2 — 77,0°F) atokiau nuo
tiesioginés saulés Sviesos ar aukstos temperataros Saltiniy.

(Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos)

PAKUOTES
15 unidoziy (0,25g / 0,13mL)
50 unidoziy (0,25g / 0,13mL)

DEMESIO

1. Jei Sios medziagos pateko ant odos ar burnos ertmés audiniy,
nedelsiant paSalinkite spirite iSmirkyta kempinéle ar vatos gabaliuku.
Nuplaukite vandeniu. Darbinio lauko izoliavimui rekomenduojama
naudoti koferdamo sistemg arba kakavos sviesta.

Jei Sios medziagos pateko j akis, tuoj pat iSplaukite vandeniu ir
kreipkités j gydytoja.

Venkite Sios medziagos praryjimo.

Nemaisykite su kitomis panasiomis medziagomis.

Unidozeés yra vienkartinés.

Norédami iSvengti galimos sensibilizacijos mavékite plastikines arba
gumines pirdtines.

Kietindami déveékite apsauginius akinius.

Poliruodami sukietintg medziaga naudokite kietyjy daleliy siurbliukg
ir dévékite apsauging kauke.
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9. Venkite medziagos patekimo ant drabuziy.

10. Jei medziagos nenumatytai pateko ant danty ar protezo pavirSiaus,
prie§ sukietindami pasalinkite atitinkamu instrumentu, tamponéliu ar
vatos gabaliuku.

11. Nenaudokite everX Posterior kartu su eugenolio savo sudétyje
turin€iais produktais, kadangi jis stabdo medziagos kietéjima.

12. Unidoziy galiuky nevalykite alkoholiu, kadangi medziaga gali
uzsitersti.

13. ISmeskite laikydamiesi galiojan¢iy jstatymy.

Patikslinta: 06/2015

Enne kasutamist lugege hoolikalt
kasutusjuhendit.

everX Posterior™

FIIBERTUGEVDUSEGA KOMPOSIIT DENTIINI ASENDAMISEKS

Kasutamiseks ainult hambaravis ettenéhtud naidustusteks.

NAIDUSTUSED

everX Posterior sobib kasutamiseks tugevdusmaterjalina

komposiitrestauratsioonide puhul, eriti suurtes tagahammaste

kaviteetides nagu:

3-pinnalised kaviteedid

. Kaviteedid, kus puuduvad kébrud

. Stigavad kaviteedid (k.a. klass I, Il ja endodontiliselt ravitud

hambad)

Kaviteedid peale amalgaami asendamist

. Kaviteedid, kuhu oleksid naidustatud inlay ja onlay panused
Pange téhele:
Et pidada vastu kulumisele, tuleb everX Posterior alati katta
valguskévastuva universaalse komposiitmaterjali kihiga.

[SENTS
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VASTUNAIDUSTUSED

1. Arge kasutage pulbi katteks

2. Vahemalt tiks kaviteedi horisontaalne dimensioon peab tletama
3mm.

3. Harvadel juhtudel v&ib toode ménedel inimestel tekitada

tundlikkust. Kui selline reaktsioon peaks tekkima, tuleb toote
kasutamine I6petada ja podrduda arsti poole.

4. Toode ei sobi patsientidele, kellel on esinenud tlitundlikkust
metakrilaatmonomeeridele.

5. Arge kasutage toodet viimase komposiidikihina thelgi pinnal.

KASUTUSJUHEND

1. Varvitooni valik

Puhastage hammas pimsspulbri ja veega. Emaili kihi komposiidi
varvitoon tuleb enne isoleerimist dra maarata.

Kaviteedi preparatsioon (Joonis 1)

Prepareerige kaviteet standardtehnikas. Kuivatage kergelt &livaba
S6huga. Prepareeritud hamba isoleerimiseks siilje, vere vai
igemevedeliku eest on soovitatav kasutada kofferdami.

Markus:

Pulbi katteks kasutage kaltsiumhudroksiidi.

. Sidusainega té6tlemine (Joonis 2)

everX Posterior’i sidustamiseks emailile ja/vdi dentiinile kasutage

sidustamisstisteeme nagu: G-aenial® Bond v6i G-Bond®.

Jargige tootja kasutusjuhendit.

. everX Posterior’i paigaldamine (Joonis 3) — vt. marget klass Il voi
suurte kaviteetide kohta

Sisestage everX Posterior kapsel Unitip (v6i samavaéarse)

APLIKAATORI sisse. Eemaldage kork ja valjutage everX Posterior

materjal otse kaviteeti. Pakkige sobiva instrumendi abil everX

Posterior kaviteeti, kuni see adapteerub tihedalt kaviteetide seintele

ja pohjale. Et véltida enneaegset kdvastumist, véltige todpiirkonnas

eredat valgust. everX Posterior’i kaviteeti paigaldades veenduge, et
sinna jaaks piisavalt ruumi katva komposiidi jaoks kdigil

restauratsiooni pindadel (vt. punkti 6).

Marge — klass Il ja suured kaviteedid (Joonis 3a, 3b)

a. Proksimaalsete kontuuride ja kontaktpindade moodustamiseks
kasutage sobivat matriits-stisteemi.

b. everX Posterior’i paigaldamisel klass Il ja suurtesse
kaviteetidesse, ehitage kdigepealt valguskdvastuva materjaliga
tles puuduvad seinad enne, kui paigaldate everX Posterior’i.
Sein peab olema piisavalt paks, et vastu pidada everX Posterior’i
pakkimissurvele.

Marge:

Otse kiilmkapist voetud materjal vaib olla valjutades kdvem. Enne

kasutamist hoia materjali mdned minutid toatemperatuuril.

I
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Kliiniline ndpunéide

valikuliselt véite paigaldada esimese kihina voolavat komposiiti
(naiteks G-aenial® Flo X, GRADIA® DIRECT Flo) kaviteedi pdhja
enne everXPosterior’i aplikatsiooni. Asetage everX Posterior voolava
komposiidi peale ja pakkige see kaviteeti.

5. Valguskdvastamine (Joonis 4)
Valguskdvastage everX Posterior polimerisatsiooniseadme abil.
Hoidke valgusjuhti véimalikult pinna lahedal. Jargige tabelis toodud
irradiatsiooni aegu ja efektiivset kdvastamisstigavust.

Irradiatsiooni ajad ja efektiivne kévastamisstigavus

Irradiatsiooni | Kgvastamis-
Poliimerisatsiooniseade aeg stigavus
Plasma arc (2000 mW/cm?2) 9 sek 4 mm
Suure vdimsusega LED lamp (>1200 mW/cm2) | 10 sek 4 mm
Halogeen/Normaalne LED lamp (700 mW/cm?) | 20 sek 4 mm

Mérkus:
Madala vdimsusega valgus ei pruugi piisavalt kdvastada voi véib
tekitada materjalis varvimuutust.

6. Katva komposiidi paigaldamine (Joonis 5)
Taitke allesjaénud kaviteedi ruum kulumiskindla ja poleeritava
komposiidiga nagu: G-aenial® Posterior véi GC Kalore.
Komposiidikiht peab jadma oklusaalsele pinnale véhemalt
1-2 mm paksune. Valguskdvastage vastavalt tootja juhistele.
7. Viimistlemine ja poleerimine
Kontrollige ja kohandage oklusioon. Viimistlege ja poleerige
standardtehnikas.
VARVITOON

everX Posterior on saadaval ihes universaalses varvitoonis

SAILITAMINE

Séilitage jahedas ja pimedas kohas (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F) otsese
paikesevalguse eest kaitstult.

(Sailivusaeg: 2 aastat alates tootmise kuupaevast)

PAKENDID
15 unitip kapslit (0,25g / 0,13mL)
50 unitip kapslit (0,25g / 0,13mL)

HOIATUS

1. Kokkupuutel suukudede ja nahaga, eemaldage viivitamatult
alkoholis immutatud vati- v8i marlitupsuga. Peske voolava veega.
Et valtida kontakti naha ja suukudedega, isoleerige operatsiooni
piirkond kofferdami ja/vdi kakaovdiga.

2. Kokkupuutel silmadega, loputage koheselt veega ja poérduge arsti
poole.

3. Véltige materjali allaneelamist.

4. Arge segage kokku teiste materjalidega.

5. Ristkontaminatsiooni valtimise eesmargil on kapslid méeldud
ihekordseks kasutamiseks.

6. Too kaigus kasutage plastik- voi kummikindaid, et valtida otsest
kontakti vaigu 6hk-inhibitsiooni kihtidega, mis vdib tekitada
tundlikkust.

7. Polimeriseerimise ajal kandke kaitseprille.

8. Kui poleerite kdvastunud materjali, kasutage tolmukogujat ja kandke
tolmumaksi, et valtida Idikamisest tingitud tolmu sissehingamist.

9. Valtige materjali sattumist riietele.

10. Kui toode satub kontakti hamba pinnaga, mis ei olnud selleks ette
nahtud vdi proteesiga, siis eemaldage see instrumendi, késna vai
vatitupsuga enne valguskdvastamist.

11. Arge kasutage everX Posterior’i koos eugenooli sisaldavate
materjalidega, kuna eugenool vaib takistada everX Posterior’i
kdvastumist.

12. Arge puihkige kapslit liigse alkoholiga, kuna see vaib
kontamineerida materjali selle sees.

13. Kaéitlege kaiki tlejaake vastavalt kohalikule
prigikéaitlemisseadusele.
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